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Resumen 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo realizar el análisis 

comparativo de la estabilización de suelos con ceniza de hoja de plátano y con cloruro 

de sodio en la subrasante de la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo III, para 

ello la metodología fue experimental cuantitativa y el diseño de investigación fue 

experimental aplicada, la población del presente proyecto fue la subrasante de la vía 

urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo III, que consta de 1 Km. La muestra del 

presente proyecto fue la calicata C-1 ubicada en la progresiva Km. 0+100 de la vía 

urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo III, para ello se planteó la hipótesis que la 

adición de ceniza de hoja de plátano y cloruro de sodio impactan positivamente en la 

estabilización de suelos de la subrasante de la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri 

tramo III, por lo que se determinó que la adición de 2% y 4% de ceniza de hoja de 

plátano a la muestra de suelo disminuyó el CBR de 5,70% a 5,37% y 5,04% 

respectivamente, y la adición de 2% y 4% de cloruro de sodio a la muestra de suelo 

aumentó el CBR de 5,70% a 6,70% y 6,04% respectivamente, de lo que se concluyó 

que la adición de ceniza de hoja de plátano es inadecuada para la estabilización de 

suelos y que la adición de cloruro de sodio es adecuada para estabilizar suelos, sin 

embargo, la adición de 2% de cloruro de sodio aumenta más el CBR del suelo que con 

la adición de 4%. 
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Abstract 

This research paper had the objective to carry out the comparative analysis of 

the stabilization of soils with banana leaf ash and sodium chloride in the subgrade of 

the urban road El Pinar - Puente Chahuaruri section III, hence the methodology was 

quantitative experimental and the research design was applied experimental, the 

population of the present project was the subgrade of the urban road El Pinar - Puente 

Chahuaruri section III, which consists of 1 km. The sample of the present project was 

the C-1 pit located in the progressive Km. 0 + 100 of the urban road El Pinar - Puente 

Chahuaruri section III, as result the hypothesis was proposed that the addition of 

banana leaf ash and sodium chloride positively impact the stabilization of soils of the 

subgrade of the urban road El Pinar - Puente Chahuaruri section III, therfore it was 

determined that the addition of 2% and 4% of banana leaf ash to the soil sample 

decreased the CBR from 5.70% to 5.37% and 5.04 % respectively, and the addition of 

2% and 4% of sodium chloride to the soil sample increased the CBR from 5.70% to 

6.70% and 6.04% respectively, thus it was concluded that the addition of banana leaf 

ashes  is inadequate for soil stabilization and the addition of sodium chloride is 

adequate for stabilizing soils, however, the addition of 2% sodium chloride increases 

the CBR of the soil more than with the addition of 4%. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad al referirnos en la estabilización de suelos en subrasantes de 

baja resistencia se puede optar por el remplazo del suelo existente a un suelo de 

mejores propiedades mecánicas, también es muy frecuente de adicionar materiales 

como el cemento, asfalto o cal, que para ser obtenidos producen un alto impacto 

ambiental y un alto costo por los procesos industriales que estos demandan, sin 

embargo, existen materiales menos contaminantes  y más baratos como el cloruro de 

sodio que tiene una acción cementante con los suelos,  y es adquirido comúnmente de 

la evaporación de agua de mar , del mismo modo se tiene la ceniza de hoja de plátano 

que al ser adicionado al suelo pueden aumentarle la resistencia, estas son obtenidas 

por la calcinación de las hojas del fruto que son consideradas desperdicio por los 

agricultores. Es por ello que se planteó el trabajo de investigación parar comparar el 

impacto que tiene la ceniza de hoja de plátano y el cloruro de sodio en la estabilización 

de suelos en la subrasante de la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo III. 

Por esa razón se estudió a autores internacionales como Emeka & Olufikayo 

(2016), que en su investigación titulada Geotechnical Properties of Lateritic Soil 

Stabilized with Banana Leaves Ash realizada en Federal University of Technology, de 

Akure, que tuvo como objetivo general examinar las propiedades geotécnicas de los 

suelos lateríticos estabilizados con cenizas de hojas de plátano, para ello aplicó el 

diseño de investigación experimental de lo cual la muestra de suelo sin estabilizar tuvo 

una máxima densidad seca de 1940 Kg/m3 y un CBR de 10,42%, mientras que con la 

adición de ceniza de hoja de plátano de 2%, 4%, 6%, 8% y 10% de la masa de la 

muestra de suelo obtuvo densidades máximas secas de 1935 Kg/m3, 1931 Kg/m3, 1928 

Kg/m3, 1924 Kg/m3 y 1906 Kg/m3 respectivamente y obtuvo también CBR de 11,42%, 

28,10% 12,78%, 3,76% y 6,26% respectivamente, con lo que concluyó que las cenizas 

de las hojas de plátano actúan satisfactoriamente como agentes estabilizadores para 

propósitos de subrasante pudiendo aumentar el CBR del suelo, que tenía 10% en estado 

natural a 28% con un contenido de 4% del peso del suelo de ceniza de hoja de plátano, 

se observó, también, que al tener un porcentaje mayor al 4% del peso del suelo el CBR 

disminuye. 
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También conforme a Gavilanes (2015), en su tesis de grado titulado 

Estabilización Y Mejoramiento De Sub-Rasante Mediante Cal Y Cemento Para Una 

Obra Vial En El Sector De Santos Pamba Barrio Colinas Del Sur, realizada en la 

Universidad Internacional del Ecuador, Quito, Ecuador tuvo como objetivo general 

analizar y evaluar las propiedades físicas y mecánicas de la modificación y 

estabilización de suelo en el sector de Santos Pamba en el barrio Colinas del Sur 

empleando adiciones de cal y cemento en diferentes porcentajes para determinar 

estabilización de plasticidad del material de sub-rasante en la vía, para ello aplicó el 

tipo de investigación experimental y diseño de investigación experimental en el que la 

población fue el barrio urbano del sur de Quito y la muestra fue la calle “A” del barrio 

Colinas del Sur, por lo que del suelo sin estabilizar tuvo 21,6% de CBR y que con la 

adición de cal y cemento de 2%, 4%, 6% y 8% el CBR aumentó a 22,78%, 23,85%, 

23,41% y 23,25% respectivamente y llegó a la conclusión de que el uso de cemento 

para estabilizar el suelo es ventajoso, ya que al dimensionar la estructura de rodadura, se 

logra disminuir el espesor de la estructura de rodadura ya sea hormigón rígido o asfalto. 

Asimismo en el ámbito nacional acorde a López & Ortiz (2018), en su tesis 

titulado Estabilización de Suelos Arcillosos con Cal para el Tratamiento de la 

Subrasante en las Calles de la Urbanización San Luis de la Ciudad de Abancay, 

realizada en la Universidad Tecnológica de los Andes, de Apurímac, Perú, de tipo de 

investigación exploratoria y de diseño experimental tuvo como objetivo general 

estabilizar el suelo existente de los jirones de Molinopata y Santo Domingo de la 

urbanización San Luis, adicionando un porcentaje de cal en el que la población fue la 

urbanización San Luis de la ciudad de Abancay y la muestra fue la subrasante de los 

jirones de Molinopata y Santo Domingo, el CBR de la muestra 1 en estado natural fue 

de 8,75% y  de la muestra 2 fue de 16,75%, sin embargo con la adición del 2%, 4%, 

6%, 8% de cal, la muestra 1 obtuvo CBR de 17,5%, 33,00%, 52,00%, 145,00% 

respectivamente y la muestra 2 obtuvo  CBR de 24,5%, 28,50%, 39,00% 68,00% 

respectivamente, con lo que concluyó que la cantidad de cal necesaria para mejorar el 

índice de CBR en ambos suelos es de 8% del peso seco del suelo. 
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Además conforme a Chávez & Odar (2019), en su tesis titulado Propuesta de 

estabilización con cal para subrasantes con presencia de suelos arcillosos en 

bofedales y su influencia en el pavimento rígido bajo la metodología de diseño 

AASHTO 93 aplicado al tramo 1 de la carretera Oyón-Ambo, realizada en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de Lima, Perú, de diseño experimental, 

tuvo como objetivo general evaluar a través de un análisis comparativo las mejoras en 

el comportamiento de un suelo arcilloso de baja plasticidad mediante la utilización de 

cal como agente estabilizador para ser empleado en la carretera Oyón-Ambo en el que 

su población fue la carretera Oyón-Ambo y la muestra fue la progresiva 170+830, el 

suelo natural tenía un CBR de y 6% obtuvo un CBR de 31,80% y 43,30% por la adición 

de 7% y 10% de cal hidratada respectivamente. Concluyó que los ensayos de CBR 

realizados al suelo antes y después de estabilizar con 10% de cal en peso demuestran 

que emplear Cal como metodología de estabilización de suelos arcillosos de baja 

plasticidad incrementa la capacidad de soporte del suelo; se ha pasado de CBR= 6% a 

CBR= 43,3%. 

Asimismo, según Soto (2019), en su tesis titulado Estabilización de suelos 

mediante activación alcalina de residuos de ignimbrita, arcilla calcinada y mortero 

reciclado para su uso como subrasante mejorada, realizada en la Universidad 

Nacional De San Agustín, de Arequipa, Perú, de diseño experimental, tuvo como 

objetivo general evaluar las propiedades físico-mecánica de los suelos adicionados con 

residuos de demolición e ignimbrita, mediante activación alcalina, la muestra de suelo 

fue obtenida de la carretera ubicada en el distrito de Chiguata con coordenadas UTM 

19S 246120 8184393, el suelo natural tenía CBR de 14,35%, pero con la adición de 

10%, 20% y 30% de ignimbrita obtuvo CBR de 22,96%, 24,68%, 26,41% 

respectivamente , con las mismas proporciones de adición de arcilla calcinada obtuvo 

CBR de 25,83%, 27,56% y 29,28%, mientras que con la adición de las mismas 

proporciones de mortero reciclado el CBR fue de 21,24%, 22,96% y 24,68%, ante ello  

concluyó que el material precursor a partir de polvo de arcilla calcinada es el que 

brinda una mayor respuesta mecánica al suelo de la subrasante que las de ignimbrita y 

mortero reciclado, logrando aumentar la densidad máxima seca del suelo en 8,97%, en 

su índice de C.B.R. de 14,35% a 29,28% al 100% de su máxima densidad seca, 
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disminuyendo su grado de expansión de 0,28% a 0,16%. Esto es debido en gran 

medida al 40,5% de Albita (NaAlSI3O8), al 28,1% Moscovita (KAl3Si3O10(OH)2) y a 

su naturaleza amorfa. 

Por otra parte de acuerdo a Quiroz (2020), en su tesis titulado Estabilización 

de suelos con cloruro de sodio, en el camino de bajo volumen de tránsito desde el 

caserío Los Tubos hasta el caserío Pozo Cuarenta, Distrito de Mórrope, Provincia de 

Lambayeque, Departamento Lambayeque, realizada en la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, de Lambayeque, Perú, de tipo de investigación experimental, tuvo como 

objetivo determinar la influencia de la adición de cloruro de sodio en la estabilización 

del suelo para el camino de bajo volumen de tránsito desde el caserío Los Tubos, la 

población fue el camino desde el caserío Los Tubos hasta el caserío Pozo Cuarenta, la 

muestras fueron las calicatas ubicadas cada 350m tomadas a lo largo del tramo de 

longitud de 1400 Km, el CBR de la calicata N°1 fue de 10,37%, mientras que con la 

adición de 1%, 1,5% y 2% de cloruro de sodio el CBR fue de 10,54%, 10,70%, y 

11,20% con lo que concluyó que, el análisis de resultados por la adición del cloruro de 

sodio en porcentajes del 1%, 1,5% y 2% respecto al peso de la muestra, incrementa el 

valor del CBR hasta en un 0,35% en comparación a la muestra de suelo natural 

mejorando ligeramente la resistencia del suelo.  

Además, acorde a Chalán (2018), en su tesis titulado Análisis de la disminución 

del espesor de un pavimento rígido estabilizando la sub base con cemento realizada 

en la Universidad Nacional de Cajamarca, de Cajamarca, Perú, de tipo de investigación 

aplicativa y de método experimental, tuvo como objetivo general realizar el análisis 

de la disminución del espesor de un pavimento rígido estabilizando la sub base con 

cemento, la ubicación  de la investigación fue el tramo de la Av. Industrial entre la Av. 

San Martín y Av. vía de evitamiento del departamento, provincia y distrito de 

Cajamarca, el suelo natural tuvo un CBR de 20% y con la adición de 1%, 2% y 3% de 

cemento el CBR fue de 82%, 117% y 171% respectivamente, con lo que concluyó que 

el porcentaje óptimo de cemento para obtener un capa sub base con CBR 100% fue 

del 1,12% con respecto al peso del material. 

A la fecha no se encuentra con trabajos en el ámbito local. 
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De las revisiones anteriores de los distintos autores se presenta el marco 

teórico, Braja (2013) afirmó lo siguiente: “El suelo se define como el agregado no 

cementado de granos minerales y materia orgánica descompuesta (partículas sólidas) 

con líquido y gas en los espacios vacíos entre las partículas sólidas” (p.1). 

Asimismo Lambe & Whitman (1969) indicaron que al examinar una cantidad 

de arena de playa, notaremos que el suelo está conformado de granos libres. Se puede 

decir lo mismo de todos los suelos, a pesar de que se necesitan técnicas microscópicas 

más minuciosa para diferenciar las partículas de suelos que son muy diminutas. Las 

partículas separadas de un suelo, por no estar intensamente unidas unas respecto a 

otras, pueden desplazarse con libertad limitada. A diferencia de los elementos de un 

fluido, las partículas de suelo son sólidas y no se desplazan con la misma facilidad. La 

mecánica de fluidos se diferencia por la cualidad principal de la mecánica de suelos 

por que el suelo es esencialmente un sistema de partículas. De hecho, puede titularse 

mecánica de sistemas de partículas o sistemas discontinuos a la ciencia que estudia el 

esfuerzo-deformación del suelo. 

Además, Según Muelas (2001) indica que las dimensiones de las partículas 

cambian ampliamente en cualquier volumen de suelo. Es necesario conocer la 

distribución granulométrica para clasificar convenientemente un suelo, que es el 

reparto en porcentaje de las diferentes dimensiones de partículas dentro del suelo, el 

autor indica también que se puede precisar la curva granulométrica total de una 

muestra de suelo con el análisis granulométrico (Figura 1).  

El autor expresa además que los suelos se separan en cuatro extensos grupos 

de acuerdo a la granulometría. el primer grupo es el de las gravas que sus granos son 

claramente visibles con dimensiones entre unos 80 mm y 4,75 mm Por lo que no 

retienen fluidos por la presencia de considerables orificios entre las partículas, el 

segundo grupo es el de las arenas y se caracterizan por ser notorios a simple vista, con 

fragmentos de dimensión que varían entre 4,75 mm y 0,075 mm y se conservan 

estables en agua, el tercer grupo es el de los limos que logran obstruir el avance de 

agua por la dimensión de sus fragmentos que varían entre 0,075 mm y 0,002 mm Y el 

cuarto grupo es el de las Arcillas que están constituidas por minerales silicatados con 
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partículas de diminuto volumen cuyos fragmentos poseen dimensiones menores a 

0,002 mm. Pueden producirse incrementos de tamaño de las partículas por el ingreso 

de moléculas de agua entre las cadenas de elementos tetraédricos y octaédricos 

unificadas por enlaces covalentes débiles, además manifiestan una porosidad muy baja 

a causa de que las dimensiones de los orificios son diminutas. 

Una de las cualidades de los suelos es de la plasticidad que de acuerdo a 

Villalaz (2004) es la cualidad que tienen de deformarse sin partirse y mediante ella se 

determina ciertos comportamientos, esta propiedad que se manifiesta en diferentes 

grados, dependen por la cantidad de arcillas y se determina mediante los límites de 

Atterberg o límites de consistencia, existen tres límites que son: Límite de Contracción 

(LC.), Límite Plástico (LP.) y Límite Líquido (LL). La porción de suelo que traspasa 

la malla No. 40 será utilizado para poder hallar los límites de consistencia, el Índice 

Plástico (I.P.) es el resultado de la sustracción de los valores del límite líquido (LL) y 

del límite plástico (LP.)  el cual indica el rango de humedad que se tiene propiedades 

plásticas de los suelos con cohesión. A causa de la proporción y clase de arcilla, el 

límite líquido y el límite plástico varían, pero el índice plástico solo cambiará a causa 

Figura 1 Curvas Granulométricas de los diferentes tipos de Suelo (Muelas Rodríguez, 2001, p.10). 
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de la abundancia de arcilla en el suelo. Se determina que un suelo es no plástico (N.P.) 

cuando no es posible hallar el límite plástico y se establece que es igual a cero.  

Asimismo el MTC (2013) indica que, conforme a la plasticidad y la 

granulometría, la clasificación de los suelos se efectuará bajo los sistemas mostrados 

en la tabla 1. Se puede predecir un comportamiento aproximado con la clasificación 

de los suelos, que con una perspectiva geotécnica contribuirá a localizar los sectores 

homogéneos. A continuación, se presenta la tabla 1 que correlaciona los más 

extendidos sistemas de clasificación, AASHTO y ASTM (SUCS). 

Tabla 1 Clasificación AASHTO y SUCS 

Clasificación de Suelos AASHTO 

AASHTO M-145 

Clasificación de Suelos SUCS 

ASTM –D-2487 

A-1-a GW, GP, GM, SW, SP, SM 

A-1-b GM, GP, SM, SP 

A – 2 GM, GC, SM, SC 

A – 3 SP 

A – 4 CL, ML 

A – 5 ML, MH, CH 

A – 6 CL, CH 

A – 7 OH, MH, CH 

 Fuente: Manual de Carreteras Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos (MTC, 2013, p.39). 

Además Braja (2013) explica que se clasifica el suelo en siete grupos 

principales de acuerdo a lo que utiliza el sistema de clasificación AASHTO: de A-1 a 

A-7. Los suelos donde el 35% o menos de las partículas traspasa el tamiz núm. 200 y 

con presencia de materiales granulares se les clasifican en los grupos A-1, A-2 y A-3, 

mientrsa que los suelos que se les clasifican en los grupos A-4, A-5, A-6 y A-7 trasan 

el tamiz núm. 200 con más del 35% del material que generalmente son los suelos 

arcillosos o los suelos limosos, explica además que en la clasificación SUCS los 

símbolos G o S como prefijo se usa cuando los suelos traspasan el tamiz núm. 200 

menos del 50% de su peso, G significa suelo de grava y S significa arena o suelo 

arenoso, pero cuando los suelos traspasan el tamiz núm. 200 más del 50% de su peso 

se usará los prefijos O para limos o arcillas orgánicos, M para limo inorgánico y C 

para arcilla inorgánica. En el caso de que los suelos sean turba, lodo y otros suelos 



8 

 

altamente orgánicos se usa el símbolo Pt, indica demás que se puede usar los símbolos 

W para suelos bien clasificado, P para suelos mal clasificado, L indica baja plasticidad 

(límite líquido menor de 50) y H una alta plasticidad (límite líquido mayor de 50). 

También para poder caracterizar los suelos Villalaz (2004) explicó que es 

necesario obtener muestras representativas del suelo, ya que un apropiado muestreo es 

de gran valor porque tiene la misma importancia que los ensayos en sí. Los análisis 

solo serán realizados a la muestra, mas no al material del cual provienen, de ahí la 

necesidad de que el personal que realice el muestreo tenga conocimientos de los 

procedimientos. Hay dos tipos de muestras: inalteradas y alteradas. Las muestras 

inalteradas mantienen las mismas propiedades cuando estaba en el suelo natural, y las 

muestras alterada es el caso contrario.  

Por otro lado Braja (2013) expresa que “la resistencia cortante de un suelo es 

la resistencia interna por unidad de área que la masa de suelo puede ofrecer a la falla 

y el deslizamiento a lo largo de cualquier plano en su interior” (p.228). 

Mientras que Rivera (2013) indica que para la medición de la resistencia de la 

subrasante de un pavimento existen diferentes procedimientos o métodos, que son los 

siguientes: Módulo resiliente, relación del valor de soporte de California (CBR, 

California Bearing Ratio), valor de resistencia Hveem (Valor R), Ensayo de placa de 

carga (Valor K) y Penetración dinámica con cono, sin embargo expresa que  a pesar 

de la variedad de ensayos el CBR es el más usualmente empleado para precisar la 

capacidad de soporte de la subrasante. Para hallar el módulo resiliente del suelo se usa 

el valor de CBR que, junto con las particularidades de las cualidades de los materiales 

de las capas, nivel de tránsito, y otras, determinan los grosores de las distintas capas 

que pertenecen la estructura de pavimento. 

MTC (2016) establece que el CBR de suelos es un ensayo que evalúa la 

resistencia potencial de las capas de un pavimento y precisa un índice de resistencia 

del suelo nombrado como CBR (California Bearing Ratio), que es habitualmente 

denominado valor de la relación de soporte. Sobre suelo acondicionado en el 

laboratorio se ejecuta el ensayo en condiciones específicas de humedad y densidad; 
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existe el caso de realizarse el ensayo a muestras inalteradas extraídas del terreno, los 

procedimientos para obtener el CBR está determinado en MTC E 132. 

De acuerdo a Braja (2013) varios ingenieros geotécnicos nombran el 

mejoramiento del suelo como estabilización del suelo. Éste es un procedimiento 

empañado para reducir precios con superior calidad que cambia las cualidades de 

ingeniería de suelo in situ. Hay dos métodos de mejora del suelo, la primera es la 

estabilización mecánica que implica metodologías que mejoran las propiedades de los 

suelos sin la adición de químicos que unan las partículas, algunas técnicas son: la 

precarga, compactación, voladura o blasting, vibroflotación, compactación dinámica 

y drenes de arena. El segundo método es la estabilización química que implica la 

aplicación de aditivos como la cal, cemento y de las cenizas volantes en los suelos. 

De acuerdo al ASTM C125 (2013; citado por Kanning et al. 2014) un material 

puzolánico es definido como un producto que tiene estructura química basada en silício 

o silício andaluminoso que en forma finamente dividida y con agua reacciona 

químicamente con hidróxido de calcio a temperaturas ordinarias para formar 

compuestos que tienen propiedades cementantes. 

Por otro lado, Olutaiwo (2017)  indica que la ceniza de hoja de plátano tiene 

una composición porcentual combinada de Sílice (SiO2, Al2O3 y Fe2O3) que es menor 

al 70% que muestra una puzolana débil pudiendo ser útil en la estabilización de suelos, 

además Kanning et al. (2014) despues de moler la ceniza de hoja de plátano a un 

tamaño de diámetro de partícula partícula  de 15 µm aproximadamente, obtuvo como 

composición química de partículas de SiO2=48,7%, Al2O3=2,6% y Fe2O3=1,4%, por 

lo tanto, la ceniza cumplió el requerimiento de contenido de 50% de estos materiales, 

la pérdida por ignición (5,06%) estuvo cerca del límite máximo estipulado (6%). La 

cantidad de Na2O, responsable de la aparición de eflorescencias o la ocurrencia de 

reacción de agregado alcalino, fue del 0,21%, valor inferior al 1,5%, límite superior 

según la norma. 

Redacción EC (2018) informó que de acuerdo al INEI “el volumen 

de producción de plátano alcanzó 182,000 toneladas, incrementándose en 14,65%. Los 

departamentos que destacaron por su mayor producción fueron San Martín (13,19%), 
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Ucayali (11,67%), Loreto (1,55%) y Piura (84,73%); juntos suman el 57,5% a la 

producción total”, además estas hojas son usadas como protector del sol del plátano 

durante el transporte de los lugares de cultivos hacia los lugares de venta, también es 

usado para acelerar la maduración del fruto, sin embargo, estas hojas son desechadas 

al borde del río y son quemadas 

Por otro lado, Cárdenas (2009) indica que en los últimos años se incrementó la 

producción de plátano especialmente en las regiones de la costa norte y la selva 

peruana por las exigencias de clima cálido y constante humedad que requiere, también 

la autora expone que una de las actividades culturales es el deshoje, que consiste en el 

corte de hojas de plátano de abajo hacia arriba, lográndose distinguir dos tipos de 

deshoje, el de protección para poder proteger el fruto en el traslado a otras regiones y 

de saneo para eliminar las hojas dobladas y secas.   

Por otro lado, según el MTC (2013) el cloruro de sodio es un compuesto 

inorgánico que se constituye en polvo fino o cristales grandes, que está conformado de 

alrededor de 2% de arcillas y limos y 98% de NaCl, además es considerado un 

estabilizante natural pudiendo mejorar la cohesión del suelo porque tienen una 

propiedad fundamental que es absorber la humedad de los cuerpos y del aire que le 

envuelven, también disminyen el punto de evaporación, produciendo una acción 

cementante gracias a que los minerales del suelo y el sodio  intercambian iones. Se 

logra obtener la densidad ansiada  del suelo con un menor esfuerzo gracias a su poder 

coagulante, admeás expresa que existen 3 métodos para producir cloruro de sodio, uno 

es el uso de hornos para evaporar de agua del océano, el segundo método es mediente 

la obtención de las minas de sal y el método más antiguo es el de evaporar agua de 

océano para obtener las partículas de sal.  

Por otro lado el MTC (2013) señala que para mejorar la seguridad y comodidad 

del tránsito se construye pavimentos, que son estructuras de varias capas sobre el 

terreno natural o la subrasante del camino, de ese modo los esfuerzos generados por 

los vehículos se distribuyen, por lo general está conformada por las siguientes capas: 

base, subbase y capa de rodadura. La subbase es la capa que soporta a la carpeta y a la 

base, siendo usado como capa controladora de la capilaridad del agua y de drenaje, 
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obedeciendo a varios factores esta capa puede omitirse, por lo general es de material 

granular con un CBR ≥ 40% o tratada con asfalto, cal o cemento. La base es la capa 

ubicada de bajo de la capa de rodadura, el cual sostiene, transmite y distribuye las 

cargas generadas por la circulación vehicular, esta capa es de material granular 

drenante con un CBR ≥ 80%, puede ser tratada con asfalto, cal o cemento. La capa de 

rodadura es la parte externa de un pavimento, que tiene como objetivo sostener el 

tránsito, puede ser de concreto de cemento Portland, material bituminoso o de 

adoquines.  

También Zambrano (2016) manifiesta que existen tres grupos generales de 

pavimentos, el primero es el pavimento flexible, el segundo es el pavimento rígido y 

el tercer tipo conocido como el grupo de los pavimentos compuestos, los pavimentos 

flexibles generalmente se forman de una capa de asfalto ubicado encima de una base 

granular o sub base, que es una capa soportada por el suelo compactado que por lo 

general se conoce como el subgrado o subrasante, algunas de las de las superficies 

asfaltadas consisten en una capa tratada con tratamiento superficial bituminoso 

mientras que los pavimentos rígidos tienen la capa externa de Concreto Portland 

colocada encima de un subrasante con o sin una capa intermedia de base. Los 

pavimentos compuestos típicamente son el resultado de rehabilitación de pavimento 

de asfalto con concreto portland que es usado para reparar algunas de las partes 

dañadas, en algunos casos el pavimento de asfalto es empleado para reparar las zonas 

deterioradas de un pavimento de concreto portland. 

La subrasante según Coronado (2002) es la capa inferior de un pavimento y 

viene a ser el suelo que sostiene la estructura de pavimento, su profundidad será hasta 

que sea nula la influencia de la carga de diseño. Durante la construcción de esta capa 

se debe realizar cortes o rellenos para poder cumplir con las cotas de la superficie 

especificadas en el proyecto y siempre debe ser compactado, además expresa que las 

condiciones de la subrasante es un factor primordial del espesor de pavimento, es por 

esa razón que los requerimientos de resistencia e invulnerabilidad a la deformación de 

esta capa es de gran importancia, en consecuencia, los espesores y calidad de un 
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pavimento es la adecuación a las cualidades de la subrasante sometido a la carga de 

diseño. 

De acuerdo a la norma técnica CE.010 de pavimentos urbanos, las vías urbanas 

son áreas destinadas al pase de personas y vehículos que se encuentran dentro del casco 

urbano, se clasifican en vías expresas, arteriales, colectoras y locales; de los cuales su 

subrasante se clasifica en excelente si el CBR es mayor al 17% y no son afectados por 

la humedad o congelamiento, será clasificado buenos cuando el CBR esté entre 8% y 

17%, serán considerado regular si son moderadamente estables ante la humedad y el 

CBR está entre el 3% y 8% y se le considera pobre si son suelos blandos y plásticos 

cuando están húmedos y el CBR es menor del 3% en los pavimentos flexibles.  

Con lo que se pudo analizar la realidad problemática, las carreteras y vías 

urbanas en el mundo han aumentado la necesidad de tener una estructura de pavimento 

altamente resistentes por el enorme incremento de volumen y de peso del tráfico que 

demanda la actualidad, como en Asia con la autopista asiática 1 (AH1) que conecta a 

32 países con más de 20,500 km, que es de vital importancia para las importaciones-

exportaciones y conexión de personas, igualmente como el crecimiento del tráfico en 

las ciudades de todo el mundo en la hora pico, además, en América Latina la necesidad 

de unión entre los países ha llevado que la Carretera Panamericana circulen una gran 

cantidad de vehículos, entre pesados y livianos al día; esto conlleva a construir 

pavimentos fuertes que puedan ser sometidos a altas cargas, teniendo en cuenta el 

crecimiento rápido de las ciudades y la complejidad geográfica, en Perú exige que la 

infraestructura vial sea de alta calidad para cumplir las exigencias esenciales de salud, 

alimentación, educación y trabajo. 

Por lo general, los requisitos obligatorios hacia algún proyecto de 

pavimentación exigen una alta capacidad de soporte y buena calidad debido a las 

exigencias del tránsito, resultando una dificultad el uso de suelos blandos, si a los 

pavimentos se les reposa sobre estos suelos, tienden a tener un periodo de vida menor, 

por el daño del camino que se obtiene con el tiempo ocasionados por los hundimientos, 

por ende es esencial tener estables y duraderas subrasantes de carreteras y vías urbanas 

de modo que no produzcan averías, algunas subrasantes no representan una dificultad 
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particular en aquellos lugares donde los satisfactorios materiales están 

abundantemente disponibles.  

La escasez de buenos materiales para carreteras y vías urbanas en muchas áreas 

del Perú se está volviendo cada vez más grave; muchas regiones que poseen materiales 

no adecuados se enfrentan a una complicación constante de agotamiento, en Áncash 

por el aumento del tráfico se optó reiteradas veces de remplazar la subrasante existente 

del pavimento de baja resistencia por un suelo de mejores características mecánicas, 

inclusive se eligió de hacer usos de materiales como cemento, cal o asfalto que 

conllevaron a un mayor gasto económico y contaminación ambiental en la 

construcción. En la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri la presencia de subrasante 

de muy baja calidad representa un peligro para la integridad del pavimento, para 

resolver este problema y producir más subrasantes satisfactorias en los pavimentos se 

optó en este proyecto de comparar la ceniza de hoja de plátano y el cloruro de sodio 

en la estabilización de suelos. 

De lo anterior se puede justificar la investigación a nivel social porque 

beneficiará a la población que transite en la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri, 

también se justifica económicamente porque los estabilizadores ceniza de hoja de 

plátano y cloruro de sodio son de bajo costo, asimismo se justifica científicamente 

porque se fundamenta en la mecánica de suelos a partir de la realización de 

experimentos de laboratorio, y además se justifica de forma ambiental porque se 

utilizará materiales que generan un menor impacto ambiental que otros estabilizadores 

comunes como el cemento,  la cal o el asfalto. 

Con lo que se puede formular el problema a solucionar ¿Cuál es el impacto del 

uso de ceniza de hoja de plátano y cloruro de sodio en la estabilización de suelos de la 

subrasante de la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo III? Para ello se planteó 

la hipótesis que la adición de ceniza de hoja de plátano y cloruro de sodio impactan 

positivamente en la estabilización de suelos de la subrasante de la vía urbana el Pinar 

– Puente Chahuaruri tramo III, con lo que se planteó el objetivo general de realizar el 

análisis comparativo de la estabilización de suelos con ceniza de hoja de plátano y con 

cloruro de sodio en la subrasante de la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo 
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III., de lo cual se desprendió los objetivos específicos de caracterizar el suelo de la 

subrasante en la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo III, caracterizar los 

agentes estabilizantes, evaluar la estabilización de suelos por la adición de 2% y 4% 

de ceniza de hoja de plátano en la subrasante en la vía urbana el Pinar – Puente 

Chahuaruri tramo III, evaluar la estabilización de suelos por la adición de 2% y 4% de 

cloruro de sodio en la subrasante en la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo 

III y comparar los resultados de la estabilización de suelos por los agentes 

estabilizantes en la subransante de la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo 

III. 
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II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

Según Niño (2011) “la experimentación establece relaciones de causa-efecto y 

se ocupa de descubrir, comprobar, confrontar, negar o confirmar teorías”, es por ello 

que la investigación fue experimental cuantitativa. 

De acuerdo a Hernández, Fernández & Baptista (2014) en el diseño 

experimental se incluyen una o varias variables dependientes y una o varias 

independientes, pudiéndose utilizar prepruebas y pospruebas para examinar, antes y 

después, el cambio de los conjuntos del tratamiento experimental, es por ello que el 

diseño de investigación fue experimental. 

2.2. Población, muestra y muestreo 

De acuerdo a Lepkowski (2008; citado en Hernández, Fernández & Baptista, 

2014, p.174) indicó que la población es “el conjunto de todos los casos que concuerdan 

con una serie de especificaciones”, por esa razón la población del presente proyecto 

fue la subrasante de la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo III, que consta 

de 1 Km. 

Además, según Niño (2011) “una muestra es una porción de un colectivo o de 

una población determinada, que se selecciona con el fin de estudiar o medir las 

propiedades que caracterizan a la totalidad de dicha población” (p.55), es por ello que 

la muestra del presente proyecto fue la calicata C-1, por presentar características 

similares de todo el tramo y estuvo ubicada en la progresiva Km. 0+100 de la vía 

urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo III. 
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2.3. Técnicas e instrumentos 

Tabla 2 Técnicas e instrumentos de investigación 

Variables Técnica Instrumento Fuente 

Variables 

Independientes 
   

Ceniza de hoja de 

plátano 
Observación Ficha de laboratorio 

Laboratorio UNT 

Laboratorio 

LABICER FC-UNI 

Cloruro de sodio Observación Ficha Técnica Rejyra E.I.R.L. 

Variable    

Dependiente 
   

Estabilización de 

Suelos 
Observación Ficha de laboratorio 

Laboratorio 

Universidad San 

Pedro 

Fuente: Elaboración propia, basado en el método del proyecto 

2.4. Procesamiento y análisis de la información 

Cohen & Gómez (2019) expresan que “el cierre del proceso de producción de 

los datos es el procesamiento. En la investigación cuantitativa, el cierre es más 

absoluto, el resultado de procesar son los datos” es por ello que los datos obtenidos del 

laboratorio respecto al óptimo contenido de humedad, densidad máxima seca y CBR 

del suelo fueron registrados e ingresados a la hoja de cálculo Microsoft Excel para 

realizar los cálculos matemáticos y estadísticos, el análisis se realizó con tablas y 

gráficos. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Caracterización del suelo de subrasante en la vía urbana el Pinar – Puente 

Chahuaruri. 

Para la caracterización de la subrasante de la vía urbana el Pinar – Puente 

Chahuaruri se realizó el muestreo mediante la excavación a cielo abierto de la calicata 

C-1 con una profundidad de 1,50m, posteriormente se determinó el contenido de 

humedad, se realizó el análisis granulométrico, límite plástico y limite líquido para 

clasificar la muestra del suelo según AASHTO y SUCS, los resultados demuestran una 

mayor presencia de arena y carencia de plasticidad, sin embargo por el color gris, el 

olor y presencia de finos de 33,10% se determinó que el suelo era una arena limosa 

con finos orgánicos, también se realizó el ensayo próctor modificado y CBR para hallar 

la máxima densidad seca, el óptimo contenido de humedad y la relación carga 

california CBR, los resultados se detallan en la tabla 3. 

Tabla 3 Resultados de los ensayos de análisis granulométrico, Límites de Atterberg, Próctor modificado 

y CBR  de la muestra del suelo.  

Ensayo Resultado 

Contenido de humedad 7,50 % 

Límite Líquido (%) NP 

Límite Plástico (%) NP 

Indicé de Plasticidad (%) NP 

Clasificación según AASHTO A-2-4(0) 

Clasificación según SUCS  SM con finos orgánicos 

Óptimo contenido de humedad  12,17 % 

Máxima Densidad Seca 1,894 gr/cm3 

CBR a 0,1”  5,70 % 

CBR a 0,2”  8,47 % 

Fuente: Laboratorio Universidad San Pedro 

3.2. Caracterización de los agentes estabilizantes. 

La hoja de plátano de Tingo María fue obtenida del mercado mayorista de 

Chaihua en la ciudad de Huaraz, se secaron al sol para eliminar la humedad existente, 

luego fue molido y tamizado por el tamiz N°100, del cual se usó 17,8 mg de muestra 

para realizar el análisis termogravimétrico y el análisis térmico diferencial, para los 
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cuales se aplicó a la muestra una tasa de calentamiento de 20°C/min de un rango desde 

25°C a 900°C, del cual se presenció dos importantes caídas de la masa del material, la 

primera en un rango de temperatura entre 80 y 120°C y la segunda, la cual es la caída 

más intensa, se registró entre 230 y 500°C, desacelerándose poco a poco la velocidad 

de pérdida. El material presentó una pérdida total de aproximadamente 86% respecto 

a su masa inicial cuando se alcanzó la máxima temperatura de ensayo como se muestra 

en la figura 2.  

Además, de acuerdo al análisis calorimétrico, se mostró un primer pico 

endotérmico en torno a 100°C y uno de menos intensidad a 200°C, posteriormente un 

pico a 400ºC y posteriormente a 850ºC, lo que se pudo evidenciar posibles cambios de 

fase y cambio en las características del material como se aprecia en la figura 3. 

Fuente: Laboratorio de polímeros Universidad Nacional de Trujillo 

  

Figura 2 Curva de pérdida de masa – Análisis Termo gravimétrico de la hoja de plátano 



19 

 

Fuente: Laboratorio de polímeros Universidad Nacional de Trujillo. 

La ceniza de hoja de plátano fue obtenida después de calcinar a 900 °C por 4 

horas basado en los parámetros, y experimentos estudiados por Kanning et al. (2014), 

después fue molido y tamizado por el tamiz N° 200, se usó una muestra para 

determinar la composición química por espectrometría de fluorescencia de rayos x 

cuyos resultados se presenta en la tabla 4. 

Tabla 4 Composición química de la ceniza de hoja de plátano 

Compuesto Composición (%) 

Óxido de potasio, K2O 51,85 

Óxido de magnesio, MgO 17,55 

Óxido de calcio, CaO 17,38 

Óxido de silicio, SiO2 9,91 

Óxido de fósforo, P2O5 2.64 

Óxido de manganeso, MnO 0,38 

Óxido de hierro, Fe2O3 0,16 

Óxido de azufre, SO3 0,11 

Óxido de estroncio, SrO 0,02 

Óxido de zinc, ZnO 0,01 

Óxido de Zirconio, ZrO2 0,01 

Fuente: Laboratorio LABICER FC-UNI 

 

Figura 3 Curva calorimétrica de la hoja de plátano 



20 

 

Se usó sal industrial de la marca Rejyra con alta pureza de cloruro de sodio 

proveniente de agua de mar que tuvo forma granular de color blanco, la composición 

química se aprecia en la tabla 5  

Tabla 5 Composición química de sal industrial  

Componente Composición 

Cloruro de sodio 99,50 % 

Humedad 1,00 % 

Sulfatos 3500 ppm máx. 

Magnesio 1000 ppm máx 

Calcio 1000 ppm máx 

Fuente: Ficha Técnica Rejyra 

3.3. Evaluación de la estabilización de suelos por la adición de 2% y 4% de ceniza 

de hoja de plátano en la subrasante en la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri 

tramo III. 

Se añadió a la masa del suelo 2% y 4 % de ceniza de hoja de plátano, luego se 

agregó diferentes cantidades de agua para hallar la máxima densidad seca y el óptimo 

contenido de humedad mediante el ensayo próctor modificado, luego se realizó el 

ensayo CBR para hallar la relación carga california, de los cuales lo resultado se 

observa en la tabla 6. 

Tabla 6 Óptimo contenido de humedad, densidad máxima seca y CBR por la adición de 2% y 4% de 

ceniza de hoja de plátano. 

Adición de ceniza 

de hoja de plátano 
Óptimo contenido 

de humedad (%) 
Densidad máxima 

seca (gr/cm3) 

CBR  a 

0,1”(%) 

CBR  a 

0,2”(%) 

0 12,17 1,894 5,70 8,47 

2 12,29 1,888 5,37 7,58 

4 12,42 1,883 5,04 7,14 

Fuente: Laboratorio USP 
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Hubo un aumento del óptimo contenido de humedad por la adición de ceniza 

de hoja de plátano en comparación con la muestra patrón como presenta en la figura 

4. 

 

Figura 4 Óptimo contenido de humedad del suelo con adición de ceniza de hoja de plátano. 

Fuente: Elaboración propia 

Además, Se presenta una disminución de la máxima densidad seca por la 

adición de ceniza de hoja de plátano en comparación con la muestra patrón que es 

presenta en la figura 5. 

 

Figura 5 Densidad máxima seca del suelo con ceniza de hoja de plátano 

Fuente: Elaboración propia.  
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El CBR a 0.,1” y 0,2” disminuye por la adición de 2% y 4% de ceniza de hoja 

de plátano a comparación con la muestra patrón que se presenta en la figura 6. 

 

Figura 6 CBR a 0,1” y 0,2” del suelo con adición de ceniza de hoja de plátano. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Evaluación de la estabilización de suelos por la adición de 2% y 4% de 

cloruro de sodio en la subrasante en la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri 

tramo III. 

Se añadió a la masa del suelo 2% y 4 % de cloruro de sodio, luego se agregó 

diferentes cantidades de agua para hallar la máxima densidad seca y el óptimo 

contenido de humedad mediante el ensayo próctor modificado, luego se realizó el CBR 

para hallar la relación carga california, de los cuales lo resultado se observa en la tabla 

7. 

Tabla 7 Óptimo contenido de humedad, densidad máxima seca y CBR por la adición de 2% y 4% de 

cloruro de sodio. 

Adición de 

cloruro de sodio 
Óptimo contenido 

de humedad (%) 
Densidad máxima 

seca (gr/cm3) 

CBR  a 

0,1”(%) 

CBR  a 

0,2”(%) 

0 12,17 1,894 5,70 8,47 

2 11,94 1,920 6,70 9,58 

4 11,72 1,939 6,04 9,13 

Fuente: Laboratorio USP 
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Se produce una disminución del óptimo contenido de humedad por la adición 

de ceniza de hoja de plátano en comparación con la muestra patrón que es presenta en 

la figura 7. 

 

Figura 7 Óptimo contenido de humedad del suelo con adición de cloruro de sodio 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, Se presenta una disminución de la máxima densidad seca por la 

adición de ceniza de hoja de plátano en comparación con la muestra patrón que es 

presenta en la figura 8. 

 

Figura 8 Densidad máxima seca del suelo con cloruro de sodio. 

Fuente: Elaboración propia.  
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El CBR a 0.,1” y 0,2” aumenta por la adición de 2% de cloruro de sodio a 

comparación con la muestra patrón, de igual modo, hubo un aumento por la adición de 

4% de cloruro. pero inferior a la adición de 2% de cloruro de sodio como se presenta 

en la figura 9. 

 

Figura 9 CBR a 0,1” y 0,2” del suelo con adición de cloruro de sodio. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5. Comparación de los resultados de la estabilización de suelos por los agentes 

estabilizantes en la subrasante de la vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri 

tramo III. 

El óptimo contenido de humedad del suelo aumenta por la adición de 2% y 4% 

de ceniza de hoja de plátano, mientras que por la adición de 2% y 4% cloruro de sodio 

disminuye como se aprecia en la figura 10. 

La máxima densidad seca del suelo disminuye por la adición de 2% y 4% de 

ceniza de hoja de plátano, mientras que por la adición de 2% y 4% cloruro de sodio 

aumenta como se aprecia en la figura 11. 
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Figura 10 Óptimo contenido de humedad del suelo con adición de ceniza de hoja de plátano y con 

cloruro de sodio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11 Máxima densidad seca del suelo con adición de ceniza de hoja de plátano y con cloruro de 

sodio. 

Fuente: Elaboración propia.  
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El CBR a 0,1” del suelo disminuye por la adición de 2% y 4% de ceniza de 

hoja de plátano, mientras que por la adición de 2% y 4% cloruro de sodio aumenta 

como se aprecia en la figura 12. 

 

Figura 12 CBR a 0,1” del suelo con adición de ceniza de hoja de plátano y con cloruro de sodio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo el CBR a 0,2” del suelo disminuye por la adición de 2% y 

4% de ceniza de hoja de plátano, mientras que por la adición de 2% y 4% cloruro de 

sodio aumenta como se aprecia en la figura 12. 

 

Figura 13 CBR a 0,2” del suelo con adición de ceniza de hoja de plátano y con cloruro de sodio. 

Fuente: Elaboración propia.  
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IV.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La caracterización de la ceniza de hoja de plátano según Emeka & Olufikayo 

(2016) tuvo por resultados que la suma de SiO2, Al2O3 y Fe2O3 fue de 54,70%, con lo 

que no hay coincidencia con los autores ya que en la suma de SiO2 y Fe2O3 fue de 

10,70% en la presente investigación, el óptimo contenido de humedad del suelo 

estudiado por los autores fue de 10,70%, la adición de ceniza de hoja de plátano de 2% 

lo aumentó a 10,90%, y la adición de 4% lo aumentó a 11,80% por lo que se coincide 

con los autores ya que el óptimo contenido de humedad del suelo estudiado fue de 

12,17% y aumentó a 12,29% y 12,42% por la adición de 2% y 4% de ceniza de hoja 

de plátano, la máxima densidad seca del suelo estudiado por los autores fue de 1,940 

gr/cm3 y disminuyó a 1,935 gr/cm3 y 1,931 gr/cm3 por la adición de ceniza de hoja de 

plátano de 2% y 4% respectivamente, por lo que se coincide con los autores ya que la 

máxima densidad seca del suelo estudiado fue de 1,894 gr/cm3 y disminuyó a 1,880 

gr/cm3 y 1,883 gr/cm3 por la adición de 2% y 4% de ceniza de hoja de plátano, el CBR 

del suelo estudiado por los autores fue 10,42% y aumentó a 11,42% y 28,10% por la 

adición de ceniza de hoja de plátano de 2% y 4% respectivamente, por lo que no hay 

coincidencia con los autores ya que el CBR del suelo estudiado fue de 5,70% y 

disminuyó a 5,37% y 5,04% por la adición de 2% y 4% de ceniza de hoja de plátano. 

Quiroz (2020) usó sal industrial con una pureza que varió de 97% a 99% de 

cloruro de sodio para estabilizar muestras de suelos, mientras que en la presente 

investigación se usó sal industrial similar al autor por tener pureza de 99,50% de 

cloruro de sodio. Los óptimos contenidos de humedad de las muestras de suelos 

estudiadas por el autor disminuyeron entre 0,24% y 1,60% por la adición de cloruro 

de sodio de 2%, por lo que se coincide con el autor ya que el óptimo contenido de 

humedad del suelo estudiado fue de 12,17% y disminuyó a 11,94% y 11,72% por la 

adición de 2% y 4% de cloruro de sodio por lo que hubo una disminución de 0,23 % y 

0,45% respectivamente, las máximas densidades secas de las muestras de suelos 

estudiados por el autor aumentaron entre 0,016 gr/cm3 y 0,033 gr/cm3por la adición de 

2% de cloruro de sodio, por lo que se coincide con el autor ya que la máxima densidad 

seca del suelo estudiado fue de 1,894 gr/cm3 y aumentó a 1,920 gr/cm3 y 1,939 gr/cm3 
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por la adición de 2% y 4% de cloruro de sodio por lo que hubo un aumento de 0,026 

gr/cm3 y 0,045 gr/cm3 respectivamente , el CBR de las muestras de suelos estudiados 

por el autor aumentó entre 0,82% y 1,31% por la adición de cloruro de sodio de 2%, 

por lo que se coincide con el autor ya que el CBR del suelo estudiado fue de 5,70% y 

aumentó a 6,70% por la adición de 2%, por lo que aumentó por 1,00%, sin embargo 

por la adición de 4% de cloruro de sodio la muestra de suelo tuvo el CBR de 6,04%, 

por lo que aumentó 0,34%. 

Chávez & Odar (2019), estabilizaron con cal hidratada una muestra de suelo 

de la carretera Oyón-Ambo en la progresiva 170+830, que tuvo óptimo contenido de 

humedad de 14,80% y por la adición de 7% y 10% de cal hidratada aumentó a 15,30% 

y 15,90%, mientras que en la presente investigación el óptimo contenido de humedad 

del suelo estudiado fue de 12,17% y disminuyó a 11,94% y 11,72% por la adición de 

2% y 4% de cloruro de sodio, además la máxima densidad seca del suelo estudiado 

por los autores fue de 1,802 gr/cm3 y por la adición de 7% y 10% de cal hidratada 

aumentó a 1,852 gr/cm3 y 1,893 gr/cm3 respectivamente, mientras que en la presente 

investigación la densidad seca del suelo estudiado fue de 1,894 gr/cm3 y aumentó a 

1,920 gr/cm3 y 1,939 gr/cm3 por la adición de 2% y 4% de cloruro de sodio, finalmente 

el CBR de la muestra de suelo estudiado por los autores fue 6% y con la adición de 

7% y 10% de cal hidratada aumentó a 31,80% y 43,30% respectivamente, mientras 

que el CBR del suelo estudiado fue de 5,70% y aumentó a 6,70% y 6,04%. por la 

adición de 2% y 4% de cloruro de sodio respectivamente, evidenciando el gran 

aumento del CBR del suelo por la adición de cal hidratada a comparación del cloruro 

de sodio. 

López & Ortiz (2018) estabilizaron con cal a dos muestras de suelo en la 

urbanización San Luis del Distrito de Abancay,  que tuvieron CBR de 8,75% y 16,75%,  

y por la adición de 2% de cal el CBR aumenta aproximadamente por 10% en las dos 

muestras, y con la adición de 4%, 6% y 8% de cal el CBR aumenta significativamente, 

mientras que en la presente investigación la adición de 2% de cloruro de sodio el CBR 

del suelo aumenta por 1% pero por la adición de 4% de cloruro de sodio el CBR es 

mayor al del suelo natural por 0,34%.  



29 

 

V. CONCLUSIONES 

La subrasante de la vía urbana el Pinar – puente Chahuaruri tramo III presentó 

un contenido de humedad de 7,50%, careció de plasticidad, se clasificó según SUCS 

como suelo SM con finos orgánicos por la presencia mayoritaria de arena, ser color 

negro y por el olor; se clasificó según AASHTO A-2-4(0), su óptimo contenido de 

humedad fue de 12,17%, su máxima densidad seca fue de 1,894 gr/cm3 y el CBR del 

suelo fue de 5,70. 

La hoja de plátano presentó una pérdida de 86% respecto a la masa inicial al 

ser calcinada, además existe picos endotérmicos a 100°C, 200°C, 400°C y 850°C lo 

que evidencian posibles cambios de fase y cambios en las características del material, 

además la ceniza de hoja de plátano, por tener la suma de SiO2, Fe2O3 menor al 50%, 

no se le considera puzolana, mientras que el cloruro de sodio utilizado fue sal industrial 

que provino de agua de mar y que tuvo una pureza de 99,50% con una humedad de 

1%. 

La adición de 2% y 4% de ceniza de hoja de plátano a la muestra de suelo 

aumentó el óptimo contenido de humedad de 12,17% a 12,29% y 12,42%, disminuyó 

la densidad máxima seca de 1,894 gr/cm3 a 1,888 gr/cm3 y 1,883 gr/cm3 y disminuyó 

el CBR de 5,70% a 5,37% y 5,04% respectivamente, por lo que la adición de ceniza 

de hoja de plátano es inadecuada para la estabilización de la subrasante de la vía urbana 

el Pinar – puente Chahuaruri tramo III. 

La adición de 2% y 4% de cloruro de sodio a la muestra de suelo disminuyó el 

óptimo contenido de humedad de 12,17% a 11,94% y 11,72%, aumentó la densidad 

máxima seca a de 1,894 gr/cm3 a 1,920 gr/cm3 y 1,939 gr/cm3 y aumentó el CBR de 

5,70% a 6,70% y 6,04% respectivamente, por lo que la adición de 2% de cloruro de 

sodio es la más adecuada para la estabilización de suelos de la subrasante de la vía 

urbana el Pinar – puente Chahuaruri tramo III ya que aumenta más el CBR del suelo 

que con la adición de 4%. 

La adición de 2% y 4% de cloruro de sodio tienen un impacto positivo en la 

estabilización de la subrasante de la vía urbana el Pinar – puente Chahuaruri tramo III 
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ya que aumenta el CBR de la muestra del suelo por 1,00% y 0,34% respectivamente, 

sin embargo, la adición de 2% y 4% de ceniza de hoja de plátano disminuye el CBR 

por 0,33% y 0,66% respectivamente.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Evaluar en la subrasante vía urbana el Pinar – Puente Chahuaruri tramo III otros 

agentes estabilizadores y comprar el precio de la construcción de una pavimentación 

con la estabilización de cloruro de sodio y saber cuál de ellos produce menor gasto 

económico y menor impacto ambiental. 

Caracterizar el cloruro de sodio de diferentes salineras y evaluar su impacto en 

la estabilización de subrasantes, hallar también la composición química de ceniza de 

hoja de plátano provenientes de diferentes lugares, calcinadas a diferentes 

temperaturas y a diferentes tiempos para hallar una posible puzolana.  

En la estabilización de suelos para uso de sub base o base en el pavimento se 

requiere CBR de 40% y 80 % mínimo respectivamente, por lo que se puede requerir 

de la adición de cemento o cal, sin embargo, se puede reducir su uso si se combina con 

puzolanas. 

Considerar en subrasantes de carreteras con CBR entre 5% y 6% la 

estabilización con cloruro de sodio, ya que esta puede aumentar aproximadamente 1% 

el CBR, y obtener el 6% de CBR mínimo establecido por el MTC (2013) para 

subrasantes, sin embargo, no es recomendable hacer la adición de cloruro de sodio en 

capas como base o sub base por requerir CBR de mayor magnitud. 
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ANEXOS Y APÉNDICE 

Anexo 1  Análisis termo gravimétrico y análisis calorímetro de la hoja de plátano. 
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Anexo 2 Análisis químico de ceniza de hoja de plátano. 
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Anexo 3 Ficha técnica de sal industrial- cloruro de sodio 
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Anexo 4 Resultados de laboratorio de suelos. 
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Anexo 5 Conceptuación y operacionaliazión de las variables 

Variable  Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 

Dimensiones 
Indicadores 

Variable 

Dependiente 

Estabilización 

de Suelos 

De acuerdo a Braja (2013) 

es un procedimiento que 

mejora las cualidades de 

ingeniería del suelo.  

Será medida a 

través del ensayo 

CBR MTC E132 

Resistencia 

Interna del 

suelo 

Óptimo 

Contenido de 

Humedad (%)  

Máxima 

Densidad 

Seca (gr/cm3) 

Relación de 

Carga 

California –

CBR (%).  

Variables 

Independientes 

Ceniza de Hoja de 

Plátano 

 

Olutaiwo (2017) indica que 

es una puzolana débil por su 

composición química. 

Será medida a 

través de su masa.  

Ceniza de 

hoja de 

plátano 

2 % de ceniza 

respecto  a la 

masa del 

suelo 

4 % de ceniza 

respecto  a la 

masa del 

suelo 

Cloruro de Sodio 

Según el MTC (2013) el 

cloruro de sodio es un 

compuesto inorgánico que 

puede estabilizar los suelos 

por mejorar la cohesión del 

suelo. 

Será medida a 

través de su masa. 

Cloruro de 

sodio 

2 % de 

cloruro de 

sodio 

respecto  a la 

masa del 

suelo 

4 % de 

cloruro de 

sodio 

respecto  a la 

masa del 

suelo 

Fuente: Elaboración propia, basada en el método del proyecto. 
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Panel Fotográfico 

 

 

  

Figura 15 Hoja de Plátano que es utilizado como protector del plátano para el 

transporte – Mercado de Chaihua 

 

Figura 14 Al ser descargado los plátanos las hojas de plátano son calcinadas al 

borde del río por ser considerado desperdicio. 
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Figura 16 Hoja de plátano 

 

 

Figura 17 Tamizado de hoja de plátano para el análsis térmico diferencial 
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Figura 18 Muestra para el análisis térmico diferencial 

 

Figura 19 Ceniza de hoja de plátano para determinar la composicón química 
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Figura 20 Muestreo mediante la excavación a cielo abierto de la calicata C-1 

 

 

Figura 21 Calicata C-1 

 

 

 


