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Resumen 
 

En el presente trabajo se obtuvo la resistencia a la compresión de las probetas de 

concreto aplicando agua de mar y agua potable en las dosificaciones F´c=210 kg/cm2 

y F´c=280 kg/cm2. 

 
 

En el trabajo realizado se mostraron que el agua de mar apoya en la resistencia del 

concreto ya que su nivel de hidrataciones rápida y con un curado constante aumenta la 

resistencia, posteriormente se vio que es afectada su durabilidad de la misma ya que el 

agua de mar contiene en mayor cantidad de porcentajes de cloruros y sulfatos que el 

agua comúnmente utilizada para los trabajos de obras de concreto. 

 

Este Proyecto de Trabajo de investigación presentado a continuación se orienta 

objetiva y únicamente a mostrar los resultados de ensayos que, dieron a conocer la 

resistencia en los concretos cuando son curados con agua de mar y agua potable; así 

como los componentes químicos en el agua de mar y los componentes químicos en 

los cementos portland tipo I y Tipo V, y así poder analizar la causa de la variabilidad 

de la resistencia en los concretos, después de 28 y 60 días de curación, cuyas 

dosificaciones trabajadas fueron de: F´c=210 kg/cm2 y F´c=280 kg/cm2 . 

 

Es una investigación explicativa y experimental. 
 

Así mismo se realizaron ensayos a compresión a cada muestra, para posteriormente 

comparar los resultados de cada muestra curada y poder comparar la variabilidad de la 

resistencia. 
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Abstract 
 

 

In this work, the compressive strength of concrete specimens was obtained by 

applying seawater and drinking water at dosages F'c=210 kg/cm2 and F'c=280 kg/ 

cm2 

 

 
 
 

In the present work carried out, it was shown that seawater relies on the resistance of 

concrete since its level of rapid hydration and with a constant curing increases the 

resistance, later it was seen that its durability is affected since the water of sea 

contains in greater amounts percentages of chlorides and sulfates than the water 

commonly used for concrete works or works 

 
 

 

This Work research project presented below focuses only objective and test results 

show that disclosed in the specific resistance when cured with seawater and drinking 

water; and chemical compounds in seawater and the chemical components in the 

portland cement type I and type V, so you can analyze the cause of the variability of 

the concrete strength after 28 and 60 days of healing, whose dosages were worked: fc 

= 210 kg / cm2 and fc = 280 kg / cm2. 
 

It is an explanatory and experimental research. 
 

In addition compression tests were performed on each sample, then comparing the 

results for each cured sample and to compare the variability of resistance. 
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INTRODUCCION 
 

 
 

Las grandes obras de concreto empezaron a realizarse a mediados del siglo XIX y en 

el transcurso del siglo XXI, se ha registrado una rápida y continua generalización de 

las construcciones de concreto. 

Como se habrá podido observar, el empleo del concreto como material de construcción 

aumenta cada día y, puesto que desde el momento de su colocación en obra le acechan 

peligros de corrosión y de destrucción, es lógico que el creciente uso de aquel haya traído 

como consecuencia un incremento de casos en que es atacado y destruido. Por otro lado, 

la prioridad en el uso del concreto a traído como consecuencia, el que a dicho material 

se le exija cada día más, y así la fabricación de nuevos tipos de cementos, el empleo del 

concreto en masa, la tendencia a reducir las dimensiones de los elementos fabricados, 

etc. También a supuesto la aparición de nuevos riesgos para la corrosión. 

 
 

Debido a los múltiples casos de destrucción y a los nuevos riesgos de corrosión del 

concreto es que se a despertado gran interés por los trabajos de investigación sobre la 

corrosión del mismo cuya finalidad no es otra que reducir los daños ocasionados por 

tales efectos en la economía de cada país al destruirse gran número de obras realizadas 

con dicho material de construcción. Estos trabajos de investigación que se lleva a cabo 

en muchos países han continuado ininterrumpidamente, y seguirán siendo precisos 

durante mucho tiempo. 

 
 

Debe observarse que las propiedades y efectos de los diferentes agentes agresivos del 

concreto son muy diversos y dentro de la acción química se tienen tres tipos de 

corrosión: 1) por lixiviación, 2) por reacción del cambio iónico y 3) por expansión; 

pero la mayor parte de los procesos de destrucción, causados por expansión (formación 

de sales), son debidos a la acción agresiva de los sulfatos. 
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ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN CIENTIFICA 
 
 

 

En los antecedentes encontrados a nivel local, se encontró y investigo la tesis de 

Corzo, A. (1194). Que ve la corrosión de estructuras en concreto armado, donde se 

vio las causas y origen de las estructuras de concreto armado que sean deterioradas 

por efectos de corrosión. 

 

Donde se tuvo como conclusiones, la recomendación de la adición de compuestos 

entrampadores de aire dentro de la mezcla para disminuir la porosidad, además del 

pintado de la superficie del concreto con algún compuesto impermeabilizante. 

 
 

También se concluyó que la velocidad real de la corrosión del concreto no ha podido 

determinarse hoy en día, porque las intensidades de los procesos de corrosión en la 

naturaleza dependen de una serie de condiciones no conocidas suficientemente y que, 

por la tanto no pueden ser consideradas. 

 

 
 
 

También se encontró a nivel local la tesis “UTILIZACION DE AGUA DE MAR 

PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE HABILITACION URBANA” de 

Barragan, M. y Cortez I. (2004). Donde se aprecia ver la factibilidad del uso de 

agua de más en los diseños de concreto simple en obras de habilitación urbana 

como son las losas deportiva y veredas, también se ve la investigación de las 

curvas de resistencia a la compresión para diferentes proporciones de agregados 

gruesos. 

Se vio que los resultados son factibles en la resistencia en un 60% más 
 

aproximadamente, en comparación normales de diseño empleadas (f’c=140kg/cm2); 

la razón fundamental es que la ubicación, condiciones de servicio y el empleo de 

agua de mar como agua de mezcla condiciones de diseño estrictamente por factores 

de durabilidad. Viendo también que la resistencia a la compresión del concreto con 

agua de mar, a los 28 días no experimento reducciones en comparación con la 

resistencia de los concretos elaborados con agua potable. 
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En el ámbito a nivel nacional se encontró la tesis de Gonazáles, M. (2002). Que 

ve la Corrosión en estructuras de concreto, donde se analizo si el ataque del agua 

de mar corresponde a la de las sales disueltas, principalmente cloruros y sulfatos 

sobre los constituyentes del cemento por cuanto ninguno de los componentes 

hidratados es estable al medio marino. Las reacciones características en el ataque 

se presentan sobre el hidróxido de sodio y el aluminato tricíclico. 

 
 

En inmersión total al ataque es fundamentalmente químico por acción de sulfatos y 

cloruros. Sin embargo. Una carbonatación inicial demora las características del 

concreto a los agentes agresivos por la formación de una capa protectora constituida 

por micro cristales de carbonato de cálcico. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Otra tesis encontrada a nivel nacional que tratase de un tema que apoye a la 

resolución de mi tesis fue de Zarate, I. (2008). Que vio sobre el Uso de agua de mar 

de Chincha en el diseño de Mezcla y curado para evaluar el comportamiento en la 

resistencia del concreto”. 

 
 

Que investigo más específicamente El ataque correspondiente a la de las sales 

disueltas, principalmente cloruros y sulfatos sobre los constituyentes del cemento, 

conjuntamente vio Las reacciones características que se presentan sobre el hidróxido 

de sodio, y el aluminato Tricálcico, haciendo que este líquido elemento sea deficiente 

como parte del diseño de mezcla, porque disminuye la resistencia. Sin embargo, 

presenta características favorables en el curado, dependiendo del tipo de aglomerante 

con el que han sido hechas las probetas (cemento tipo I o V) y de manera 

convencional (con agua potable). 
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A nivel internacional se vio la tesis referida “MORTEROS MÁS RESISTENTES A 

LOS SULFATOS”, realizada por Villena, O. (2007), que busco ver los resultados de 

un programa experimental dirigido a determinar la actividad puzolánica y el análisis 

químico de 15 puzolanas naturales. 

 
 

Donde se hizo pruebas de comportamiento que se realizaron de acuerdo con el 

Método de Prueba Estándar para el cambio de longitud de Barras de Mortero 

expuestas al ataque por sulfatos ASTM C 1012,6 en 13 cementos portland-puzolana y 

tres cementos 5 portland ASTM C tipo I, II y V. El proporcionamiento del mortero se 

mantuvo constante, una parte de cemento y 2.75 partes de arena de arena estándar, y 

las barras se almacenaron en una solución de sulfato de sodio al 5%. Esto incluye la 

composición, reactividad y cantidad de puzolana utilizada junto al Clinker portland, y 

la cantidad de aluminato tricíclico en el cemento. 

 
 

En esta investigación se concluyó que el principal hallazgo de este estudio es la 

sustancial resistencia a los sulfatos que presentan los cementos portland tanto con 

Clinker portland-Puzolanas tipo I como tipo V, con respecto a los cementos portland 

tipo II y V. Este significado en particular se debe a que las puzolanas empleadas que 

muestran una alta puzolánica incrementan la resistencia a los sulfatos cuando se 

añaden como aditivo mineral. 

 

 
 
 

Como antecedente de nivel internacional también se halla de Torres, O. (2013), que 

esta dirigida a investigar la Variación de la Resistencia de Concreto, Utilizando el 

Agua de mar y arena de playa proveniente del Edo. 

 
 

En la tesis de Torres, O. se vio que la mezcla con agua de mar obtuvo una resistencia 

promedio de 26 kg/cm2 a los 7 días lo que representa un 10% aproximadamente, de la 

resistencia requerida a los 28 días. 
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Donde se concluyó que la reacción química entre el agua de mar y el cemento no se 

llevó a cabo en su totalidad debido a que esta mezcla no tuvo el curado 

correspondiente, para mantener sus niveles de sulfatos y cloruros, teniendo así que el 

concreto fuese arenoso, además de presentar una fuere segregación al momento del 

fraguado. 

 
 

De igual forma se vio que la mezcla con agua de mar y arena de playa tuvo una 

resistencia promedio a los 7 días de 136kg/cm2, lo que representa el 50% de lo 

esperado a los 28 días. Resulta interesante mencionar que en esta mezcla a pesar de 

tener agua de mar y al igual que la anterior no se le realizo el curado, respondió al 

ensayo de compresión con una resistencia igual que a la de la mezcla patrón, una de 

las razones puede ser que el agua 6 de mar y la arena de playa en conjunto reaccionan 

de mejor manera con el cemento que solo el agua de mar. 
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JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

- Conveniencia 

- Relevancia social 

- Implicaciones prácticas 

- Valor teórico 
 

 
 

Teniendo en cuenta de que la ingeniería a lo largo de la historia en su afán de facilitarle 

la prolongación de vida a los seres humanos, ha realizado diversas investigaciones 

científicas, que aportaron distintas ideas innovadoras, con la única finalidad de hacerle 

la vida más fácil al hombre. 

 

Esta investigación se justifica por cuanto mostraría una innovación a la producción del 

concreto en sus diferentes dosificaciones, con los diferentes tipos de cemento en la 

condición de aglomerante y básicamente en lo referente al curado, cuando se tenga que 

emplear, tanto el agua potable, como el agua de mar, que al parecer ésta por sus 

diferentes componentes químicos ocasionarían algún perjuicio a las fibras del 

concreto, muy por el contrario se espera que la resistencia especificada aumente en 

función a la edad del concreto, ello significa tratar sistemáticamente en el laboratorio 

cada una de las pruebas a las que someteremos las distintas muestras ensayadas con 

objeto de contrastar la hipótesis que nos propondremos a continuación. 

 
 
 
 

ASPECTO SOCIAL: 
 

En el aspecto social la presente investigación tiene justificación por cuanto al finalizar 

la investigación se logre aportar conocimiento a la sociedad a fin de retomar las 

recomendaciones a las cuales se arribará, luego de terminar el presente trabajo. 
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ASPECTO ECONÓMICO: 
 

Dependiendo de los costos que se obtengan al analizar cada uno de los componentes 

del concreto antes de su producción, es importante conjugar los precios que se 

consigan con los valores de la resistencia que se obtengan al momento de ensayar en 

el laboratorio, pero se orienta que al alcanzar valores altos de la resistencia del concreto 

entonces el trabajo de investigación es justificable. 

 
 
 

PROBLEMA 
 

¿Cuál es la resistencia del concreto F´c=210 Kg/cm2 y F´c=280 Kg/cm2 elaborados 

con cemento tipo I y V, cuando se cura con agua de mar? 

 
 
 
 
 
 
 

 
MARCO REFERENCIAL 

CEMENTO 

Según la Norma Técnica Peruana, el cemento Portland es un cemento hidráulico 

producido mediante la pulverización del Clinker compuesto esencialmente por 

silicatos de calcio hidráulicos y que contiene generalmente una o más de las formas 

sulfato de calcio como adición durante la molienda. Es decir: 
 

Cemento Portland = Clinker Portland + Yeso 
 

El cemento Portland es un polvo muy fino de color verdoso. Al mezclarlo con agua 

forma una masa (pasta) muy plástica y moldeable que luego de fraguar y endurecer, 

adquiere gran resistencia y durabilidad. 
 

 
 
 

MATERIAS PRIMAS DEL CEMENTO PÓRTLAND 
 

Las principales materias primas necesarias para la fabricación de un cemento Portland 

son: 
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a. Materiales calcáreos 

Deben tener un adecuado contenido de carbonato de calcio (CO  Ca) que será 
entre 60% a 80%, y no deberá tener mas de 1.5% de magnesia. Aquí tenemos 

a las margas, cretas y calizas en general estos materiales suministran el óxido 

de calcio o cal. 
 
 
 
 
 

 

b. Materiales arcillosos 

Deben contener sílice en cantidad entre 60% y 70%. Estos materiales proveen 

el dióxido de silicio o sílice y también el óxido de aluminio o alúmina, aquí 

tenemos a las pizarras, esquistos y arcillas en general. 
 

c. Minerales de fierro 

Suministran el óxido férrico en pequeñas cantidades. En algunos casos éstos 

vienen con la arcilla. 
 

d. Yeso 

Aporta el sulfato de calcio 
 

 
 
 

PROPIEDADES DEL CEMENTO 
 

Peso Específico; corresponde al material al estado compacto. Su valor suele variar, 

para los cementos Portland normales, entre 3.0 y 3.2 según las Norma ASTM C188. 

Las Normas Norteamericanas consideran un valor promedio de 3.15 y las Normas 

Alemanas  e  inglesas  un  valor  promedio  de  3.12.  En  el  caso  de  los  cementos 

combinados el valor es menor de 3.0 y depende de la fineza del material adicionado. 

Cuando el cemento contiene adiciones minerales que lo convierten en un cemento 

combinado, con una densidad menor a la del Clinker puro, los valores indicados 

descienden notablemente, al igual que en el caso de los cementos meteorizados. 
 

 
 
 

Fineza; la fineza del cemento es en función del grado de molienda del mismo y se 

expresa por su superficie específica, la cual es definida como el área superficial total, 

expresada en centímetros cuadrados, de todas las partículas contenidas en un gramo 

de cemento. Se asume que todas las partículas tienen un perfil esférico. 

Importancia: A mayor finura, crece la resistencia, pero aumenta el calor de hidratación 

y cambios de volumen. 
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Fraguado; se refiere al cambio del estado fluido al estado sólido. Se dice que la pasta 

de cemento Portland ha fraguado cuando está lo suficientemente rígida como para 

soportar una presión arbitraria definida. El tiempo de fraguado se divide en dos partes: 

el comienzo y el fin de la fragua, conocidos como "fragua inicial" y "fragua final". 

Cuando la pasta ha logrado la fragua final, empieza un nuevo periodo de incremento 

de su rigidez y resistencia denominado "endurecimiento". 

El porcentaje de agua que se mezcla con el cemento tiene gran importancia sobre el 

tiempo de fraguado. Esta cantidad de agua se determina para cada tipo de cemento 

mediante el ensayo de consistencia normal. 

El tiempo de fraguado del cemento es afectado en algo por su contenido de C3 A, cuya 

acción es regulada por el SO4 Ca adicionando el Clinker en el proceso de molienda. 

Pero la fineza del cemento, el contenido de agua de la pasta y la temperatura de 

almacenamiento son generalmente, los factores más importantes. Es especial que la 

fragua del cemento no sea ni demasiado rápida ni demasiada lenta. En el primer caso 

habría tiempo insuficiente para transportar y colocar el concreto antes que sea 

demasiado rígido. En el segundo de los casos se originarían retrasos en el trabajo y uso 

de la estructura. 

Importancia: Fija la puesta correcta en obra y endurecimiento de los concretos y 

morteros. 
 

 
 
 

Estabilidad de volumen; capacidad del cemento para mantener un volumen constante 

una vez fraguado. Se considera que un cemento es poco estable cuando tiende a sufrir 

un proceso de expansión lentamente y por un largo periodo de tiempo. El efecto de un 

cemento poco estable puede no ser apreciado durante meses, pero a la larga es capaz 

de originar fuertes agrietamientos en el concreto y aun fallas eventuales. La falta de 

estabilidad de volumen es debida a la presencia de yeso o a un exceso de cal libre o 

magnesia, los cuales tienden a hidratarse y expandir. 
 

 

a. Contenido de Aire; mide la cantidad de aire atrapado o retenido en la mezcla; 

las cantidades excesivas de aire en el cemento puede ser un factor que 

contribuyan a reducir la resistencia de los concretos. 
 

 

b. Resistencia a la Comprensión; mide la capacidad mecánica del cemento, es 

una de las más importantes propiedades. 
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c. Calor de Hidratación; mide el calor desarrollado por la reacción exotérmica 

de la hidratación del cemento. El calor de hidratación de los cementos normales 

es de 85 a 100 cal/gr, por lo que en condiciones normales se construcción el 

calor se disipa rápidamente por radiación, siendo los cambios de temperatura 

dentro de la estructura relativamente pequeños y probablemente de pocas 

consecuencias. Pero, en estructuras de concreto en grandes masas, la poca 

conductibilidad térmica de este material, que es un mal disipador del calor 

impide la rápida radiación, pudiendo alcanzar la masa de concreto elevadas 

temperaturas. Estos aumentos de temperatura pueden ocasionar expansión 

mientras al concreto se está endureciendo y dar por resultado contracciones y 

agrietamiento al irse enfriando hasta la temperatura ambiente. 
 

 

d. Fisuración; es una propiedad física que es consecuencia de los cambios de 

volumen que se presentan en patas puras, morteros y concreto. La fisuración 

por contracción es función del tipo de cemento, de su composición química y 

fineza de molienda, y de la relación agua-cemento empleada. 

El tiempo de fisuración aumenta con el porcentaje C 2 S. El sulfato de calcio 

provoca aumento de volumen de la pasta y tiene a prolongar el tiempo de 

fisuración. Esta disminuye con cementos menos finos. 
 

Un porcentaje creciente de agua de mezclado aumenta ligeramente la 

concentración de la pasta pura. Mientras mayor es la humedad ambiente la 

fisuración es menor, siendo nula bajo el agua la concentración. La fisuración 

aumenta significativamente mientras mayor sea la temperatura. 
 

 
 
 

e. Retracción y Expansión; la influencia de la capacidad de expansión o 

retracción de los cementos reside en que condiciona la posibilidad y magnitud 

de los cambios de volumen que pueden experimentar los elementos 

estructurales, cambios que cuando son importantes se manifiestan en 

agrietamiento de los elementos. 
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TIPOS DE CEMENTOS Y SUS APLICACIONES PRINCIPALES 
 

Cemento Portland 
 

Constituido por Clinker Portland y la inclusión solamente de un determinado 

porcentaje de sulfato de calcio (yeso). Se fabrican en cinco tipos cuyas propiedades se 

han normalizado sobre la base de la especificación ASTM de Normas para el cemento 

Portland (C-150): 

 
 

 Tipo I: De uso general, donde no se requiere propiedades especiales. 
 

 
 

 Tipo II: Para esto uso general y específicamente cuando se desea moderada 

resistencia a los sulfatos o moderado calor de hidratación. Se recomienda en 

edificaciones, estructuras industriales, obras portuarias, y en general a todas 

aquellas obras que soportan la acción de suelos ácidos y/o aguas subterráneas. 

 
 

 Tipo III: Para utilizarse cuando se requiere altas resistencias iniciales, para los 

climas fríos o para una puesta de servicios más adelantada de las estructuras. 

El concreto hecho con el cemento tipo III desarrolla una resistencia en 3 días 

igual a la desarrollada en los 28 días por concretos hechos con concretos hechos 

con cemento Tipo I o Tipo II. 

 
 

 Tipo IV: Para emplearse cuando se desea bajo calor de hidratación caso de 

represas, centrales hidroeléctricas y obras de grandes masas de concreto. 

 
 

 Tipo V: Para emplearse cuando se desea alta resistencia a los sulfatos y es de 

moderado calor de hidratación; recomendado para obras portuarias expuesta al 

agua de mar, también en canales, alcantarillas, túneles, suelos con alto 

contenido de sulfatos. 

 
 

EFECTOS SOBRE LAS PROPIEDADES DEL CONCRETO 
 

El cemento debe ser caracterizado en función de sus efectos sobre las propiedades del 

concreto y en forma secundaria en función de su composición química. 
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Por lo tanto, una adecuada selección del cemento a fin de cumplir con propiedades 

especificas o condiciones especiales de servicio, puede únicamente realizarse si se 

entiende la influencia del cemento sobre las propiedades individuales del concreto. 
 

 
 

Agrietamiento Térmico 
 

 

Desde que la hidratación del cemento es una reacción exotérmica, se libera calor 

conforme el cemento hidrata. El volumen y la velocidad de liberación son funciones 

de la composición y fineza del cemento siendo, en general, la velocidad de liberación 

de calor paralela a la velocidad de incremento de la resistencia. 
 

Los principales compuestos del cemento Portland hidratan en diferentes magnitudes e 

igualmente rinden considerablemente diferentes volúmenes de calor por unidad de 

masa hidratada. 
 

La fineza del cemento es un factor importante que interviene en la liberación de calor, 

especialmente en las primeras edades adicionalmente, el efecto de la fineza es el 

principal contribuyente a diferencias entre los valores obtenidos utilizando en cemento 

Tipo I o el Tipo III. En todos los casos, incluyendo en Tipo III, los cementos continúan 

hidratando aun a edades de un año. La velocidad de liberación de calor durante la 

hidratación de relacionada a la velocidad de ganancia de resistencia para cada uno de 

los cinco tipos de cemento. El más importante es el de los siete primeros días. 
 
 
 
 

 

Manejabilidad 
 

 

Algunos factores que intervienen son: 
 

 Cantidad de cemento a emplear en la mezcla; el volumen de cemento en la 

mezcla tiene un efecto importante sobre la plasticidad y facilidad de 

colocación de esta. 

Las llamadas mezclas pobres, tienden a ser ásperas y difíciles de trabajar, 

por lo tanto más difíciles de colocar y acabar; las llamadas mezclas ricas, 

tienen a tener más cuerpo y son más cohesivas, fluidas y trabajables; sin 

embargo, las mezclas muy ricas tienden a ser demasiado cohesivas y más 

difíciles de colocar. 
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 Fineza del cemento; influye en la manejabilidad, trabajabilidad y contenido 

de agua de una mezcla de concreto de la misma manera como el volumen 

de cemento empleado en el mismo. Sin embargo, la importancia de la 

fineza del cemento es secundaria en relación a los efectos de la cantidad de 

cemento empleada. 
 
 

 

 Características del fraguado; son transferidas directamente a la mezcla, la 

tendencia de la mezcla a adquirir rigidez prematuramente o a perder 

asentamiento rápidamente, afecta directamente a la facilidad de manejo, la 

consolidación y las características de acabado. 
 
 
 

 

Resistencia 
 

 

El C3S, C2S Y C3A son los principales compuestos productores de resistencia en el 

cemento portland. La proporción de ellos puede variar en el proceso de fabricación 

cambiando tanto las características de la resistencia inicial como las de la resistencia 

en el largo plazo. 
 

Las altas finezas, tales como las de los cementos de alta resistencia inicial, incrementan 

las resistencias del cemento portland en las edades iniciales y hasta 28 días. 
 

El efecto es más pronunciado en las primeras 10 a 20 horas y disminuye conforme la 

edad se incrementa. A edades de dos a tres meses a bajo curado húmedo, los cementos 

de alta fineza proporcionan resistencia aproximadamente iguales a los cementos de 

fineza norma; a edades mayores de dos a tres meses, las resistencias de los cementos 

de fineza siempre que el curado sea mantenido a fin que se produzca la hidratación. 
 

Si el contenido del cemento se mantiene constante, los cementos de muy alta fineza 

pueden incrementarse los requisitos de agua en una magnitud tal que los beneficios de 

la alta resistencia inicial sean parcialmente dejados de lado por las altas relaciones 

agua-cemento necesarias por trabajabilidad y colocación. 
 

 
 

a. Estabilidad de Volumen 
 

 

El concreto está sujeto a cambios en su volumen durante el fraguado y el 

proceso de endurecimiento inicial y posteriormente, después que él ha ganado 

una resistencia significativa. El concreto recién mezclado está sujeto a cambios 
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de volumen por exudación, cambios de temperatura, reacciones de hidratación 

del cemento y secado. 

La exudación es la segregación del agua hacia la superficie del concreto debido 

al asentamiento de los ingredientes sólidos. La magnitud de la exudación esta 

generalmente influenciada por el asentamiento, relación agua-cemento, 

granulometría y cantidad de finos en los agregados, y otras variables. 
 
 
 
 
 

 
b. Propiedades elásticas 

 

 

El módulo de elasticidad del concreto es una función del módulo de elasticidad 

de la pasta de cemento, del módulo de elasticidad del agregado y el volumen 

de concentración de cada una de ellas. 
 

 
 
 
 

c. Escurrimiento plástico 
 

 

El ingrediente del concreto que tiene la capacidad de experimentar 

escurrimiento plástico es la pasta de cemento hidratada. 

Para propósitos prácticos el agregado es perfectamente elástico y no tiene 

escurrimiento plástico. La dureza del agregado, por lo tanto, es un parámetro 

importante en determinar el escurrimiento plástico del 
 

 

Concreto, siendo menor este conforme es mayor la dureza del agregado. Los 

cementos con un contenido de yeso significativamente bajo pueden presentar 

un incremento en el escurrimiento. 
 

 

d. Permeabilidad 
 

 

La composición por compuestos de un cemento de una fineza dada afecta la 

permeabilidad de la pasta, para una relación agua-cemento dada a una edad 

determinada, únicamente en la medida que influye en velocidad de hidratación. 

La permeabilidad del concreto depende de la pasta, así como la del agregado y 

la proporción relativamente de cada uno de ellos. También depende 

fuertemente de los procedimientos de colocación, acabado y curado, 

especialmente de la consolidación. 
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e. Resistencia a la congelación 
 

 

La vulnerabilidad del concreto a daños debidos a procesos de congelación y 

deshielo depende principalmente de si él se encuentra en condición de 

saturación criticaron agua. Ello a su vez es una función de la estructura porosa 

de la pasta y de la exposición a condiciones que proporcionen suficiente acceso 

a la humedad. 

La influencia de la composición del cemento sobre la resistencia a los procesos 

de congelación y deshielo es importante en solo dos aspectos: 

- El cemento puede afectar la resistencia y la permeabilidad al momento 

en que los procesos de congelación y deshielo ocurren. 

- El cemento puede afectar los requerimientos de aditivo incorporado de 

aire para producir un sistema de burbujas de aire satisfactorio. 
 
 

 
f. Resistencia a Ataques Químicos 

 

 

El primer requisito para obtener resistencia a ataques químicos en el concreto 

es que sea preparado con un cemento adecuado, o una combinación cemento- 

puzolana o cemento-escoria adecuado. 

Además, el empleo de una baja relación agua-cemento acompañada de una 

cuidadosa compactación y un curado adecuado, a fin de producir un concreto 

de alta densidad, deberán contribuir a incrementar su resistencia a ataques 

químicos. Los cementos de alto contenido de alúmina puedes ser requeridos 

cuando el concreto 

Va ser empleado en un medio especialmente agresivo en el que el PH está en 

el rango de 3.5 A 6.0, desde que este tipo de cemento resiste a un conjunto de 

agentes que normalmente atacan a los concretos de cemento portland. 

Si se prepara un mortero el cual es químicamente resistente a una solución 

especialmente agresiva, el agregado grueso empleado para hacer el concreto 

deberá también ser resistente. 
 
 

 
g. Resistencia a las Altas Temperaturas 

 

 

Si están adecuadamente preparados y secos, los concretos preparados con 

cemento portland pueden resistir temperaturas en el orden de 100 °C con 

pequeñas perdidas de resistencia. También puede resistir temperaturas del 

orden 300°C por varias horas con una sola una pequeña perdida de resistencia 
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debida a la deshidratación parcial y alteración del silicato e calcio hidratado. Si 

se requiere resistencia a temperaturas más altas, deberá considerarse tanto las 

propiedades del cemento como las del agregado. Los cementos portland ya han 

sido empleados a temperaturas tan altas como 1100°C con agregados 

procesados al fuego en operaciones no cíclicas. 
 

 
 
 
 

h. Reacción Cemento- Agregados 
 

 

Las más importantes reacciones cemento-agregados, por el daño parcial al 

concreto, son las que pueden ocurrir con los álcalis. 

De ellas la mejor conocida y mayormente estudiaba n la relación álcali – sílice. 

Ella resulta de la presencia de soluciones concentradas de álcali hidróxido (o 

hidróxido alcalino) en los poros del concreto. 

Estas reacciones son generadas por la interacción de los componentes 

secundarios de sodio o de potasio en el cemento, usualmente en la forma de 

sulfato, con la fase liquida en el cemento en hidratación. 

Como resultado de la renovación de los iones sulfato o calcio en forma de 

etringita, los cationes y los iones hidróxido se acumulan en la fase liquida. El 

incremento en el PH origina ataques en los agregados reactivo o en las 

puzolanas. 
 
 

AGREGADOS 

DEFINICION 
 

Se define como agregado al conjunto de partículas inorgánicas de origen natural o 

artificial cuyas dimensiones están comprometidas entre los límites fijados en la NTP 

400.011. 

Los agregados son la fase discontinua del concreto y son materiales que están 

embebidos en la pasta y que ocupan aproximadamente el 75% del volumen de la 

unidad cubica de concreto. 
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CLASIFICACION 
 

 
 

Existen varias formas de clasificar a los agregados, una de las cuales es: 
 

 
 

a. Por su Naturaleza 
 

Los agregados pueden ser naturales o artificiales, siendo los naturales de 

uso frecuente, además los agregados utilizados en el concreto se pueden 

clasificar en: agregado grueso, fino y hormigón. 

 
 

b. Por su Densidad 
 

Se pueden clasificar en agregados de peso específico normal comprendidos 

entre 2.50 a 2.75, ligeros con pesos específicos menores a 2.5, y agregados 

pesados cuyos pesos específicos son mayores a 2.75. 

 
 

c. Por el Origen, Forma y Textura Superficial 
 

 
 

Por naturaleza los agregados tienen forma irregularmente geométrica 

compuestos aleatoriamente por caras redondeadas y angulares. 

 
 
 
 
 

 
El término descriptivos de la forma de los agregados pueden ser: 

 

 
 

 Angular: Poca evidencia de desgaste en caras y bordes. 
 

 
 

 Sub angular: Evidencia de algo de desgaste en caras y bordes 
 

 
 

 Redondeada: Bordes casi eliminados. 
 

 
 

 Muy Redondeada: Sin cara ni bordes. 
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d. Por el Tamaño del Agregado 
 

 
 

Según su tamaño, los agregados para concreto son clasificados en: 
 

 
 

 Agregados finos (arenas) 
 

 
 

 Agregados gruesos (piedras). 
 

 
 

PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS 
 

a) Propiedades Físicas 
 

 
 

 Densidad: 
 

Depende de la gravedad específica de sus constituyentes solidos como 

de la porosidad del material mismo. La densidad de los agregados es 

especialmente importante para los casos en que se busca a diseñar 

concretos de bajo o alto peso unitario. 

 
 

 Porosidad: 
 

Es una de las más importantes propiedades del agregado porque puede 

influir en las otras propiedades, en la estabilidad química, existencia a 

la abrasión, resistencia mecánica, propiedades elásticas, gravedad 

específica, absorción y permeabilidad. 

 
 

 Peso Unitario: 
 

Se denomina peso volumétrico o peso unitario del agregado, ya sea 

suelto o compactado, al peso que alcanza un determinado volumen 

unitario. 

A partir de este se puede conocer: 
 

 Contenido de vacíos 
 

 Clasificar a los agregados en livianos, normales o pesados. 
 

 Tener una medida de a uniformidad del agregado. 
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El peso unitario está influenciado por: 
 

 Su gravedad especifica 
 

 Su granulometría 
 

 Su perfil y textura superficial 
 

 Su condición de humedad 
 

 Su grado de compactación de masa 
 

Cunado más alto es el peso específico para una granulometría dada 

mayor el peso unitario del concreto. El peso unitario de los agregados 

en los concretos de peso normal, entre 2,200 y 2,400 kg/m3, 

generalmente varía entre 1,500 y 1,700 kg/ m3. 

 
 

 Contenido de Vacíos: 
 

Cuanto mayor es el peso unitario, para una gravedad especifica dada, 

menor es el contenido de vacíos. Si el agregado está compuesto de 

partículas de textura superficial suave y perfil redondeado, deberá 

contener menor cantidad de vacíos que otro agregado de idéntica 

granulometría, pero compuesto por partículas de textura rugosa y perfil 

angular. 

 
 

b) Propiedades Resistentes 
 

 
 

 Resistencia: 
 

La resistencia del concreto no puede ser mayor que el de los agregados; 

la textura, la estructura y composición de las partículas del agregado 

influyen sobre la resistencia. Si los granos de los agregados no están 

bien cementados uno a otros consecuentemente serán débiles. La 

resistencia al chancado o compresión del agregado deberá ser tal que 

permita la resistencia total de la matriz cementante. 

 Tenacidad: 



20  

 

 

Esta característica está asociada con la resistencia al impacto del 

material. Está directamente relacionada con la flexión, angularidad y 

textura del material. 

 
 

 Dureza: 
 

Se define como dureza de un agregado a su resistencia a la erosión 

abrasión o en general al desgaste. La dureza de las partículas depende 

de sus constituyentes. 

Entre las rocas a emplear en concretos estas deben ser resistentes a 

procesos de abrasión o erosión y pueden ser el cuarzo, la cuarcita, las 

rocas densas de origen volcánico y las rocas silicosas. 

 
 

 Módulo de Elasticidad: 
 

Es definido como el cambio de esfuerzos con respecto a la deformación 

elástica, considerándosele como una medida de la resistencia del 

material a las deformaciones. El módulo elástico se determina en muy 

inusual su deformación. El módulo elástico su determinación es los 

agregados sin embargo el concreto experimenta deformaciones por lo 

que es razonable intuir que los agregados también deben tener 

elasticidades acordes al tipo de concreto. 

El valor del módulo de elasticidad además influye en el escurrimiento 

plástico y las contracciones que puedan presentarse. 

 
 

Tabla 1. 

Módulo Elástico 

Tipo de agregado Módulo elástico 

Granitos 610 000 kg/cm2 

Areniscas 310 000 kg/cm2 

Calizas 280 000 kg/cm2 

Diabasas 860 000 kg/cm2 

Gabro 860 000 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia. 
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c) Propiedades Químicas 
 

 Reacción Álcali – Sílice: 
 

Los álcalis en el cemento están constituidos por el Óxido de sodio y de 

potasio quienes en condiciones de temperatura y humedad pueden reaccionar 

con ciertos minerales, produciendo un gel expansivo. 

 
 

 Reacción Álcali – Carbonatos: 
 

Se produce por reacción de los carbonatos presentes en los agregados 

generando sustancias expansivas, en el Perú no existen evidencias de este 

tipo de reacción. 

 
 
 

 

1.4.2.4. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS AGREGADOS 
 

 
 

a. Respecto al Agregado Fino 
 

 Debe estar compuesto de partículas limpias de perfil angular duras y 

compactadas libres de materia orgánica u otras sustancias dañinas. 

 Debe estar graduado dentro de los límites obligatorios. 
 

 El módulo de fineza debe estar entre 2.3 a 3.1 
 

 Deberá estar libre de materias orgánica, si no cumple con esta 

especificación puede ser utilizado siempre que realizado el ensayo de 

comprensión a los 7 días de mortero preparados con arena sana y otros 

con la arena en cuestión la resistencia no sea menor del 95%. 
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b. Respecto al Agregado Grueso 
 

 Estará conformado de fragmentos cuyos perfiles sean preferentemente 

angulares o semiangulares, limpios, duros, compactos, resistentes y de 

texturas preferentemente rugosas y libres de material escamoso o 

partículas blandas. 

 La resistencia a la comprensión no será menor de 600 Kg/cm2
 

 

 Estará graduado dentro de los límites especificados en la tabla de 

requisitos obligatorios. 

 El tamaño máximo del agregado a tomar será: 
 

- 1/5 de la menor dimensión entre caras de encofrados o 
 

- 1/3 de la altura de las losas. 
 

- ¾ del espacio libre mínimo entre varillas individuales de refuerzo. 
 

 
 
 
 

EFECTOS DEL AGREGADO SOBRE LAS PROPIEDADES DEL 

CONCRETO 

 
 

a) TRABAJABILIDAD 
 

 
 

Acción del Agregado Fino: el agregado fino actúa como un lubricante del 

agregado grueso, ayudando a colocar el material de tamaño mayor 

uniformemente distribuido en la masa del concreto. 

De todos los porcentajes de agregado fino que pueden emplearse en una 

mezcla con características dadas habrá uno, considerando el óptimo, 

definido como aquella cantidad de material para la cual resulta el más bajo 

contenido de agua pero que proporciona la trabajabilidad requerida, con 

un margen de seguridad adecuado para prevenir dificultades por variación 

en las condiciones de trabajo o en las características de los materiales. 

La granulometría del agregado fino tiene influencia sobre la trabajabilidad, 

siendo deseable que no menos del 10% y de preferencia no menos del 15% 

de aquel tamiz N°100 valores del 2% al 10%. 
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La Norma ASTM C33 completamente estos requisitos con el que no más 

del 45% del agregado fino sea retenido por dos tamaños consecutivos de 

los tamices N°100, N° 50, N° 30, N° 16 Y N°8. Igualmente que el módulo 

de fineza del agregado sea mantenido entre los valores de 2.3 y 3.1. Esta 

última consideración se basa en el hecho que cuanto menor es el módulo 

de fineza, dentro de los limites indicados, mayor es el valor lubricante del 

agregado fino, pudiéndose emplear menor cantidad de este y mayor 

cantidad de agregado total en la mezcla sin que esta deje de ser trabajable. 

 
 

Acción del Agregado Grueso; en relación con el perfil del agregado 

grueso, la piedra partida, cuando se la compara con agregado de 

perfil redondeado, requiere mayor cantidad de agregado fino para 

compensar el perfil angular de las partículas en orden a obtener una mezcla 

comparable en trabajabilidad a aquellas en las que se emplea grava. 

 
 

Los cambios de angulosidad del agregado tienen un efecto más importante 

sobre la trabajabilidad que los que pueden presentarse en el espesor de aquel 

y, en general, un incremento en la angulosidad conduce a una reducción en 

la trabajabilidad. 

 
 

El empleo de partículas de perfil chato y alargado obliga, por su mayor área 

superficial, a diseñar mezclas más ricas en agregado fino y por tanto, a 

emplear mayores cantidades de cemento y agua. Si este tipo de partículas se 

encuentran en el conjunto de un porcentaje moderado, no mayor del 5%, no 

tienen efecto importante sobre la trabajabilidad. 

Altos porcentajes de confitillo, piedra de 3/8” a 3/16”, producen un 

incremento en los vacíos entre las partículas de agregado el cual, si no se 

modifica la dosificación de la mezcla, da por resultado una importante 

disminución en la trabajabilidad al ser el mortero insuficiente para llenar el 

exceso de vacíos y cubrir con pasta la mayor área superficial. 
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Si bien, aparentemente, no existe una relación entre la textura superficial del 

agregado y la trabajabilidad del concreto es evidente que, para un mismo 

contenido de pasta, cuanto menos rugosa sea la superficie del agregado 

mayor será la facilidad de deslizamiento. 

La limpieza del agregado, por su menor demanda de agua, ha de favoreces 

a la trabajabilidad de la mezcla. 

 
 

Existe relación entre la capacidad de absorción del agregado y la 

trabajabilidad dado que los agregados altamente porosos, al tomar más agua 

de la mezcla, tienden a aumentar su consistencia y disminuir su 

trabajabilidad. Aunque la trabajabilidad del concreto es 

 
 

Función de las características del encofrado que lo va a recibir y del 

contenido de acero del mismo, es evidente que el agregado es importante en 

el logro de esta. 

 
 

b) CONSISTENCIA 
 

 
 

Importancia del Agregado. - Para un mismo contenido de pasta, el empleo de 

agregados de perfil esférico tiende a disminuir la consistencia. 

Igualmente, el empleo de partículas de agregado grueso de textura superficial 

suavizada permite obtener mezclas menos consistentes. 

Las partículas recubiertas de polvo, o con costras o incrustaciones 

superficiales, aumentan la consistencia debido a la mayor demanda de agua con 

la consiguiente mezcla. Los agregados secos o altamente porosos pueden 

aumentar la consistencia, haciendo la mezcla más seca, por reducción en la 

cantidad de agua disponible para la mezcla. 

 
 

Importancia de la Granulometría. - agregados adecuadamente graduados 

permiten seleccionar proporciones de fino y grueso que den una consistencia 

adecuada. 
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Criterios a ser considerados: el efecto de la granulometría sobre la consistencia 

no es constante ya que depende de los contenidos de agua; si la granulometría 

del agregado se modifica disminuyendo la superficie específica, la consistencia 

de la mezcla tiende a disminuir; si se modifica, la consistencia no es afectada. 

 
 

Granulometría del Agregado Fino. - deberá considerarse lo siguiente: 
 

 
 

- Las arenas muy finas pueden obligar a incrementar la relación agua- 

cemento, lo que puede significar consistencias más altas y, a igualdad de 

estas, menores resistencias. 

- El efecto del agregado fino sobre la consistencia es mayor que el del 

agregado grueso debido a su mayor superficie especifica. 

- En mezclas de alto contenido de material cementante, la cantidad de 

agregado fino pueden reducirse significativamente sin pérdida importante 

de la consistencia. 

 
 

Granulometría del Agregado Grueso.- El efecto sobre la consistencia es menor 

que el del fino, debido a su menor superficie especifica. 

 
 
 

 

c) SEGREGACIÓN 
 

La segregación es definida como la descomposición mecánica del concreto 

fresco en sus partes constituyentes cuando el agregado grueso tiende a 

separarse del mortero. Una causa de la segregación puede ser el empleo de 

agregado grueso cuya gravedad específica difiere de la del agregado fino. 

Otra puede ser el empleo de agregado grueso cuyo tamaño máximo es 

grande en relación con las dimensiones del elemento estructural. 
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d) EXUDACIÓN 
 

La exudación es definida como la elevación de una parte del agua de la 

mezcla hacia la superficie, generalmente debido a la sedimentación de los 

sólidos. El proceso se inicia momentos después que el concreto ha sido 

colocado y consolidado en los encofrados y continua hasta que se inicia el 

fraguado de la mezcla. La exudación de la mezcla de concreto está 

influenciada por las proporciones de la mezcla y por las características de 

los materiales, contenido de aire, empleo de aditivos y adiciones y, 

especialmente, por la angularidad y granulometría del agregado fino. 

Cuando la exudación es excesiva, debe darse atención a la granulometría y 

angularidad del agregado fino. El empleo de arenas muy finas, las mezclas 

de arenas, y un control más cuidadoso son factores que pueden contribuir 

a la reducción de la exudación. Una forma de controlar la exudación es el 

empleo de agregado fino adecuadamente graduado, con presencia de los 

tamaños menores en proporciones adecuadas. 

 

Otra forma de contribuir a controlar la exudación es el empleo de una 

combinación adecuada de arenas gruesas y finas, a fin de incrementar la 

superficie específica y disminuir el volumen de exudación. 

 

 
 
 
 

e) COHESIVIDAD 
 

Se define a la cohesividad como Aquella propiedad del concreto fresco 

gracias a la cual es posible controlar el peligro de segregación durante la 

etapa de colocación de la mezcla, al mismo tiempo que contribuye a 

prevenir la aspereza de la misma y facilitar su manejo durante el proceso 

de compactación del concreto. 

 

El efecto del agregado sobre las propiedades cohesivas del concreto 

depende de factores tales como el tamaño máximo del agregado grueso, la 

granulometría combinada de los agregados fino y grueso, el porcentaje de 
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agregado fino en relación al agregado total, y la cantidad de partículas de 

arcilla fina presentes en el agregado. 

 

La falta de cohesividad puede incrementar el riesgo de segregación en 

mezclas de muy baja Trabajabilidad, o en mezclas preparadas con agregado 

grueso de diámetro grande. Los incrementos en el porcentaje de agregado 

fino en la mezcla pueden mejorar la cohesividad. La cohesividad tiende a 

ser mayor si el perfil de las partículas de agregado grueso tiende a ser 

redondeado y la textura suavizada. 

 
 

f) TIEMPO DE FRAGUADO 
 

El tiempo de fraguado del concreto no es usualmente afectado por el 

agregado. Sin embargo, la presencia en la superficie de éste de sales 

solubles o materia orgánica pueden afectar esta propiedad en la medida que 

ellas pueden actuar como acelerantes o retardantes de fragua. 

 
 

g) CONTENIDO DE AIRE 
 

Una cantidad significativa de material que pase la malla N° 200, 

especialmente de la forma de arcilla, puede reducir el contenido de aire en 

el concreto y obligar a que se emplee más aditivo incorporador de aire para 

obtener los mismos resultados. 

 

El incremento de los tamaños menores del N° 100 o N° 200 en el agregado 

fino requiere un aumento en el dosaje del aditivo incorporador de aire para 

obtener el contenido de aire requerido. 

 

Esta arcilla puede resultar del empleo de agregados fino y grueso “sucios” 

y es ampliamente variable, causando problemas en el control del contenido 

de aire, en las variaciones en los requerimientos de agua, en el asentamiento 

y en la resistencia. La materia orgánica presente en algunos agregados 

requiere un cambio en el dosaje de los aditivos incorporadores de aire, 
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pudiendo su presencia dar por resultado burbujas de aire grandes y un 

sistema aire-vacíos desfavorable. 

 
 
 
 
 
 

 

h) PESO UNITARIO 
 

Se define como densidad del concreto a la relación del volumen de sólidos 

al volumen total de una unidad cúbica. El peso unitario del concreto es el 

peso varillado de una muestra representativa del concreto. Se expresa en 

kilos por metro cúbico. 

La gravedad específica y la cantidad de cada agregado deberán afectar el 

peso unitario resultante de la mezcla fresca. Con agregados de alta 

porosidad el peso unitario del concreto puede variar dependiendo de si la 

absorción ha sido satisfecha por pre humedecimiento del agregado antes de 

la dosificación. Las variaciones en las propiedades del agregado pueden 

afectar el peso unitario y la densidad del concreto en forma diferente. 

 

Se puede tener modificaciones en el peso unitario del agregado las cuales 

incrementen o disminuyan el peso unitario del concreto sin afectar la 

densidad del mismo. 

 

El peso unitario de los concretos livianos, preparados ya sea con agregado 

grueso natural o artificial de baja gravedad específica puede estar en valores 

de 480 a 1600 Kg./m3. El peso unitario de los concretos pesados, preparados ya 

sea con agregado grueso natural o artificial de alta gravead específica, puede 

elevarse hasta los 5000 Kg./m3. 
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AGUA 
 

El  agua  es  un  elemento  fundamental  en  la  preparación  del  concreto,  estando 

relacionado con la resistencia, trabajabilidad, y propiedades del concreto endurecido. 
 

El agua de mezcla en el concreto tiene tres funciones principales: 
 

1. Reaccionar con el cemento para hidratarlo. 
 

2. Actuar como lubricante para contribuir a la trabajabilidad del conjunto. 
 

3. Procurar la estructura de vacíos necesaria en la pasta para que los productos de 

hidratación tengan espacio para desarrollarse. Por lo tanto, la cantidad de agua que 

interviene en la mezcla de concreto es normalmente por razones de trabajabilidad, 

mayor que la necesaria para la hidratación del cemento. 
 

 
 
 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR 
 

El agua a emplearse en la preparación del concreto, deberá ser limpia y estará libre de 

cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, álcalis, sales, material orgánico y otras 

sustancias que puedan ser nocivas al concreto o acero. 
 

Si se tuvieran dudas de la calidad del agua a emplearse en la preparación de una 

mezcla de concreto, será necesario realizar un análisis químico de esta, para comparar 

los resultados con los valores máximos admisibles de las sustancias existentes en el 

agua a utilizarse en la preparación del concreto que a continuación indicamos: 
 

 
 
 

Tabla 2. 

Límites permisibles para el Agua de Mezcla 

Sustancias Agua potable   Agua para concreto Evaluación 

Cloruros(ppm)  278 100 Conforme 

Sulfatos(ppm)                               235                       600                       Conforme 

Sales totales (ppm)                      1140                     1500                      Conforme 

PH                                             6.5 – 8.5                    >7                        Conforme 

Fuente: Elaboración propia. 
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PROPIEDADES DEL AGUA DE MAR 
 

 
 

Propiedades químicas del agua de mar 
 

El océano está conformado por una compleja solución salina, con una concentración 

constante. El agua de mar es una solución en la que se encuentran gran número de 

elementos químicos, gases disueltos y nutrientes. 

 
 

Las sales disueltas son electrolitos en solución acuosa ionizada, lo cual da al agua de 

mar propiedades físico- químicas complejas. Entre las sales más importantes, se 

distinguen 

 
 

La salinidad global de una muestra semejante es de 35%. 

Otros elementos que se encuentran en solución son: 

 
 

- Elementos raros: yodo, sílice, estroncio, aluminio, hierro, cobre, oro, etc. 
 

- Gases disueltos: oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. 
 

- Sales nutritivas (fosfatos) y sustancias orgánicas disueltas o coloidales. 
 

- Sales nutritivas esenciales para la vida animal y vegetal (fosfatos) y sustancias 

orgánicas disueltas o coloidales. 

Debido a procesos químicos reguladores (por su estructura molecular, el agua de mar 

posee poder de disolución de las sustancias iónicas), los principales elementos se 

mantienen en proporciones constantes (intercambio de cationes y aniones). Así, la 

composición química del agua de mar es constante debido a: 

 
 

 Factores de solubilidad que hacen precipitar algunas sales que aparecen en 

exceso y las incorporan a los sedimentos. 

 
 

 Debido a la circulación general de las masas de agua oceánicas ya que este 

fenómeno continúo en el tiempo y en el espacio, asegura una agitación y 

mezcla constante del agua. 
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 La actividad biológica de seres vivos que fijan selectivamente ciertas sales 

solubles (particularmente carbonatos y silicatos) y las transforman en sales 

insolubles (como parte de sus cuerpos, conchas, etc) y que a su muerte, se 

incorporan a los sedimentos. 

Desde el punto de vista físico, la principal consecuencia de la presencia de sales 

disueltas en el agua de mar es el descenso del punto de congelación. Para 35% 

de salinidad el agua de mar tiene un punto de congelación de --1.91°C. 

 
 

GENERALIDADES SOBRE SULFATOS 
 

Los sulfatos en estado solidos no afectan al concreto, pero cuando se encuentran en 

solución producen un fuerte ataque que se manifiesta en deformaciones fisuras y 

expansión. 

En la naturaleza se encuentran los sulfatos en forma sólida (yeso, anhidrita, etringita), 

o disueltos en las precipitaciones de las aguas de superficie y las aguas subterráneas, 

así como en los suelos. Sus concentraciones difieren considerablemente. 

El ion sulfato aparece en mayor o menor proporción en todas las aguas libres 

subterráneas. En ellas, el contenido de ion sulfato es elevado en el caso de terrenos 

arcillosos, constituyendo uno de los más importantes elementos vegetales. En zonas 

áridas, los sulfatos se pueden presentar en las arenas como material de aporte y en 

rocas carbonatadas de origen sedimentarios. 

Los sulfatos más abundantes en los suelos de calcio (yeso y aguas selenitosas), los 

sulfatos de magnesio (exomita), de sodio (thenardita), y de calcio (glauberita), que 

tienen diferentes solubilidades. 

 
 

MECANISMO DE REACCION 
 

 
 

El mecanismo de reacción consiste en la formación de una sal fuertemente expansiva 

según el siguiente esquema: 
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Tabla 3. 

Mecanismo de Reacción 
 

Sulfatos en solución provenientes del medio exterior. 
SO4 = agua

 
+ 

 

Aluminato Tricálcico (C3A) hidratado, uno de los primeros 

compuestos formado durante la hidratación del Clinker contenido 

en todos los tipos de cemento. 
 

El ion de calcio liberado por los procesos de hidratación del 

Clinker portland. 
 

 

La sal hidratada que se crea en dichas condiciones, con acción 

expansiva. 

 

C3A hidratado 
+ 

 
Ca 

= 

Sulfo- 

aluminato de 

calcio 

  hidratado   

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 

La acción del sulfato de calcio es relativamente simple, ataca al aluminato tricálcico y 

en menor medida al ferro aluminato tetracalcico, produciendo sulfo aluminato de 

calcio (etringita) e hidróxido de calcio (portlandita). 

 
 

La acción del sulfato de sodio es doble, reacciona primero con el hidróxido de calcio 

generado durante la hidratación del cemento, formando sulfato de calcio e hidróxido 

de sodio. A su vez el sulfato de calcio alta al aluminato tricálcico formando etringita. 

 
 

La acción del sulfato de magnesio es la que produce un mayor daño, actúa sobre todas 

las fases de la pasta del cemento, incluso los silicatos cálcicos, mediante una serie de 

acciones complejas que modifican el PH de las pastas. La reacción inicial se da con el 

aluminato tricalcico produciendo entrigita e hidróxido de calcio e hidróxido de 

magnesio. 

El efecto de las mezclas de sulfatos es muchas veces imprevisible y no siempre se 

adiciona, por ejemplo, los sulfatos de sodio y magnesio, cuando se presentan 

conjuntamente reducen el ataque de cada sal actuando independientemente. 
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INTERACCIÓN DE CLORUROS Y SULFATOS: El contenido de C3A con los 

cloruros en el cemento forma un complejo insoluble, que se conoce como hidratado de 

cloro aluminato de calcio, el cual inhibe cierta proporción de los cloruros totales y 

disminuye así el riesgo de corrosión. Sin embargo, en un ambiente con presencia de 

sulfatos y cloruros, los iones sulfatos alteran ese complejo debido a la formación 

preferencial de sulfoaluminato de calcio hidratado, lo que resulta en la liberación de 

algunos cloruros ligados que quedan así disponibles para la corrosión del acero. Un 

proceso similar de liberación de cloruros se genera bajo la acción de dióxido de 

carbono presente en la atmosfera, ya que también puede descomponer los hidratos de 

cloro aluminato. 

 
 

COMPORTAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO FRENTE A 

LOS ATAQUES DE SULFATOS 

El grado de desarrollo de los elementos de concreto está sujeto a los parámetros 
 

principales siguientes: 
 

 
 

EXTERNOS 
 

 
 

a) CONDICIONES DE EXPOSICION 
 

Las condiciones de exposición de los elementos del concreto influyen en la 

severidad  del ataque ocasionado para una misma concentración del sulfato. 

Cuando  los  elementos  del  concreto  están  expuestos  a  presión  hidráulica 

unilateral, la acción del ataque será mayor. 

Las dimensiones de los elementos de concreto influyen en el grado de ataque 

que, por ejemplo, es mayor en paredes delgadas que en paredes delgadas que 

en paredes gruesas. 

Cuando se presenta oscilaciones de la capa freática el grado de ataque es 

mayor. En efecto, el concreto se satura cuando el nivel es alto y cuando 

desciende se seca parcialmente, al subir nuevamente el agua se llena los poros, 

pero la concentración de sales se incrementa con relación a la solución original. 
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Al repetirse los ciclos las soluciones muy concentradas causan un fuerte 

deterioro. 

En las estructuras marítimas la sección del concreto entre alta y baja marea, 

sujeta a ciclos de humedecimiento y secado, el ataque es mayor que el que se 

produce en el concreto permanentemente expuesto. Por una parte, el fuerte 

porcentaje del ion cloro del agua de mar detiene la expansión. 

Las estructuras de concreto, cimentadas en suelos con presencia de soluciones 

de sulfatos, de tener una relación superficie/volumen importante, sufren un 

ataque más rápido e intenso por razón de la evaporación del agua que origina 

la concentración de sulfatos. 

Los casos expuestos llevan a pensar que los resultados de los ensayos de 

laboratorio no son aplicables directamente a construcciones específicas y que 

las recomendaciones para el diseño del concreto, basadas en la concentración 

de la solución, si bien son un indicador muy importante, no deben ser el único 

elemento a considerar en las especificaciones de una estructura. 

 
 

b) CANTIDADES DE AGUA DISPONIBLE 
 

La velocidad de flujo del agua freática puede incrementar el daño a los 

elementos de concreto, si contribuye a reponer a los sulfatos removidos al 

entrar en combinación con los compuestos del cemento. 
 
 
 
 
 

 
INTERNOS 

 

 
 

a) CAPACIDAD DE PENETRACION 
 

La penetración de las soluciones sulfato en los elementos de concreto, y por 

consiguiente la magnitud del ataque, está en razón de la permeabilidad del 

material. 

La permeabilidad del concreto en líneas generales está determinada por: 
 

- Los vacíos, debidos a una deficiente consolidación o por la exudación. 
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- La permeabilidad de la pasta endurecida, principalmente, los poros 

capilares que están en relación directa con la relación agua-cemento. 

También, se ha determinado que la permeabilidad se reduce conforme se 

incrementa el tiempo de hidratación del cemento (edad del concreto) y se 

incrementa el contenido de cemento. 

 
 

b) SUSCEPTIBILIDAD DE LA MATRIZ 
 

Los desarreglos ocasionados en el concreto por la acción agresiva de sulfatos, 

se deben a la expansión de la matriz de cemento hidratada por la reacción de 

las soluciones de sulfato con el aluminato tricalcico. 

 
 

REQUERIMIENTOS NORMATIVOS DE LOS CONCRETOS EXPUESTOS A 

SULFATOS 

 
 

El ministerio de vivienda y construcción ha modificado los requerimientos que 

deben cumplir los concretos expuestos al ataque del ion sulfato, en lo relativo 

a los tipos de cemento a seleccionar, y la resistencia. 

En consecuencia es necesario seleccionar cementos portland de la calidad 

adecuada, como los del tipo II, los adicionadas con puzolanas y escoria para el 

caso de moderada resistencia a los sulfatos y de tipo V de lata resistencia a los 

sulfatos. 

Estos cementos se caracterizan por su contenido máximo de aluminato 

tricalcico, 8% en el tipo II y 5% en el tipo V. 

En el tipo V, tiene como condición adicional que la suma de los contenidos de 

aluminato tricalcico y ferroaluminato tetracalcico debe ser menor que el 25%. 

Para moderadas concentraciones de sulfato, los cementos puzolanicos, fijan 

hidróxido de calcio libre y desactivan en parte la acción sobre el aluminato. En 

estos casos se requiere que la agresión del sulfato se produzca con posterioridad 

a la acción de la puzolana. 
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AGREGADOS DE CONCRETO 
 

 
 

Se define como agregado al conjunto de partículas inorgánicas de origen natural o 

artificial que ocupan aproximadamente el 65 a 80% del volumen de la unidad cubica 

del concreto o 70% a 85% en peso, por lo que las propiedades de los mismos tienen 

influencia definitiva sobre el comportamiento del concreto entre ellas la resistencia, 

durabilidad, etc. 

Los agregados tienen una estructura interna ordenada y una composición química que 

varía dentro de límites muy estrechos. Las rocas (que dependiendo de su origen se 

pueden clasificar como ígneas, sedimentarias o metamórficas), se componen 

generalmente de varios materiales. Por ejemplo, el granito contiene cuarzo, feldespato, 

mica y otros cuantos minerales, la mayor parte de las calizas consisten en calcita, 

dolomita y pequeñas cantidades de cuarzo, feldespato y arcilla. El intemperismo y la 

erosión de las rocas producen partículas de piedra, grava, arena, limo, y arcilla. 

De acuerdo al tamaño de las partículas, los agregados se clasifican en agregados 

gruesos (tamaño mayor a 4.75 mm, generalmente entre 9.5 mm y 38 mm) y agregados 

finos (tamaño entre 0.07 mm y 4.75 mm). Una buena graduación da lugar a concretos 

de mejores características y más económicas. 

Para conseguir una granulometría apropiada se mezclan en proporciones adecuadas al 

menos dos tipos de agregados. 

Los agregados pueden ser utilizados en su estado natural o pueden provenir de un 

proceso de trituración. El agregado grueso triturado presenta mejores características 

de adherencia que el agregado natural, por lo que el concreto puede alcanzar mayor 

resistencia. Este se produce triturando roca de cantera, piedra bola, guijarros, o grava 

de gran tamaño. La escoria de alto horno enfriada al aire y triturada también se utiliza 

como agregado grueso o fino. El concreto reciclado, o concreto de desperdicio 

triturado, es una fuente factible de agregados y una realidad económica donde escaseen 

agregados de calidad. 

Los agregados de buena calidad deben cumplir ciertas reglas para darles un uso 

ingenieril óptimo: deben construir en partículas durables, limpias, duras, resistentes y 

libres de productos químicos absorbidos, recubrimientos de arcilla y otros materiales 
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finos que pudieran afectar la hidratación y la adherencia de la pasta del concreto. Las 

partículas de agregado que sean desmenuzables o susceptibles de resquebrajarse son 

indeseables. Los agregados que contengan cantidades apreciables de esquistos o de 

otras rocas esquistosas, de materiales suaves y porosos, y ciertos tipos de horsteno 

deberán evitarse, puesto que tiene baja resistencia al intemperismo y pueden ser causa 

de defectos en la superficie tales como erupciones. 

Dependiendo del tipo de concreto que se desee fabricar, se pueden emplear agregados 

ligeros, agregados normales o agregados pesados como se aprecia en el cuadro N° 01. 

También pueden utilizarse agregados artificiales. 
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Tabla 4. 
 

Agregados más comunes empleados la fabricación de concreto con diferente peso unitario 
 

Clases de concreto Tipos de agregados 
 

Baja densidad (300 kg/m3 a 800 

kg/m3) 

Ligero intermedio (800 kg/m3  a 

1400 kg/m3) 

Ligero estructural (1400 kg/m3 a 

1900 kg/m3) 

 

 
 
 

Peso normal (2200 kg/m3 a 2500 

kg/m3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesado   (2600   kg/m3    a   5500 

kg/m3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Vermiculita expandida, perlita expandida. 
 

 
 

Perlita expandida, pumicita, escoria volcánica. 
 

 
 

Pumicita, escoria volcánica, escoria de alto horno 

expandida, arcilla, pizarra o ceniza volante expandidas 

en parillas de sintonización, arcilla, pizarras o 

esquistos expandidos en hornos rotatorios. 

Arenas y gravas naturales provenientes de la 

desintegración y erosión de rocas por acción del agua, 

viento, cambios de temperatura, etc. 

Arenas y gravas manufacturadas por la fragmentación 

de rocas mediante el uso de explosivos, equipos 

mecánicos u otros. 

Las rocas pueden ser de origen ígneo, sedimentario o 

metamórfico. Las rocas ígneas suelen producir buenos 

agregados en términos físicos. Las sedimentarias son 

más variables, pero también pueden originar 

agregados de aceptable calidad. Las metamórficas son 

las que más dudas se tienen al respecto debiendo 

estudiarse con cuidado. 

Agregados manufacturados por la trituración de rocas 

con contenido de minerales como la serpentina, 

limonita, magnetita. Arena natural que contenga 

alguna de los minerales descritos anteriormente. 

Agregados sintéticos obtenidos por procesamiento de 

hierro, ferro fosforo y boro derretido) 
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CARACTERISTICAS FISICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS 

AGREGADOS PARA CONCRETO 

 
 

GRANULOMETRIA 
 

Distribución volumétrica de las partículas por tamaño. Los valores se presentan en un 

sistema coordenado semilogaritmico. Este procedimiento es válido cuando se trabaja 

con agregados normales (Aquellos cuyo peso específico de partículas es similar). 

La serie de tamices estándar ASTM empieza por el tamiz de abertura cuadra 3” y los 

siguientes tienen una abertura igual a la mitad de la anterior. A partir de la malla de 

abertura 3/8” se mantiene la misma secuencia, pero el nombre cambia en función al 

número de aberturas por pulgada cuadrada. 

 
 

Tabla 5. 

Aberturas para los Tamices Estándares 
 

Tamices standar Abertura pulgadas Abertura(mm) 

3” 3 75 

11/2” 1.5 37.5 

3/4” 0.75 19 

3/8” 0.375 9.5 

N°4 0.187 4.75 

N°8 0.0937 2.36 

N°16 0.0469 1.18 

N°30 0.0234 0.59 

N°50 0.0117 0.295 

N°100 0.0059 0.1475 

N°200 0.0029 0.074 

Fuente: Tecnología de concreto.   
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a) AGREGADO FINO 
 

El agregado fino puede consistir de arena natural, arena fabricada o una 

combinación de ambas. 

El agregado fino o arena abarca partículas entre 0.075 y 4.75 mm. Las 

especificaciones para agregados utilizados para la elaboración de concreto 

(ASTM C-33/NTP 400.037), requiere que en cada fracción (7 fracciones) 

exista una proporción de partículas comprendidas dentro de ciertos límites 

establecidos empíricamente. Para obtener las proporciones de una muestra, esta 

se debe analizar mediante su separación en 7 fracciones, cribándola a través de 

las mallas normalizadas conocidas como serie Standar, cuyas aberturas se 

duplican sucesivamente a partir de las más reducida, que es igual a 0.150mm 

(N° 100). 

La granulometría del agregado fino del tipo de trabajo, de la riqueza de la 

mezcla, y el tamaño máximo del agregado grueso. En mezclas más pobres, o 

cuando se emplean agregados gruesos de tamaño pequeño, la granulometría 

que más se aproxime al porcentaje máximo que pasa por cada criba resulta lo 

más conveniente para lograr una buena trabajabilidad. En general, si la relación 

agua-cemento se mantiene constante y la relación de agregado fino a grueso se 

elige correctamente, se puede hacer uso de un amplio rango de granulometría 

sin tener un efecto apreciable en la resistencia. 

Las cantidades de agregado fino que pasan las mallas de 0.30 mm(N° 50) y de 
 

1.15 mm (N° 100), afectan la trabajabilidad y la textura superficial. 
 

 
 

Los porcentajes indicados para el material que pasa por las mallas N° 50 y N° 

100 pueden ser reducidos a 5% y 0% respectivamente, en cualquiera de los tres 

casos siguientes: 

- Si el agregado a ser empleado en la preparación de concreto con aire 

incorporado, con más de 6 bolsas de cemento / M3. 

- Si el agregado va a ser empleado en la preparación de concreto con aire 

incorporado, con más de 7 bolsas de cemento / M3. 
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- Si  va  a  emplear  algún  ingrediente mineral  aprobado  para  suplir  las 

deficiencias en los porcentajes que pasan estos tamices. 

 
 

El agregado fino no deberá tener más del 45% retenido entre tamices 

consecutivos, cualquiera de los indicados. 

 
 

b) AGREGADO GRUESO 
 

El agregado grueso o grava, comprende desde los 4.75 mm hasta la dimensión 

de los fragmentos más grandes que contiene, cuya magnitud queda definida 

por el tamaño máximo nominal del agregado, el cual es el menor tamaño de la 

malla por el cual debe pasar la mayor parte del agregado. 

El tamaño máximo del agregado grueso que se utiliza en el concreto tiene su 

fundamento en la economía, comúnmente se necesita más agua y cemento para 

agregados de tamaño pequeño que para los de tamaños mayores. 

Por lo común el tamaño máximo de las partículas de agregado grueso no debe 

exceder: 

1) Un quinto de la dimensión más pequeña del miembro de concreto. 
 

2) Tres cuartos del espaciamiento libre entre barras de refuerzo. 
 

3) Un tercio del peralte de las bolsas. 
 

 
 

El agregado grueso en su conjunto, deberá poseer diversidad de tamaños 

continuos en su composición, de manera de obtener la máxima densidad del 

concreto con una adecuada trabajabilidad en función de las condiciones de 

colación. 

La granulometría de agregado grueso seleccionado no deberá tener más del 

5% del agregado retenido en la malla 11/2” y no más del 6% del agregado que 

pasa la malla 1/4”. 
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- Lentes de arcilla 
 

- Material más fino que la malla N° 200 

1.00% 

a)  Concretos sujetos a abrasión 3.00% 

b) Todos los otros concretos 5.00% 

 
- Carbón y lignito 

 

a)  Cuando la apariencia superficial del  

Concreto es importante 0.500% 

b)  Todos los otros concretos 1.00% 

 

 

 

SUSTANCIAS INCONVENIENTES 
 

 
 

a) AGREGADO FINO 
 

 
 

La cantidad de sustancias inconvenientes presentes en el agregado fino, no deberá 

exceder los límites que se detallan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las sustancias consideradas nocivas son: 
 

- Partículas  deleznables:  Como  los  gramos  de  arcilla  que  pueden 

deshacerse con la comprensión de los dedos. 

- Material más fino que la malla 200: Limos y arcillas. Dan un índice de 

la limpieza del agregado. 

La presencia del material fino mezclado con la arena incrementa los requerimientos 

del agua de mezcla, un moderado porcentaje favorece la trabajabilidad pero en demasía 

afecta la resistencia. 

Se consideran perjudiciales por retardar el fraguado y debilitar las resistencias, las 

arcillas, limos y sustancias análogas. Pueden admitirse al considerarse adheridos a las 

arenas en una proporción inferior al 3% en peso del árido. 
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- Arcillas 0.025% 

- Partículas blandas 5.00% 

- Material más fino que la malla 200 
 

- Carbón y lignito 

1.00% 

Con acabado superficial de importancia 0.50% 

Otros concretos 1.00% 

 

 

 

b) AGREGADO GRUESO 
 

 
 

En general las partículas perjudiciales en el agregado grueso, no deberá exceder de los 

siguientes valores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IMPUREZAS ORGANICAS 
 

La materia orgánica presente en el agregado puede consistir de productos de 

descomposición de materia vegetal, y aparecen en forma de margas orgánicas o de 

humus. Estas impurezas pueden afectar las reacciones de hidratación, modificando el 

fraguado o reduciendo la resistencia. 

Puede ser detectado por ensayo colorimétrico con Na OH AL 3%, comparando una 

solución de referencia de color-patrón, con la coloración del líquido que sobrenada 

después de un periodo de 24 horas sobre la muestra. Cuando el color del líquido de la 

muestra es más oscuro que el color de referencia, se puede inferir la presencia de 

materia orgánica. 

También pueden realizarse ensayos comparativos de resistencia a la compresión y 

tiempos de fraguado, con cubos de mortero o probetas (Según Norma ASTM C-140), 

fabricado con el agregado cuestionado y otro reconocido como sano. En el caso que la 

resistencia obtenida estuviera por debajo del 95% de la alcanzada con la muestra 

patrón no deberá emplearse el agregado por ser inadecuado. 
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ELEMENTOS REACTIVOS 
 

El agregado a emplearse en la preparación del concreto que ha de estar sometido a 

humedecimiento, exposición prolongada a atmosfera húmeda, o contacto con suelos 

húmedos, no deberá contener ningún material que sea peligrosamente reactivo con los 

álcalis del cemento en cantidad de suficiente como para originar expansión excesiva 

del mortero o concreto. 

Excepcionalmente se acepta la presencia de este tipo de elementos en cantidades 

perjudiciales, siempre y cuando el cemento contenga menos al 0.6% de álcalis o se ha 

adicionado a la mezcla un material que prevenga o controle la expansión. 

 
 

ABSORCION Y HUMEDAD SUPERFICIAL 
 

La absorción se define como el incremento en la masa de un cuerpo poroso, como 

resultado de la penetración del líquido al interior de sus poros permeables. 

La humedad superficial o agua libre es la diferencia entre los estados saturado o 

húmedo y estado saturado superficialmente seco. La humedad superficial será la que 

contribuirá el agregado del agua de mezcla. 

La absorción no suele exceder del 3% en el agregado fino. 
 

La diferencia entre el contenido de humedad y el porcentaje de absorción da el aporte 

positivo o negativo del agregado al agua de mezcla. 

La absorción y humedad superficial de los agregados se debe determinar de acuerdo 

con las normas ASTM C 70, C 127, C 128, y de manera que se pueda controlar el 

contenido neto de agua en el concreto y se puedan determinar los pesos correctos de 

cada mezcla. 

 
 

PESO ESPECÍFICO 
 

El peso específico de un agregado es la relación de su peso respecto al volumen de 

solidos (sin incluir vacíos entre ellas). Se usa ciertos cálculos para proporcionamiento 

de mezclas y control, por ejemplo en la determinación del volumen absoluto ocupado 

por el agregado. 

El peso específico del agregado puede ser un indicador de su porosidad, pero no 

guarda necesariamente una relación con su calidad un agregado con un 
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peso específico relativamente bajo puede considerarse aceptable como agregado para 

concreto, siempre que se encuentren sanas. 

 
 

Su valor para agregados normales oscila entre 2500 Kg/ m3  a 2750 Kg/ m3. 
 

El procedimiento para determinar este valor, se especifica en las Normas ASTM C– 

127 y ASTM C-128, para el agregado grueso y fino respectivamente. 

 
 

CONTENIDO DE HUMEDAD 
 

El contenido de humedad de un agregado es la diferencia entre el estado 

actual de humedad del mismo  y el estado seco. 

El estado de humedad de un agregado puede estar comprendido dentro de las 

4 condiciones siguientes: 

- Seco: Aquella condición en que toda la humedad tanto externa como interna 

ha desaparecido, generalmente por calentamiento a 100°C. 

- Semi seco o secado al ambiente: Condición en la cual no hay humedad 

superficial en las partículas, existiendo alguna humedad interna. 

- Saturado superficialmente seco: No existe humedad libre superficial sobre las 

partículas, pero todos los poros dentro de ella están llenos de agua. 

- Saturado o húmedo: El agregado se encuentra saturado y con agua libre o 

superficial sobre las partículas. 

 
 
 

 

PESO UNITARIO 
 

Se denomina peso volumétrico o peso unitario del agregado, sea suelto o compactada, 

al peso alcanzado por un determinado volumen unitario. Relación entre el peso de las 

partículas entre su volumen total incluyendo vacíos. Se  expresa en Kg/m3. 

El peso unitario está influenciado por: 
 

 
 

- La gravedad especifica. 
 

- La granulometría. 
 

- Perfil y textura superficial. 
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- Condición de humedad. 
 

- Grado de compactación de la masa. 
 

El peso unitario de los agregados en concreto de peso normal esta entre 1500 Kg/m3 y 

1700 Kg/m3. 

La determinación del peso unitario ya sea suelto o compactado, se realiza según lo 

descrito en la norma ASTM C-29/NTP 400.017. 

 
 

MODULO DE FINEZA 
 

El módulo de fineza está en razón inversa de áreas superficiales, es decir que aquellos 

agregados que presentan un módulo de fineza bajo indican una preponderancia de las 

partículas más finas, con un área superficial total muy alta, la cual será necesario cubrir 

con pasta si se desea alcanzar en el concreto las propiedades especificadas. 

El módulo de fineza sirve igualmente como una medida del valor lubricante de un 

agregado dado, en el entendimiento de que cuanto mayor es el módulo de fineza menor 

será el valor lubricante e igualmente menos la demanda de agua por área superficial. 

Pudiendo obtenerse con diferentes granulometrías el mismo módulo de fineza lo cual 

no puede emplearse para definir la granulometría del agregado. 

El módulo de fineza también se entiende como la centésima parte de la suma de los 

porcentajes retenidos acumulados en cada una de las mallas de la serie estándar, el 

valor de este para la fabricación del concreto debe estar comprendido entre 2.30 y 3.10. 

Las arenas con un módulo de fineza menor a 2.30, se consideran demasiado finas y no 

aptas para la elaboración del concreto, porque requieren mayor cantidad de cemento, 

que tienen influencia adversa en los cambios volumétricos y en el costo del concreto. 

Inversamente si son mayores a 3.10, resultan demasiado gruesas y tienden a producir 

mezclas de concreto de textura áspera y segregables. 

El módulo de fineza del agregado fino es útil para estimar las proporciones de los 

agregados finos y gruesos en las mezclas de concreto. 

El módulo de finura del agregado grueso o del agregado fino so obtiene, conforme a 

la norma ASTM C 125, sumando los porcentajes acumulados en peso de los agregados 

retenidos en una serie especificada de mallas y dividiendo la suma entre 100. 
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El módulo de finura es un índice de la finura del agregado entre mayor sea el módulo 

de finura, más grueso será el agregado. 

Está demostrado que independientemente de la granulometría, los concretos con 

agregados de igual módulo de fineza, mantienen las mismas condiciones de 

trabajabilidad y resistencia. 

 
 

SUPERFICIE ESPECÍFICA 
 

Relación entre el área superficial y el volumen de la partícula. 
 

Una masa de partículas tiene menor área superficial si está constituida por partículas 

de mayor dimensión (Menor superficie específica). 

La forma del agregado también es determinante, si se tiene agregados de dimensiones 

tridimensionales más o menos similares, se tendrá menor superficie específica en 

comparación a los agregados de igual volumen pero de forma alargada. Para producir 

un concreto trabajable, las partículas alargadas, angulares, de textura rugosa necesitan 

más agua que los agregados compactos, redondeados y lisos. En consecuencia, las 

partículas de agregado que son angulares, necesitan un mayor contenido de cemento 

para mantener la misma relación agua-cemento. 

La adherencia entre la pasta de cemento y un agregado generalmente aumenta a 

medida que las partículas cambian de lisas a redondeadas a rugosas y angulares. 

 
 

CONDICIONES DE CONTROL 
 

Los agregados seleccionados deberán ser procesados, transportados, manipulados, 

almacenados y dosificados, de manera tal de garantizar que: 

- La pérdida de finos sea mínima. 
 

- Se mantenga la uniformidad del agregado. 
 

- No se producirá contaminación con sustancias extrañas. 
 

- No se producirá rotura o segregación importante en ellos. 
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PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS 

IDENTIFICACIÓN DE CANTERAS 

CANTERAS 

Es el lugar de donde se extraen materiales de construcción, para diversos fines sea para 

edificaciones, enrocados, pavimentos, filtros, trabajos ornamentales, artesanales, etc. 

Se excluye de esta clasificación la extracción de minerales propiamente dichos. 

 

La explotación es el conjunto de operaciones que permite separa un material o mineral 

de sus acompañantes en el depósito o yacimiento. 

 

Entre las operaciones se encuentran los métodos de arranque, carguío, transporte, 

estabilización, utilización del vacío de explotación, manejo, disposición de sobrantes, 

etc. 

 

PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO 
 

 

a) ENSAYOS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN LOS AGREGADOS 

ENSAYOS FISICOS 

 

Análisis Granulométrico por Tamizado (ASTM D – 422/ NTP 400.037) 

 
Este ensayo consiste en la determinación de los porcentajes de piedra, grava, arena, 

linos y arcilla, presentes en cierta masa de suelo; con su consiguiente distribución 

granulométrica. Todos estos datos se obtienen mediante el tamizado del agregado 

por una serie de mallas de distinto diámetro hasta el tamiz N° 200 (de abertura 

igual a 0.074 mm). Mediante el análisis granulométrico se podrá determinar a 

curva granulométrica, donde se grafica el diámetro de tamiz vs. el porcentaje 

acumulado que pasa o que retiene al mismo, según sea el caso. 
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Equipo necesario: 
 

 

o Balanza con precisión a 0.1 gr. 
 

o Juego de tamices: 3”, 2”, 1 ½”, 1”, ¾”, ½”, 3/8”, ¼”, N°4, N°8, N°10, 
 

N°16, N°20, N°30; N°40, N°50, N°60, N°100, N°200, incluyendo tapa y 
 

fondo. Siendo las mallas de abertura cuadrada. 
 

o Horno, con gradación de temperatura de hasta 110°C como mínimo. 
 

o Bandejas con capacidad suficiente para colocar la muestra. 
 

o Depósito para lavar muestra 

 
Procedimiento: 

 

 

o Para realizar el análisis granulométrico por tamizado se procede de la forma 

por cuarteo, determinándose la distribución del agregado de acuerdo al tamaño 

de las partículas. 

o El cuarteo es el proceso de reducir una muestra representativa a un tamaño 

conveniente para efectuar ensayos con ellas. 

o Se extiende la muestra sobre una superficie limpia y llama o sobre una lona y 

se mezcla con una pala. El material se deposita en forma cónica y se aplasta el 

centro del cono con una pala, formando una capa circular de espesor uniforme. 

o Con una escuadra o elemento rectangular se divide la muestra en 4 partes 

aproximadamente iguales, se cogen 2 partes opuestas en diagonal y se desechan 

las otras dos. 

o La operación se repite hasta reducir la muestra al tamaño adecuado para el 

análisis. 

o Se seca en el Horno durante 16 Horas a una temperatura de 110°C o a la 

intemperie si el clima lo permite. 

o Se disgregan los terrones arcillosos del material. Se pesa la muestra seca sin 

lavar y se anota su peso. 
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o En caso de ser necesario se lava, vertiendo agua en el material suspendido en 

el tamiz N° 200, y se elimina el material que pasa por dicho tamiz, que vendría 

a constituir la parte de arcilla del agregado. 

o Cuando el material contiene mucho material arcilloso, e preferible antes de 

lavarlo dejarlo en remojo por unas horas para que se disuelva la arcilla. 

o Se seca la muestra al horno, por 16 horas a 110°C, hasta que tenga un peso 

constante. 

o Se colocan los tamices ordenados en forma descendente en cuanto a su 

diámetro, siendo la última en colocarse la malla N° 200, debajo de la cual se 

coloca la base. 

o Se pasa el agregado por los tamices y se agita el tiempo necesario hasta que no 

pase muestra al siguiente tamiz o base. El tiempo de agitación debe ser 

aproximadamente 15 minutos. Es preferible realizar por separado el tamizado 

del agregado grueso y fino para lo cual se criba primero por el tamiz N° 4. 

o Se debe de contar con otra base o fondo, de manera que se pueda tamizar por 

separado cada malla, debajo de la cual se coloca la misma y se tamizan hasta 

que no pase material, lo que pasa se coloca en el tamiz siguiente. 

o El material retenido en cada tamiz se pesa, utilizando una escobilla para 

limpiar la malla y no perder material. 

o El procedimiento se realiza con cada uno de los tamices, anotándose el peso 

que retiene cada uno. 

 

Cálculos: 
 

 

o La suma de los pesos retenidos en los distintos tamices hasta la malla N° 200 

es el peso de la muestra analizada y secada al horno (muestra lavada y secada 

al horno si es necesario). 

o La diferencia entre el peso secado al horno inicial y el peso de la muestra avada 

y secada al horno es el material que pasa la malla N° 200. 

o Porcentajes retenidos que pasa la malla: 



51  

 

 

% parcial retenido en un tamiz = peso retenido en tamiz*100/ peso inicial 

seco. 

% que pasa la malla N° 200 = (peso seco- peso de muestra lavada y 

seco)*100/ peso seco. 

% acumulado retenido= suma de % parciales retenidos hasta dicho tamiz. 
 

% acumulado que pasa cada malla= 100- % acumulado retenido en dicha 

malla = % acumulado que pasa tamiz anterior - % parcial retenido en el tamiz. 

Se comienza con 100% en el tamiz que no queda retenido material. 

 
 

Límites de consistencia (ASTM D- 423/ ASTM D- 424) 
 

 
 

Principio: 
 

Se conoce como plasticidad de un suelo a la capacidad de este de ser moldeado. 

Esta depende de la cantidad de arcilla que contiene el material, es decir el 

material que pasa la malla N° 200. 

Un material de acuerdo al contenido de humedad que posea, pasa por 3 estados 

definidos: líquido, plástico y seco. 

 
 

Atteberg estableció lo siguientes Límites de Consistencia: 
 

 
 

Estado Semi 

liquido 

Estado 

Plástico 

Estado Semi 

Sólido 

Estado 

Sólido 
 

Límite 

Líquido 

Límite 

Plástico 

Límite de 

Contracción 

 
 
 

Límite Líquido: 

Equipo necesario: 

o Copa de Casagrande, que consta de una cuchara con superficie circular y un 

acanalador, que sirve para hacer una hendidura en el material. 

o Tazón para depositar y mezclar el material a ensayar. 
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o Taras para determinar el contenido de humedad. 
 

o Espátula de acero inoxidable para mezclar el material con agua. 
 

o Balanza con sensibilidad de 0.01 gramos. 
 

o Horno capaz de mantener la temperatura en 110°C +/- 5°. 

 
Procedimiento: 

 

 

o Se seca el material y se disgregan los terrones arcillosos. 
 

o Se tamiza por la malla N° 40, usándose el material que pasa dicho tamiz. 
 

o Se deposita el material en un tazón, y se añade agua, de preferencia destilada, 

revolviendo hasta que la humedad sea uniforme y le dé a la mezcla consistencia 

moldeable. 

o Se traslada a la cuchara de bronce de la copa de Casagrande, llenándola 

aproximadamente un tercio del total. 

o Con la espátula se empareja el material, dándole la forma de un círculo que 

tiene una profundidad máxima de 1.00 cm. 

o Con el acanalador se le hace una hendidura en el centro del círculo, de un 

extremo a otro y se limpia la hendidura de modo que sea perfectamente visible. 

o Se acciona la Copa de Casagrande mediante la manivela para elevar la cuchara 

hasta su altura de caída de 1 cm, y hacerla que caiga, considerando cada caída 

como un golpe , a la velocidad de 2 golpes 

 
 
 
 

Límite Plástico: El límite plástico (LP) es la humedad a partir de la cual un suelo deja 

de tener un comportamiento frágil para pasar a tenerlo plástico, es decir, la humedad 

límite entre el estado sólido y el plástico. A partir de esta humedad, el suelo puede 

sufrir cambios de forma irreversibles sin llegar a fracturar, y por debajo de esta el suelo 

no presenta plasticidad. 

 

El límite plástico corresponde al valor de la humedad, para el cual la cohesión es de 

alrededor de 200 kPa. Su determinación está regulada por las normas NLT – 106/72 y 

ASTM 424-59(71), y se define, arbitrariamente, como la humedad del suelo tal que ya 
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no es posible fabricar con el suelo cilindros de unos 3 mm de diámetro sin que se 

agrieten. 

 
 

 
- Balanza con sensibilidad de 0.1 gr. 

 
- Horno que mantenga temperatura 

 
- Placa de vidrio esmiralado, u otra superficie lisa no absorbente. 

 
- Tazón para depositar el material y mesclar a ensayar 

 
- Tara para determinar el contenido de humedad. 

 
- Espátula de acero inoxidable para mesclar el material con agua 

 
 
 

 
Procedimiento: 

 

 

- Se emplea el mismo material que el usado para el límite líquido. Si contiene 

demasiada humedad, se agrega un poco de material seco absorbente del ensayo 

hasta conseguir que la muestra tenga una consistencia tal que pueda se rolado 

entre los dedos de la mano y el vidrio esmiralado. Si es demasiado seca como 

para formar hilos de 3.3 mm de diámetro le agrega agua. 

- Se toman aproximadamente dos gramos de muestra y se forman bastones o 

rollos cilíndricos delgados de muestra de modo que lo podamos rodar sobre el 

vidrio esmiralado para quitarle la humedad 

- Se inicia el rolado entre los dedos de la mano y el vidrio esmiralado, a razón 

de 80 a 90 ciclos por minuto considerándose un ciclo, como un movimiento de 

la mano hacia adelante y hacia atrás de la posición de arranque. 

- El límite plástico se determina, cuando se formen bastoncitos de 3.2mm de 

diámetro, el instante en que se formen resquebrajaduras superficiales. 

- Se anota del peso de la tara. 
 

- Se coloca los bastoncitos en la tara y se pesa la muestra humedad más la tara. 
 

- Se coloca la tara en el horno a temperatura 110 t 5 por 16 horas, hasta que tenga 

un peso consistente. 
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- Se retira la muestra del Horno, se deja enfriar, y se pesa la muestra seca más la 

tara 

 

Cálculo: 
 

 

- Peso del agua Peso agua = P1-P2 
 

- Peso de la muestra seca Peso muestra= P2-P tara 
 

- Contenido de humedad W = Peso agua * 100 / P muestra 

 
Este valor es el límite plástico de un ensayo; Se determinan 2 ensayos para tener una 

mejor aproximación, y el límite plástico de la muestra es el promedio de los dos 

resultados. 

 
 
 
 

Índice de Plasticidad 

 

Es la diferencia entre el límite líquido y el limite plástico 
 

 
 
 
 

LP = LL – LP 
 

 
 
 
 

Peso específico y Absorción (ASTM -854 / NTP 400.021) 
 

 

La presente Norma establece un método de ensayo para determinar el peso del 

agregado por unidad de volumen sin considerar sus vacíos; con este ensayo también 

se determina el porcentaje de absorción o contenido de agua exacto que requiere el 

agregado para saturar todos sus vacíos. 

 

De acuerdo al S.I la expresión correcta es densidad. 
 

 

Peso Específico del agregado del concreto: 

 

Equipo necesario: 
 

- Balanza con capacidad de 5kg a más y sensibilidad de 0.5gr 
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- Cesta de malla de alambre con cobertura correspondiente al tamiz de 3mm ( 

N’ 6) o menor, o un recipiente de aproximadamente igual al ancho con 

capacidad de 4000cm3 a 7000cm3. La cobertura permite que pase el agua y no 

el material, ya que la muestra empleada será mayor a ese tamaño. 

- Balde o embace adecuado para sumergir la cesta de alambre en agua y un 

dispositivo dará suspenderla del centro de la escala de la balanza. 

- Horno o estufa, capaz de mantener la temperatura de 110°C a 5 °C. 
 

 
 

Muestras 
 

- El material para el ensayo será el que retenido en el tamiz número 4. Para ello 

se seleccionara por cuarteo aproximadamente 5kg del agregado y se elimina la 

fracción que pasa por el tamiz N°4. El tamaño de la muestra a ensayar 

dependerá de su tamaño, máximo nominal. 

 
 
 

Procedimiento: 
 

 

- Después de lavado completo para eliminar el polvo u otras impurezas se 

produce el secado de la muestra hasta peso constante a una temperatura de 100 

a 110°C y luego se sumerge a agua por un periodo de 24 horas a 4 horas. 

- Si los valores de absorción y peso específico van a ser usados para diseñar 

mesclas de concreto con agregados normalmente en condiciones húmedas, el 

requisito de secado hasta peso constante puede eliminarse. 

- Transcurrió el tiempo de saturación, se saca la muestra del agua y se hace rodar 

sobre un paño grande absorbente, hasta hacer desaparecer toda la película del 

agua visible, aunque las superficies aun aparezcan húmedas. Se secan 

separadamente los segmentos más grandes. Se debe de tener cuidado de evitar 

la evaporación durante la operación del secado de la superficie. Se obtiene le 

peso de la muestra bajo la condición de saturación con la superficie seca. Se 

determinara este y los demás pesos con aproximación de 0.5 gr. 

- Después de secar, se coloca de inmediato la muestra saturada y 

superficialmente seca de la cesta del alambre y se determina su peso en agua a 
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temperatura de 100°C y se deja enfriar a temperatura ambiente durante 1 a 3 

horas y se pesa. 

 
 
 
 
 

Cálculos: 
 

 

- Obtenidos a los datos correspondiente, se procede a la determinación de los 

pesos específicos. 

- Peso de la muestra saturada y superficialmente seca. 
 

- Peso de la muestra seca al horno. 
 

- Volumen de masa. 
 

- Peso específico bulk ( base seca) 
 

- Peso específico Bulk (base saturada) 
 

- H = Peso específico aparente ( base seca) 
 

- Porcentaje de absorción I = ((A-C)/C)*100 
 

 
 
 
 

Peso específico del agregado fino. 

 
Objetivo: determinar el peso específico de los agregados finos 

Equipo 

Para agregado grueso 
 

-Balanza 
 

-Tela absorbente 
 

-Papel Toalla 
 

-Horno 
 

-Picnómetro 
 

-canasta 
 

-Tara 
 

-Bandeja Metálica 
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Agregado Fino 
 

 
-Balanza 

 

-Picnómetro 
 

-molde Metálico 
 

-apisonador 
 

-ventilador 
 

-bandeja metálica 
 

-Horno 
 

 
 

Peso específico Bul h 
 

 
Es la relación del peso al aire de un volumen unitario de un material permeable a 

una temperatura establecida, y el peso del aire de igual densidad de un volumen de 

agua destilada a una temperatura establecida. 

 

 

Peso Específico Aparente 
 

 
Es la relación del peso al aire de un volumen unitario de un material a una 

determinada temperatura y el peso al aire de igual densidad de un volumen de agua 

destilada a una temperatura establecida. 

 

 

Es el peso de una sustancia dividida por el peso de un volumen igual de agua igual 

de agua destilada en condiciones normales. 

 

 

Importancia del peso específico: 
 

 
1-es un índice de calidad que puede utilizarse para separar el material bueno del 

malo. 

 

 

2- Indica cuanto espacio ocuparán las partículas en la mezcla de concreto. 



58  

 

 

3.- nos sirve para calcular el porcentaje de huecos presentes en el agregado. 
 

 
 

1/1 huecos= (62.4 * P.E) – P.E *100 
 

64.4 * P.E 
 

 
Valor para P.E para agregados normales 2.4 – 2.9 

 
 
 
 
 

 
Agua Libre: es cuando la partículas tienen agua en exceso de la correspondiente 

a los agregados saturados con superficie seca (s s s) influye directamente en la 

relación A/C de la mezcla de concreto. Absorción: Es la capacidad para admitir y 

sustraer agua en los espacios internos constituidos por poros. 

 

 

Obtener 1000 g de agregado fino de la muestra mediante separación o cuarteo 

Secar la muestra en una bandeja, a peso constante y a temperatura de 110+ 5°C 

Dejar enfriar la muestra a una temperatura razonable 

 

 

Método de la canasta 
 
 

4.- Cubrimos con agua la muestra y dejarla en reposo por 24+ 4 horas. 
 

5.- decantamos el exceso de agua con cuidado para evitar la pérdida de finos. 

6.- Extender la muestra en una plana 

7.- Exponerla a una suave corriente de aire, revolverla frecuentemente para el 

secado uniforme.￼ 

8.- Continué con esta operación hasta que esté en condición de libre 

escurrimiento, . 

9.- Colocar parte del agregado fino suelto dentro del molde firmemente en una 

superficie plana. 

10.- Golpear suavemente la superficie 25 veces con el apisonador y luego 

levantar el molde. 
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11.- verificar si existe humedad en el agregado. 
 

12.- Si la humedad aún está presente, continuar secando la muestra 
 

 
El peso específico es muy necesario para el cálculo del material a utilizar. 

Lo que se busca es encontrar la humedad exacta de la arena. 

Los Agregados Finos son materiales granulares, generalmente inertes, resultantes de 

la desintegración natural o desgaste de las rocas o de otros productos artificiales, que 

permiten obtener partículas de forma y tamaño estables, destinadas a ser empleados en 

hormigones, donde ocupan casi un 75% del volumen, siendo envueltos por la pasta 

cementicia, y en mezclas asfálticas, donde ocupan casi un95%, siendo envueltos por 

el asfalto. 

 

Clasificación 
 

 

De acuerdo al tamaño que sea mayor o no del tamiz Nº 4 (4 aberturas por pulgada 

lineal, con una abertura según norma IRAM de 4,75 mm), se clasifican los agregados 

en gruesos o finos. Es grueso cuando el 95% o más queda retenido sobre el tamiz Nº 

4 y es fino cuando el 95% como mínimo pasa por el tamiz Nº 4. 

 
 
 
 

Tipos 
 

 

De acuerdo a su origen los agregados pueden ser: 
 

 

NATURALES: 
 

 

Agregados gruesos: 
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Piedra Partida: 
 

 

Proveniente de la explotación de canteras, donde se produce el desprendimiento de 

grandes trozos de rocas por medio de la voladura mediante explosivos que se 

introducen en orificios practicados con barrenos. Los trozos son sometidos a posterior 

trituración y clasificación por tamaños, siendo los tamaños comerciales más comunes 

de 6:20 - 10:30 - 30:50, siendo estas dimensiones en mm. 

 
 
 
 

Determinar el Peso Específico y la Absorción del agregado grueso a partir del 

humedecimiento del agregado en un periodo de 24 horas 

 
 
 
 

Calcular el peso Específico y absorción de una cierta muestra de agregado grueso para 

saber si cumple los requerimientos para la elaboración de diseño de mezcla. 

 
 
 
 

Establecer el tipo de agregado grueso para la elaboración de un buen diseño de mezcla 
 

 
 
 
 

Conocer la importancia y cómo influye el peso específico y absorción que tienen el 

agregado en una mezcla de hormigón. 

 

Peso Unitario: 
 

Este método de ensayo, cubre la determinación del peso unitario suelto y compactado 

y el cálculo de vacíos en el agregado fino, grueso o en la mescla de ambos basados en 

la misma determinación. Este método se aplica a agregados de tamaño máximo 

nominal de 150mm. 

 

Peso= Peso por unidad de volumen. 
 

 

Este método es utilizado generalmente para determinar el valor del peso unitario que 

es necesario durante la elaboración del diseño de mezclas. 
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El peso unitario, también conocido como el peso específico, es el peso total de una 

sustancia en una sola unidad devolumen. Aunque es similar a la gravedad o densidad 

específica, no es lo mismo porque el peso es dependiente de la aceleración de la 

gravedad. El peso específico de un objeto en Marte no es el mismo que el que sería en 

la Tierra. Calcular el peso específico es fácil siempre que sepas la densidad del objeto 

y el valor de la aceleración de la gravedad. 

 
 
 
 

Procedimiento: 
 
 
 

 

1. Calcula o mide la densidad de la materia para la que deseas hallar el peso 

específico. 

 
2. Mide o determina la aceleración de la gravedad en el lugar donde se 

encuentra el objeto. En la Tierra, la aceleración de la gravedad es de 

aproximadamente 9,8 metros por segundo al cuadrado, o 32,2 pies por 

segundo al cuadrado. 

3. Multiplica la densidad por la aceleración de la gravedad. El resultado es el peso 
 

específico del material. 
 
 
 

 
Peso Unitario Suelto 

 

- El recipiente de medida se llena con una pala o cuchara hasta rebosar, 

descargando el agregado desde una altura no mayor de 50mm, por encima del 

aparte superior del recipiente solo, y se registran los pesas. 

 

Cálculos: 
 

 

- Peso del molde 
 

- Volumen del molde 
 

- Peso del molde + agregado 
 

- Peso del agregado 
 

- Peso unitario del agregado 
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Esta fórmula es válida tanto para el Peso unitario suelto como para el compactado. 
 

 

Para obtener valores más precisos, conviene realizar 2 a 3 ensayos de peso unitario y 

se promedia. Estos valores deben ser muy próximos, sobre todo si se efectúa en 

material fino, de no ser así se volverá a realizar el procedimiento, para descartar el 

valor equivocado. 

 

Cuando se realiza el ensayo material gravo, al momento de enrasar se debe hacer 

nivelando las desigualdades con material fino. Cuando se trabaja con arena fina, como 

la de la playa, el peso unitario se realiza con la muestra seca, pero como la arena es 

muy difícil de compactar, entonces lo recomendable es trabajar la muestra con un 

pequeño porcentaje de humedad, aproximadamente de 3 a 4% de humedad, se realiza 

el ensayo y se aplica la fórmula para calcular el peso unitario seco, siendo la vibración 

muy importante para conseguir el peso unitario compactado. 

 
 
 
 

Peso unitario Seco = Peso unitario Húmedo 
 

1 + (contenido de humedad/100) 
 

 
 
 

B) ENSAYOS EN EL CONCRETO FRESCO Y ENDURECIDO 

ENSAYOS EN EL CONCRETO FRESCO 

b) ENSAYO DE CONSISTENCIA: 
 

 

El ensayo también se le denomina el revenimiento o Slump test. Se analiza de 

acuerdo a la norma ITINTEC 334.057. 

 

El ensayo consiste en consolidar una muestra de concreto fresco en un molde 

de tronco cónico, midiendo el asentamiento de mezcla luego de ser 

desmoldado. 

 

Equipo: 
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El equipo necesario consiste en el tronco de cono. Los dos círculos de las bases 

paralelos entre si midiendo 20cm y 10cm los diámetros respectivos con una 

altura de molde de 30cm. 

 

Para compactar el concreto se utiliza una barra de acero liso de 5/8” de diámetro 
 

se deberá y 60cm de longitud y punta semiesférica. 

Procedimiento: 

- El molde se coloca sobre la superficie plana y humedecida, manteniéndose 

inmóvil pisando las aletas. Seguidamente se invierte una capa de concreto hasta 

un tercio del volumen. Se apisona con varilla aplicando 25 golpes distribuidos 

uniformemente. 

- Enseguida se colocan otras dos capas con el mismo tiempo procedimiento a un 

tercio del volumen y consolidando, de manera que la barra penetre en la capa 

inmediata inferior. 

- La tercera capa se deberá rellenar en exceso para luego enrasar al término de 

la consolidación, lleno y enrasado el molde, se levanta lento y cuidadosamente 

en dirección vertical. 

- EL concreto moldeado fresco se asentara, la diferencia entre la altura del molde 

y la altura de la mescla fresca se denomina slump. 

- Se estima que desde el inicio de la operación hasta el término no debe 

transcurrir más de 2 minutos, de los cuales durante el proceso del desmolde no 

toma más de 5 segundos. 

 
 
 
 
 

 
1) Ensayo Peso Unitario 

 

Para efectuar este ensayo se requiere de un recipiente de cierta capacidad, un 

pistón, espátula para enrasar y una balanza con aprox. De 0.5gr. 

 

Una vez pesado el recipiente vacío, se procede a llenarlo con la mescla en 3 

capas compactadas con 25 golpes. Luego se enrasa para pesar nuevamente, 
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Peso Unitario = (Peso 1 – Peso 2)/ Volumen de recipiente 
 

 
 
 
 

Donde: 
 

 

Peso 1 = Recipiente + mezcla en gr 

Peso2 = Recipiente vacío en gr. 

 
 
 

2) Ensayo de exudación: 
 

El ensayo de exudación se efectúa en un recipiente cilíndrico lleno de concreto 

hasta determinada la altura. 

 

Sangrado (exudación) es el desarrollo de una camada de agua en el tope o en la 

superficie del concreto recién colocado. Es causada por la sedimentación 

(asentamiento) de las partículas sólidas (cemento y agregados) y 

simultáneamente la subida del agua hacia la superficie (Fig. 1-7). El sangrado 

es normal y no debería disminuir la calidad del concreto adecuadamente 

colocado, acabado y curado. Un poco de sangrado es útil en el control de la 

fisuración por retracción plástica. Por otro lado, la excesiva aumenta la relación 

agua-cemento cerca de la superficie; puede ocurrir una camada superficial débil 

y con poca durabilidad, particularmente si se hace el acabado cuando el agua de 

sangrado aún está presente. Los vacíos y bolsas de agua pueden ocurrir, 

resultantes del acabado prematuro de la superficie. 

 
 

Después que toda el agua de sangrado (exudación) se evapore, la superficie 

endurecida va a ser un poco más baja que la superficie recién colocada. Esta 

disminución de la altura desde el momento de la colocación (puesta, colado) 

hasta el inicio del fraguado se llama retracción por sedimentación. 

La tasa de sangrado (exudación) y la capacidad de sangrado (sedimentación 

total por unidad de peso del concreto original) aumentan con la cantidad inicial 
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de agua, altura del elemento de concreto y presión. El uso de agregados de 

granulometría adecuada, ciertos aditivos químicos, aire incluido, materiales 

cementantes suplementarios y cementos más finos reduce el sangrado. El 

concreto usado para rellenar vacíos, proporcionar soporte o proporcionar 

impermeabilidad con una buena adhesión debe presentar bajo sangrado para 

evitar formación de bolsas de agua. 

 
 
 
 
 
 
 

 
C) ENSAYO EN EL ESTADO ENDURECIDO 

1)  ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION: 

OBJETIVO. 
 

El objetivo principal del ensayo consiste en determinar la máxima resistencia a la 

compresión de un cilindro de muestra de un concreto frente a una carga aplicada 

axialmente. 

 
 
 

 

MATERIALES. 
 

 
 

· Cilindro de concreto de longitud de 30cm con diámetro de 15cm. 
 

 
 

· Maquina universal para aplicar carga. 
 

 
 

· Dial de carga. 



66  

 

 
 
 

ENSAYO A COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO. 
 

 
 

La resistencia a la compresión simple es la característica mecánica principal del 

concreto, dada la importancia que reviste esta propiedad, dentro de una estructura 

convencional de concreto reforzado, la forma de expresarla es, en términos de 

esfuerzo, generalmente en kg/cm2 y con alguna frecuencia lb/pulg2(p.s.i). La 

equivalencia que hay entre los dos es que 1 psi es igual a 0.07kg/cm2. Aunque 

hoy en día se ha acogido expresarla en MPa de acuerdo con el sistema 

internacional                                           de                                           unidades. 

La forma de evaluar la resistencia del concreto es mediante pruebas mecánicas 

que pueden ser destructivas, las cuales permiten probar repetidamente la muestra 

de manera que se pueda estudiar la variación de la resistencia u otras propiedades 

con el paso del tiempo. Para las primeras se utilizan tres tipos de muestras: 

cilindros, cubos y prismas 

Para las segundas hay diferentes sistemas. 
 

 
 

El ensayo de compresión es meramente lo contrario del de tensión con respecto a 

la dirección o el sentido del esfuerzo aplicado. Las razones generales para la 

elección de uno u otro tipo de ensayo se establecieron. Asimismo, un número de 

principios generales se desarrolló a través de la sección sobre el ensayo de tensión 

sobre los cuales son igualmente aplicables al ensayo de compresión. Existen, sin 

embargo, varias limitaciones especiales del ensayo de compresión a las cuales se 

debe dirigir la atención: La dificultad de aplicar una carga verdaderamente 

concéntrica o axial. El carácter relativamente inestable de este tipo de carga en 

contraste con la carga tensiva, Existe siempre una tendencia al establecimiento de 

esfuerzos flexionantes y a que el efecto de las irregularidades de alineación 

accidentales dentro de la probeta se acentúa a medida que la carga prosigue. La 

fricción entre los puentes de la máquina de ensayo o las placas de apoyo y las 

superficies de los extremos de la probeta debido a la expansión lateral de esta. 

Esto puede alterar considerablemente los resultados que se obtendrían si tal 
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condición de ensayo no estuviera presente. Las áreas seccionales, relativamente 

mayores de la probeta para ensayo de compresión para obtener un grado apropiado 

de estabilidad de la pieza. Esto se traduce en la necesidad de una máquina de 

ensayo de capacidad relativamente grande o probetas tan pequeñas y por lo tanto, 

tan cortas que resulta difícil obtener de ellas mediciones de deformación de 

precisión adecuada; Se supone que se desean las características simples del 

material y no la acción de los miembros estructurales como columnas. 

De modo que la  atención  se  limita  aquí  al  bloque  de  compresión  corto. 

El ensayo más universalmente reconocido para ejecutar pruebas de resistencia 

mecánica a la compresión simple es el ensayo de probetas cilíndricas, las cuales 

se funden en moldes especiales de acero o hierro fundido que tienen 150mm de 

diámetro por 300mm de altura (relación diámetro: altura 1:2).Los procedimientos 

relativos a este ensayo se encuentran especificados en las normas NTC 550 y 673 

que hacen referencia a la confección de cilindros y al ensayo de resistencia 

compresión. 

Una vez que la muestra de concreto fresco ha sido correctamente seleccionada de 

acuerdo con los procedimientos descritos en la norma NTC 454, de manera que 

sea representativa de toda la masa. 

Se procede de la siguiente manera, antes de colocar el concreto en el molde, es 

necesario aceitar el interior del cilindro para evitar que el concreto se adhiera al 

metal; para hacer esto, es suficiente untar las paredes y el fondo con una brocha 

impregnada de aceite mineral; la capa de aceite debe ser delgada y en el fondo no 

debe                                              acumular                                               aceite. 

El cilindro se llena en tres capas de igual altura (10cm) y cada capa se apisona con 

una varilla lisa de 16mm de diámetro con uno de sus extremos redondeados, la 

cual se introduce 25 veces por capa en diferentes sitios de la superficie del 

concreto, teniendo en cuenta de que la varilla solo atraviese la capa que se está 

compactando, sin pasar a la capa siguiente. Al final de la compactación se 

completa el llenado del molde con más mezcla y se alisa la superficie con la ayuda 

de             un             palustre             o             de             una             regla. 

Una vez que se ha llenado cada capa, se dan unos golpes con la varilla o con un 
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martillo de caucho a las paredes de este, hasta que la superficie del concreto 

cambie de mate a brillante, con el objeto de eliminar las burbujas de aire que se 

hayan podido adherir al molde o hayan quedado embebidas en el concreto. Los 

cilindros recién confeccionados deben quedar en reposo, en sitio cubierto y 

protegidos de cualquier golpe o vibración y al día siguiente se les quita el molde 

cuidadosamente. Inmediatamente después de remover el molde, los cilindros 

deben ser sometidos a un proceso de curado en tanques de agua con cal, o en un 

cuarto de curado a 23ºC, con el fin de evitar la evaporación del agua que contiene 

el cilindro, por la acción del aire o del sol, y en condiciones estables de 

temperatura para que el desarrollo de resistencia se lleve a cabo en condiciones 

constantes a través del tiempo. 

En estas condiciones los cilindros deben permanecer hasta el día del ensayo. La 

resistencia a la compresión del concreto se mide con una prensa que aplica carga 

sobre la superficie del cilindro (Norma NTC 673). Generalmente esta superficie 

es áspera y no plana, lo cual puede conducir a concentraciones de esfuerzo que 

reducen considerablemente la resistencia real del concreto. Una falta de planicie 

de 0.25mm puede reducir a un tercio la resistencia. Para remediar esta situación, 

normalmente se hace un refrentado o cabeceado de las tapas del cilindro con 

materiales como yeso o mezclas compuestas de azufre, tal como se especifica en 

la norma NTC 504. La resistencia a la compresión, se acostumbra a dar en 

términos de esfuerzo o sea fuerza por unidad de área, en kg/cm2 

 
 
 

 

COMO REALIZAR LA PRUEBA DE RESISTENCIA DEL CONCRETO. 
 

 
 

Los cilindros para pruebas de aceptación deben tener un tamaño de (15x30cm), 

las probetas más pequeñas tienden a ser más fáciles de elaborar y manipular en 

campo y en laboratorio. El diámetro del cilindro utilizado debe ser como mínimo 

tres veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso que se emplee en el 

concreto. Con el fin de conseguir una distribución uniforme de la carga, 

generalmente los cilindros se cabecean con mortero azufre (ASTM C617) o con 
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almohadillas (ASTM C1231).El cabeceo de azufre se debe aplicar como mínimo 

dos horas antes y preferiblemente un día antes de la prueba. 

 
 

· El diámetro del cilindro se debe medir en dos sitios en ángulos rectos entre si a 

media altura de la probeta y deben promediarse para calcular el área de la sección. 

Si los diámetros medidos difieren en más de 2% no se debe someter a prueba el 

cilindro. Los extremos de las probetas no deben presentar desviación con respecto 

a la perpendicularidad del eje del cilindro en más de 0.5% y en los extremos deben 

hallarse planos dentro de un margen de 0.002 pulgadas. 

 
 
 

 

RESISTENCIA 
 

 
 

· Los cilindros se deben centrar en la máquina de ensayo de compresión y cargados 

hasta completar la ruptura. El régimen de carga con maquina hidráulica se debe 

mantener en un rango de 0.15 a 0.35MPa/s durante la última mitad de la fase de 

carga. Se debe anotar el tipo de ruptura. 

 
 

· La resistencia del concreto se calcula dividiendo la máxima carga soportada por 

la probeta para producir la fractura entre el área promedio de la sección. ASTM C 

39 presenta los factores de corrección en caso de que la razón longitud diámetro 

del cilindro se halle entre 1.75 y 1.00, lo cual es poco común. 

 
 
 
 

· El técnico que efectúe la prueba debe anotar la fecha en que se recibieron las 

probetas en el laboratorio, la fecha de la prueba, la identificación de la probeta, el 

diámetro del cilindro, la edad de los cilindros de prueba, la máxima carga aplicada, 

el tipo de fractura y todo defecto que presenten los cilindros o su cabeceo. 

Si se mide, la masa de los cilindros también deberá quedar registrada. 
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· La mayoría de las desviaciones con respecto a los procedimientos estándar para 

elaborar, curar y realizar el ensaye de las probetas de concreto resultan en una 

menor resistencia medida. 

 
 
 
 

· El rango entre los cilindros compañeros del mismo conjunto y probado a la 

misma edad deberá ser en promedio de aproximadamente 2 a 3% de la resistencia 

promedio. Si la diferencia entre los dos cilindros compañeros sobrepasa con 

demasiada frecuencia 8%, o 9.5% para tres cilindros compañeros, se deberán 

evaluar y rectificar los procedimientos de ensayo en el laboratorio. 

 
 

· Los informes o reportes sobre las pruebas de resistencia a la compresión son una 

fuente valiosa de información para el equipo del proyecto para el proyecto actual. 

 
 

DISEÑO DE MEZCLAS 

GENERALIDADES 

El objetivo de un diseño de concreto es el de obtener una mezcla que ósea un mínimo 

de determinadas propiedades tanto en estado fresco como endurecido, al menos costo 

de producción posible. 

 
 

Las propiedades del concreto endurecido son especificadas por el proyectista de la 

estructura, y las propiedades del concreto fresco están definidas de básicamente por 

el tipo de construcción y por las técnicas de colación y trasporte. 

 
 

Existen diferentes métodos de Diseños de Mezcla; algunos pueden ser muy complejos 

como consecuencia a la existencia de múltiples variables de las que dependen los 

resultados de dichos métodos, aun así, se desconoce el método que ofrezca resultados 

perfectos, sin embargo, existe la posibilidad de seleccionar alguno según sea la 

ocasión. 
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En oportunidades no es necesario tener exactitud en cuanto a las proporciones de los 

componentes del concreto, en estas situaciones se frecuenta el uso de reglas generales, 

lo que permite establecer las dosis correctas a través de recetas que permiten contar 

con un diseño de mezcla apropiado para estos casos. 

 

 
 
 

Diseño Único 
 

Una parte en volumen de agregado grueso, por una parte de arena y media parte de 

cemento, agua necesaria para mantener la trabajabilidad. El agregado grueso varía 

entre piedra picada, grava, canto rodado picado o canto rodado natural, mientras que 

la arena puede ser natural o de trituración. 

 

La dosis de cemento puede ser medida a través de sacos enteros y medio saco si se 

cuenta con la experiencia necesaria. 

 

Receta Única 
 

- Piedra o grava de 80 a 95 kgs. 
 

 

- Arena de 65 a 80 kgs. 
 

 

- Cemento un saco de 42.5 Kg, equivalente a 7.5 sacos de cementos por metro cúbico. 
 

 

- Agua la necesaria de 25 a 30 litros. 
 

 

Se obtiene 130 litros de concreto, la resistencia esperada es de 18 Mpa (184 Kg/cm). 

Esta resistencia fue la determinada a los 28 días en probetas cilíndricas de 15 cm de 

diámetro por 30 cm de altura. 

 

Si se emplean áridos de buena calidad, y se toman todas las medidas necesarias, se 

puede obtener una resistencia mayor a los 18 Mpa, o puede suceder lo contrario. 
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Receta Ampliada. 
 

 

Se deben tomar en consideración las características más importantes de los agregados, 

la granulometría y el tamaño máximo. Con respecto a la granulometría solo se deben 

usar piedras o arenas balanceadas en sus diferentes tamaños de granos, sin exceso o 

ausencia. Existen tres alternativas correspondientes al tamaño máximo que se vaya a 

usar. 

 

El agua debe aplicarse con una cantidad tal que se mantenga la trabajabilidad, y la 

colocación de moldes y encofrados. Esta dosis debe ser lo más precisa posible ya que 

un exceso de agua disminuye la resistencia, por ello los encargados de esta tarea deben 

tener experiencia mínima exigida. 

 

Es necesario disponer de un procedimiento detallado, preciso y complejo para obtener 

resultados óptimos en cuanto a cantidades y proporciones de los componentes del 

concreto se refiere, así existe la posibilidad de tomar en cuenta los posibles cambios 

que afectan las características de los componentes, incrementando así mayor índice de 

calidad. 

 

Algunos métodos son probados en laboratorio y en plantas de preparación comercial, 

el que se mencionará a continuación dio excelentes resultados y es muy usado en el 

caso del el empleo de agregados pocos controlados. 

 

Se basa en cuatro aspectos fundamentales; dosis de cemento, trabajabilidad, relación 

agua/cemento y resistencia, todos estos fundamentos se relacionan a través de dos 

leyes: Relación Triangular y la Ley de Abrams. 

 

También toma en cuenta dos variables importantes: Tamaño Máximo y Tipos de 

Agregados, además de explicar la calidad del cemento y el efecto reductor del agua de 

los aditivos químicos en su parte final; la incorporación de aire, la presencia elevada 

de ultra finos o el empleo de dos o más agregados. 

 

El método explica de forma independiente la proporción entre agregado fino y grueso, 

también la granulometría del agregado combinado lo que permite cambiar dicha 

proporción sin alterar la dosis de los demás componentes. 
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Este método es usado para mezcla con resistencias entre los 18 y 42 Mpa, a los 28 días 

en probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, también es usado para concretos con 

asentamiento en Cono de Abrams entre 2.5 y 13 cm, este método no es el más 

apropiado para las mezclas ultra resistentes. 

 
 
 
 

Calculo de la Proporción entre Agregados Finos y Gruesos 
 

 

Un determinado tipo de agregado fino se combina con algún agregado grueso, para dar 

origen a la mezcla, las granulometrías de ambos agregados son conocidos previamente. 

En la parte interna de la mezcla actúa una combinación de agregados, que va desde la 

partícula más gruesa del agregado hasta la más fina de la arena. La granulometría debe 

estar dentro de los límites correspondientes, solo así se puede esperar un buen resultado 

de la mezcla, tanto en el aspecto de calidad como en el aspecto económico. 

 

En el siguiente gráfico se mostrarán los límites granulométricos de las zonas 

aconsejables para agregados combinados de los tamaños máximos más usados. 

 
 
 
 

Datos para el Diseño de Mezcla. 
 

 

Se refiere a las variables tomadas en cuenta dentro del diseño, probablemente una de 

las variables sea común dentro de todos los métodos debido a que son de suma 

importancia, las restantes establecen la diferencia entre cada método. 

 

La información básica del método está constituida por los datos de entrada, gracia a 

ellas se puede llegar a la dosificación esperada. 

 

Los Datos de entrada son: 
 

 

 Lugar de la obra, o condiciones ambientales. 
 

 

 Tipo de obra, o parte de la estructura. 
 

 

 Tipo de agregados y tipo de cemento. 
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 Resistencia de diseño o algún dato relacionado. 
 

 

 El asentamiento es considerado en algunos métodos como dato de entrada, 

mientras que en otro se selecciona de alguna tabla, con relación al tipo de 

elemento estructural al que se destine la mezcla próxima a diseñar. 

 

 Valores usuales de asentamiento 
 

 
 
 
 

Ley de Abrams 
 

 

Esta  ley  establece  la  relación  entre  la  resistencia  del  concreto  y  la  relación 

agua/cemento. 

 

= a/c 
 

 

Donde a es la cantidad de agua en litro o en Kg, y c la dosis de cemento en Kg. 

Una forma de representar la Ley de Abrams es: 

R = M / N 
 

 

Donde  R  es  la  resistencia  media,  M  y  N  son  constantes  que  dependen  de  las 

características de los materiales, edad del ensayo y la forma de llevarlo a cabo. 

 
 
 
 

Relación Triangular 
 

 

Es la unión que relaciona la trabajabilidad, medida con el Cono de Abrams, la relación 

agua/cemento y dosis de cemento. 

 

Esta ley no se utiliza en otros métodos de diseño de mezcla conocido. 
 

 

En el siguiente gráfico se presenta en forma esquematizada un resumen de los pasos 

necesarios para elaborar un diseño de mezcla. 
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Aire Atrapado 
 

A pesar de que el concreto tenga una compactación de primera por efecto de vibración, 

siempre queda una pequeña cantidad de aire, representado por la letra V. 

 

V = C/P en litros/m, 
 

 

C es la dosis de cemento y P el tamaño máximo. 
 

 
 
 
 

Volumen Absoluto de los granos de Cemento 
 

 

Se obtiene al dividir la dosis de cemento entre su peso específico. 

Se representa con la letra a. 

a = C. en Kg. /m 
 

 
 
 
 
 
 
 

Volumen Absoluto de los Agregados. 
 

Resulta al dividir la dosis de cada uno entre su peso específico en su estado de agregado 

saturado con superficie seca. 

 

Se simboliza como agregado grueso y para el fino. 

Ecuación de volumen y cálculo de la dosis de agregados. 

G + A + 0.3C + a + V = 1000 
 

 

g+a= Se refiere a los agregados finos y grueso con granulometría definida, para 

calcular los pesos de cada uno de los agregados, se despeja G + A y se combina con la 

expresión de la relación. 

 

Por medio de esta fórmula es posible calcular los pesos de cada agregado, con este 

cálculo culmina el diseño. 
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HIPOTESIS Y VARIABLES 
 

 
 
 

HIPOTESIS 
 

 
 

Hipótesis general: 
 

 

Si se cura el concreto producido con dosificaciones: F´c=210 Kg/cm2 y F´c=280 

Kg/cm2, utilizando cementos Tipo I y Tipo V, con agua de mar, las resistencias 

alcanzadas podrían ser mínimamente las consideradas en la norma técnica ASTM. 

 
 
 

 

VARIABLES 
 

 
 

 Variable Independiente: Curado con agua de mar. 
 

 Variable Dependiente: Resistencia a la compresión. 
 

 
 
 
 

OBJETIVOS 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Determinar la resistencia del concreto con dosificaciones de: F’c=210 

kg/cm2 y F´c=280 kg/cm2 elaborados con cementos portland tipo I y V 

cuando son curados con agua de mar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

 Determinar la resistencia de las muestras de concreto elaboradas para 

dosificaciones de: F’c=210 kg/cm2 y F’c=280 kg/cm2, con cementos 

portland tipo I y V; curado con agua potable y agua de mar, a los 28 y 

60 días. 
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 Analizar la reacción entre los componentes químicos del agua de mar 

y los componentes químicos del cemento portland tipo I y tipo V, para 

determinar a qué se debe la variabilidad de resistencia. 

 
 

 Comparar los resultados de resistencia a la compresión entre las 

muestras curadas en agua potable y las muestras curadas en agua de 

mar, dependiendo de su dosificación, el tipo de agua y el tiempo de 

curado. 

 
 

 Evaluar las muestras, luego de 60 días de elaboración, 28 días de 

curado con agua de mar y 32 días al aire natural. 

 
 
 

 

METODOLOGIA 
 

 
 

Tipo y Diseño 
 

 

Tipo de investigación 
 

 

La investigación realizada es de tipo Aplicada. 
 
 

 
Diseño de Investigación. 

 

 

La investigación es de nivel Experimental. 
 

 

Existen dos grupos de estudio y la analizaremos mediante probetas: en una estará 

la probeta común y en la otra probeta estará la probeta estará con curado de agua 

de mar con el fin de comparar los resultados. 
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Curado con 

agua potable 

Curado con 

agua de mar 

Curado con agua 

potable 

Curado con 

agua de mar 

217.15 290.49 290.12 361..79 

219.1 280.08 290.1 355.97 

219.82 301.43 292.76 349.17 

218.37 296.27 292.64 345.7 

 
 

354.78 
 

 

411.7 

 255.97  265.55 

 369.31  417.51 

 371.52  381.77 

 

Curado con 

agua potable 

Curado con 

agua de mar 

Curado con agua 

potable 

Curado con 

agua de mar 

215.95 217.81 295 332.82 

222.76 214 286.03 346.48 

231.26 241.86 290.89 327.98 

216.7 230.9 284.37 346.71 

 
 

266.12 
 

 

393.72 

 266.92  392.66 

 258.83  370.51 

 258.77  396.18 

 

 

 
 
 
 

Tabla 6. 
 

Cuadro comparativo de Resistencias obtenidas en ensayos realizados a probetas 

elaboradas con cemento tipo I. 
 

Tipo I Tipo I 

  F´C=210/cm2 F´C=280/cm2   
 

Días de 

curado 
 

 
 

28 días 
 

 
 
 
 
 

60 días 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 

Tabla 7. 
 

Cuadro comparativo de Resistencias obtenidas en ensayos realizados a probetas 

elaboradas con cemento tipo V. 
 

Tipo V Tipo V 

  F´C=210/cm2 F´C=280/cm2   
 

Días de 

curado 
 

 
 

28 días 
 

 
 
 
 
 

60 días 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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POBLACION Y MUESTRA: 
 

 
 
 

POBLACIÓN 
 

 

 Población: La cantidad total de agregados (Tn) que existe en la cantera 

Rubén para ser extraídos el cemento (bolsas) y Agua normal y el Agua 

de mar (Lt), para ser llevados al laboratorio de suelos de la Universidad 

San Pedro. 

 

La Cantera Ruben, del cual se recolectara los componentes para realizar 

el diseño de mezcla tales como la grava de y ¾” y la arena gruesa. 

Todos los materiales recolectados serán analizados en el laboratorio de 

Mecánica de Suelos de la Universidad San Pedro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MUESTRA 

 

 
 

 48 Probetas de concreto, elaboradas con cemento tipo I y Tipo V; 

curadas en agua potable y agua de mar. 

 
 

 Para la muestra se utilizarán 5 sacos de 50kg de agregado grueso 

(Piedra) chancada de ¾” de tamaño y 5 sacos de 50 kg de agregado 

fino (arena), agregados extraídos de la cantera Rubén. 

 
 

 2 bolsas de cemento tipo I y 2 bolsas de cemento portland tipo V. 
 

 
 

 2 Cilindros para construcción; repletos de agua de mar y 2 cilindros 

repletos de agua normal. 
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o Se realizaron los curados en las mismas cantidades de probetas 

tanto como para las curadas en agua potable y las experimentales, 

curadas en agua de mar. Se hicieron para dos tipos de resistencias 

y se utilizaran dos tipos de cementos I y V. 

 
 

 Curados a 28 y 60 días para dos tipos de cementos I y V en 

resistencia f´c 210 

24  Probetas 

 Curados a 28 y 60 días para dos tipos de cementos I y V en 

resistencia f´c 210 

24 Probetas 
 

 
 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Técnicas 
 

 

 Elaboración de cuadros Estadísticos de la hipótesis realizada. 

 Elaboración de cuadros Comparativos con la hipótesis y la muestra 

control. 

 La elaboración de las probetas cumplirá con lo establecido en el 

RNE, pues serán realizadas con lo determinado en el dicho 

Reglamento. 

 A través de los ensayos de laboratorio, en forma experimental, visual 

y analítica observaremos el comportamiento del fraguado del 

concreto y las propiedades alcanzadas durante los ensayos. 
 

 

2.3.2.- Instrumentos 
 

 
 

Elaboración de guía de observación, para tomar los datos recolectados en 

el laboratorio. 
 

Técnicas de Recolección de información: La Observación 
 

Instrumento : Guía de Observación 
 

Nivel de la Investigación : Cuasi-Experimental 
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RECOLECCIÓN, PROCESO Y ANALISIS 
 

 

Para la recolección de Datos se siguió los siguientes pasos: 
 

 

Ubicación: 
 

 

Se trata de la “cantera Rubén” que se encuentra situada a unos 80 m del túnel 

de cohsco y cuyo rumbo es N 57° OE con respecto a la ciudad de Chimbote. 

En ella se pueden encontrar agregados finos (arena) y agregados gruesos 

(grava). 

 
 
 
 

 

Geología: 
 

 

Proceso de extracción. 
 

 

Se adquirió los materiales de la cantera Rubén, grava de ¾’’ y arena gruesa. Se 

llevó los materiales al Laboratorio de Ensayo de materiales de la USP, luego 

se empezó hacer los ensayos de las características de los agregados como: 

granulometría, peso unitario, peso compactado, absorción- gravedad 

específica, y contenido de humedad. 

 
 
 

COMPONENTES DEL CONCRETO UTILIZADOS 

EN LA INVESTIGACION 
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CEMENTO PORTLAND TIPO I MEJORADO – PACASMAYO 
 

Características Físicas: 
 

 
 

Tabla 8. 

Características Físicas Cemento Tipo I Mejorado 

CARACTERISTICAS CEMENTO TIPO I MEJORADO 

Peso especifico 3.11 

Contenido de aire  10.50% 

Fraguado Vicat: 

• Inicial 2h59m 

• Final 5h10m 

Superficie Especifica 3.400 cm2/gr. 

Expansión auto clave.  0.22% 

Resistencia a la comprensión 

3 días 168 Kg/cm2 

7 días 210 Kg/cm2 

28 días 273 Kg/ cm2 

Fuente: Cementos Pacasmayo. 
 

 
 
 

. Características Químicas 
 

Tabla 9. 

Características Químicas Cemento Tipo I Mejorado 
 

DESCRIPCION FORMULA CANTIDAD (%) 

Dióxido de Silicio SiO2 19.5 

Oxido de Fierro Fe2O3 3.3 

Oxido de Aluminio Al2O3 6.2 

Oxido de Calcio CaO 63.02 

Oxido de Magnesio MgO 2.13 

Oxido de Azufre SO3 2.5 

Cal Libre - 1.2 

Residuo Insoluble - 0.5 

Oxido de Sodio +   

Oxido Potasio 
-
 - 

Silicato Tricalcico C3S 54.85 

Silicato Dicalcico C3S 14.53 

Aluminato Tricalcico C3A 10.85 
Ferro Aluminato 

Tetracalcico 
C4AF

 
10.04 

Fuente: Cementos Pacasmayo. 
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Usos 
 

 
El cemento Pórtland Tipo I Mejorado - Pacasmayo, es usual mente utilizado 

en nuestra localidad en obras de concreto y de concreto armado en general, 

morteros en general, especialmente para tarrajeo y asentado de unidades de 

albañilería, pavimentos y cimentaciones. 

 

 

AGREGADOS 
 
 

 
Agregado Fino 

 
 

 
Cantera Rubén 

 

La cantera Rubén es una cantera no metálica dedicada exclusivamente a la 

explotación de arena gruesa para la construcción, es explotada por las 

diferentes entidades municipales de la zona y a solicitud de terceros clientes, 

por lo que no cuenta con un personal permanente. 

 
 

DISTRITO Chimbote 
 

PROVINCIA Del Santa 
 

DEPARTAMENTO Ancash 
 

REGION Ancash 
 
 
 
 

Accesibilidad: 
 

La vía principal de acceso a esta cantera es la Carretera Panamericana Norte, 

complementándose con el camino de acceso a la margen derecha de la 

Panamericana 

 

Métodos de Explotación: 
 

La explotación se realiza a cielo abierto con cargador frontal y una zaranda 

estática. 

Tipos de Agregados: 



84  

 

 

El material que comercializa esta cantera es: piedra zarandeada de 1/2" a 3/4" 

y de 1”, y la arena gruesa. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 10. 

Características Físicas y Químicas del Ag. Fino 
 

Ensayos efectuados 
Resultados de 

laboratorio 

 

 
 
 

Especificaciones 

técnicas 
Condición 

 

Tamaño Máximo Nominal (mm) 

Módulo de Fineza 

Peso Específico (gr./cm3) s 

Absorción 

Peso Unitario Suelto (Kg./m3) 

Peso Unitario Compactado 

(kg/m3) 

Contenido de Humedad (%) 

Clasificación SUCS 

Clasificación AASHTO 

% que pasa la malla N° 200 

Materia Orgánica (ppm) 

Equivalente de Arena (%) 

Durabilidad - Sulfato de Sodio 

(%) 

4.76 4.76 aceptable 

aceptable 

aceptable 

aceptable 

- 

2.8 2.3 a 3.1 

2.742 2.4 a 2.8 

0.918 < 5.0 

1466.2 - 

1699.12 1300 - 2100 aceptable 

0.45 - - 

sw 

al - b (0) 

2.09 

< 100 - incoloro 

- 

- 

3 

incoloro 

- 

- 

aceptable 

aceptable 

83.7 - - 

2.01 < 10 aceptable 

 

Sales Solubles (%) 
 

0.31 
 

0.1 
no 

aceptable 

Sulfatos (%) 0.013 0.1 aceptable 

Cloruros (%) 0.0585 0.1 aceptable 

Calor Específico (kj/kg x °C) . 0.6850 - - 

Conductividad Térmica 
(kj/m.hr.°C) 

1.099 - 3.063 - - 

Fuente: Cementos Pacasmayo. 
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Ag regado Gru es o : 
 

 
 

C a n t e r a R u b é n 
 

La cantera Rubén es una cantera no metálica dedicada exclusivamente a la 

explotación de materiales para la construcción, obteniéndose materiales 

zarandeados los cuales son explotados por diversas personas dedicadas a esta 

labor 

 

Ubicación: 

Se encuentra ubicado a la derecha de la carretera de la Panamericana Norte 

DISTRITO Chimbote 
 

PROVINCIA Del Santa 
 

DEPARTAMENTO Ancash 
 

REGION Ancash 
 
 
 

Accesibilidad: 
 

La vía principal] de acceso es la Carretera Panamericana Norte 
 

Métodos de Explotación: 
 

La explotación se realiza a cielo abierto con cargador frontal y una zaranda 

estática. 

Tipos de Agregados: 
 

El material que comercializa esta cantera es: piedra zarandeada de 1/2" a 3/4" 
 

y de 1”, y la arena gruesa. 
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3/4" 
 

7.09 

 

- 
 

- 

 

- 
 

- 

2.876 > 2.6 Aceptable 

0.645 < 3.0 Aceptable 

1376.92 - - 

 

1514.65 
 

1300 - 1500 
 

Aceptable 

 

0.22 
 

- 
 

- 

GP 

Al - a (0) 

- 

- 

- 

- 

0.19 < 1.0 Aceptable 

11.3 < 50.0 Aceptable 

0.36 < 15.0 Aceptable 

0.006 0.1 Aceptable 

0.0008 0.1 Aceptable 

0.005 0.1 Aceptable 

 

 
 
 

Tabla 11. 

Características Físicas y Químicas del Ag. Grueso 
 

Ensayos efectuados 
Resultados de 

laboratorio 

 

 
 
 
Especificaciones 

técnicas 
Condición 

Tamaño Máximo 

Nominal (mm) 

Módulo de Fineza 

Peso Específico (gr./cm3) 

Absorción 

Peso Unitario Suelto 
(Kg./m3) 

Peso Unitario 

Compactado (kg/m3) 

Contenido de Humedad 

(%) 

Clasificación SUCS 

Clasificación AASHTO 

% que pasa la malla N° 
200 

Abrasión (%) 

Durabilidad - Sulfato de 

Sodio (%) 

Sales Solubles (%) 

Sulfatos (%) 

Cloruros [%) 

Fuente: tesis "evaluación de canteras para obras civiles en la provincia del santa" - UNS 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGUA POTABLE 
 

El agua empleada en la investigación se tomó de la red pública de la 

ciudad de Chimbote. 

AGUA DE MAR 
 

El agua empleada en la investigación se tomó de la playa besique. 
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1 Patrón - 19/05/2015 16/06/2015 28 217.15 103.41 39456 15.21 

2 Patrón - 19/05/2015 16/06/2015 28 219.1 104.33 40283 15.3 

3 Patrón - 19/05/2015 16/06/2015 28 219.82 104.68 39783 15.18 

 

1 Patrón - 19/05/2015 16/06/2015 28 290.12 138.15 52783 15.22 

2 Patrón - 19/05/2015 16/06/2015 28 290.10 138.14 53127 15.27 

3 Patrón - 19/05/2015 16/06/2015 28 292.76 139.41 53684 15.28 

 

 
 
 
 

RESULTADOS 
 
 

 
ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 

 
 

 
CURADO AGUA CON AGUA POTABLE 

 

Tabla 12. 

 Cemento Tipo I; F’c= 210 kg/cm2; curado a 28 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 

 N°  Elemento   (") Moldeo Rotura Días   Kg/cm2  (%) CR Diámetro  
 

 
 
 
 

  4 Patrón - 19/05/2015   16/06/2015 28 218.37   103.98 39781 15.23   

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
 
 
 
 
 
 

Tabla 13. 

 Cemento Tipo I;  F’c= 280 kg/cm2; curado a 28 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
 N°  Elemento (") Moldeo Rotura Días   Kg/cm2 (%) CR Diámetro  

 

 
 
 
 

  4 Patrón - 19/05/2015   16/06/2015 28 292.64   139.35 53172 15.21   

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
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1 Patrón - 20/05/2015 17/06/2015 28 215.95 102.83 39652 15.29 

2 Patrón - 20/05/2015 17/06/2015 28 22.76 106.08 40582 15.23 

3 Patrón - 20/05/2015 17/06/2015 28 231.26 110.13 41965 15.2 

 

1 Patrón - 20/05/2015 17/06/2015 28 295 140.47 53741 15.23 

2 Patrón - 20/05/2015 17/06/2015 28 286.03 136.20 52176 15.24 

3 Patrón - 20/05/2015 17/06/2015 28 290.89 138.52 53482 15.30 

 

 
 
 

CURADO AGUA CON AGUA POTABLE 
 
 
 
 

Tabla 14. 

 Cemento Tipo V; F’c= 210 kg/cm2; curado a 28 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
 N°  Elemento (") Moldeo Rotura Días   Kg/cm2 (%) CR Diámetro  

 

 
 
 
 

  4 Patrón - 20/05/2015   17/06/2015 28 216.70   103.19 39529 15.24   

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
 
 
 
 

 

Tabla 15. 

 Cemento Tipo V; F’c= 280 kg/cm2; curado a 28 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
 N°  Elemento (") Moldeo Rotura Días   Kg/cm2 (%) CR Diámetro  

 

 
 
 
 

  4 Patrón - 20/05/2015   17/06/2015 28 284.37   135.41 52078 15.27   

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
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1 

1 

 
 
 

 

CURADO AGUA CON AGUA DE MAR 
 
 
 
 

Tabla 16. 

 Cemento Tipo I;  F’c= 210 kg/cm2; curado a 28 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
   N°    Elemento (") Moldeo Rotura Días  Kg/cm2 (%) CR Diámetro   

Agua de 

mar 
- 5/05/2015  2/06/2015 28 290.49 138.33 52850  15.22 

 

2 
Agua de 

mar 
- 5/05/2015 

2/06/2015 28 280.08 133.37 51360 15.28 

3 
Agua de 

mar 
- 5/05/2015 

 

2/06/2015 
 

28 
 

301.43 
 

143.54 
 

54770 
 

15.21 

4 
Agua de 

mar 
- 5/05/2015 

 

2/06/2015 
 

28 
 

296.27 
 

141.08 
 

53760 
 

15.20 

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 17. 

 Cemento Tipo I;  F’c= 280 kg/cm2; curado a 28 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
   N°    Elemento (") Moldeo Rotura Días  Kg/cm2 (%) CR Diámetro   

Agua de 

mar 
- 5/05/2015  2/06/2015 28 361.79 172.28 66170  15.26 

 

2 
Agua de 

mar 
- 5/05/2015 

2/06/2015 28 355.97 169.51 65020 15.25 

3 
Agua de 

mar 
- 5/05/2015 

 

2/06/2015 
 

28 
 

349.17 
 

166.27 
 

63610 
 

15.23 

4 
Agua de 

mar 
- 5/05/2015 

 

2/06/2015 
 

28 
 

345.70 
 

164.62 
 

62730 
 

15.20 

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
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CURADO AGUA CON AGUA DE MAR 
 
 
 
 

Tabla 18. 

 Cemento Tipo V; F’c= 210 kg/cm2; curado a 28 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
   N°    Elemento (") Moldeo Rotura Días  Kg/cm2 (%) CR Diámetro   

Agua de 

mar 
- 06/05/2015  03/06/2015 28 217.81 103.72 39680  15.23 

 

2 
Agua de 

mar 
- 06/05/2015 

03/06/2015 28 214.00 101.90 39190 15.27 

3 
Agua de 

mar 
- 06/05/2015 

 

03/06/2015 
 

28 
 

241.86 
 

115.17 
 

44350 
 

15.28 

4 
Agua de 

mar 
- 06/05/2015 

 

03/06/2015 
 

28 
 

230.40 
 

109.71 
 

42360 
 

15.30 

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 19. 

 Cemento Tipo V; F’c= 280 kg/cm2; curado a 28 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
   N°    Elemento (") Moldeo Rotura Días  Kg/cm2 (%) CR Diámetro   

Agua de 

mar 
- 06/05/2015  03/06/2015 28 332.82 158.48 61350  15.32 

 

2 
Agua de 

mar 
- 06/05/2015 

03/06/2015 28 346.48 164.99 63370 15.23 

3 
Agua de 

mar 
- 06/05/2015 

 

03/06/2015 
 

28 
 

327.98 
 

156.18 
 

60380 
 

15.31 

4 
Agua de 

mar 
- 06/05/2015 

 

03/06/2015 
 

28 
 

346.71 
 

165.10 
 

63080 
 

15.22 

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
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1 
Agua de 

mar 
- 12/05/2015 

11/07/2015 60 411.97 196.18 75150 

2 
Agua de 

mar 
- 12/05/2015 

 

11/07/2015 
 

60 
 

265.55 
 

126.45 
 

48250 

3 
Agua de 

mar 
- 12/05/2015 

 

11/07/2015 
 

60 
 

417.51 
 

198.81 
 

76460 

4 
Agua de 

mar 
- 12/05/2015 

 

11/07/2015 
 

60 
 

381.77 
 

181.80 
 

69550 

 

1 

 
 
 

CURADO AGUA CON AGUA DE MAR 
 
 
 
 

Tabla 20. 

 Cemento Tipo I;  F’c= 210 kg/cm2; curado a 60 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
   N°    Elemento (") Moldeo Rotura Días  Kg/cm2 (%) CR Diámetro   

Agua de 

mar 
- 12/05/2015  11/07/2015 60 359.76 17.32 65540  15.23 

 

2 
Agua de 

mar 
- 12/05/2015 

11/07/2015 60 255.97 21.89 46510 15.21 

3 
Agua de 

mar 
- 12/05/2015 

 

11/07/2015 
 

60 
 

369.31 
 

175.86 
 

67810 
 

15.29 

4 
Agua de 

mar 
- 12/05/2015 

 

11/07/2015 
 

60 
 

371.52 
 

176.91 
 

67770 
 

15.24 

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
 
 
 
 

 

Tabla 21. 

 Cemento Tipo I;  F’c= 280 kg/cm2; curado a 60 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
   N°    Elemento (") Moldeo Rotura Días  Kg/cm2 (%) CR Diámetro   

15.24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 

15.21 
 

 

15.27 
 

 

15.23 
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CURADO AGUA CON AGUA DE MAR 
 
 
 
 

 

Tabla 22. 

 Cemento Tipo V; F’c= 210 kg/cm2; curado a 60 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
   N°    Elemento (") Moldeo Rotura Días  Kg/cm2 (%) CR Diámetro   

Agua de 

mar 
- 13/05/2015  12/07/2015 60 266.12 126.73 48800  15.28 

 

2 
Agua de 

mar 
- 13/05/2015 

12/07/2015 60 266.96 127.12 48570 15.22 

3 
Agua de 

mar 
- 13/05/2015 

 

1/07/2015 
 

60 
 

258.83 
 

123.25 
 

47400 
 

15.27 

4 
Agua de 

mar 
- 13/05/2015 

 

12/07/2015 
 

60 
 

258.77 
 

123.22 
 

47080 
 

15.22 

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 23. 

 Cemento Tipo V; F’c= 280 kg/cm2; curado a 60 días   

Testigo Slump Fecha 

Carga 
   N°    Elemento (") Moldeo Rotura Días  Kg/cm2 (%) CR Diámetro   

Agua de 

mar 
- 13/05/2015  12/07/2015 60 393.72 187.49 72010  15.26 

 

2 
Agua de 

mar 
- 13/05/2015 

12/07/2015 60 392.66 186.98 71910 15.27 

3 
Agua de 

mar 
- 13/05/2015 

 

1/07/2015 
 

60 
 

370.51 
 

176.43 
 

67320 
 

15.21 

4 
Agua de 

mar 
- 13/05/2015 

 

12/07/2015 
 

60 
 

396.18 
 

188.66 
 

71890 
 

15.20 

Fuente: Especificación, los ensayos responden a la norma de diseño ASTMC-39. 
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ANALISIS Y DISCUSIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

El concreto elaborado con cemento portland tipo I curado con agua de mar; obtuvo 

un aumento temprano en la resistencia; a diferencia del concreto curado con agua 

potable; curados a 28 y 60 días. Al ser comprado con el concreto elaborado con 

cemento portland tipo V; que logro una resistencia estandarizada según el ACI; a 

diversos periodos de curación (28 y 60 días); no obstante, no sobrepaso la 

resistencia, como ocurrió con el concreto elaborado con el tipo I. 

 
 

La resistencia del concreto elaborado con cemento portland tipo I; curado con agua 

de mar, en un principio aumenta, pero la durabilidad se ve afectada. Esto es debido 

a que los componentes químicos del agua de mar; en especial el cloruro; presente 

en mayor porcentaje; produce una reacción en contacto con el aluminato tricálcico 

en el cemento portland tipo I; ocasionando el aumento inmediato de la temperatura 

en el fraguado, a lo que llamamos calor de hidratación, éste hace que las burbujas 

de aire presentes en mayor o menor cantidad, se evaporen con mayor rapidez, 

logrando que el concreto sea compacto y sin vacíos, asimismo, luego de curar a 

diversos días, la muestra presente elevación en la resistencia, luego de los ensayos 

a compresión, no Obstante, se ve afectada su durabilidad , debido a los cloruros y 

sulfatos presentes, que siguen atacando al concreto. 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 

Realizando los ensayos correspondientes se vio que las muestras alcanzaron y 

superaron la resistencia mínima establecidas por la noma ASTM, al ser curadas a 

los 28 y 60 días con agua de mar; que posteriormente se vieron afectadas en su 

durabilidad. 

 
 
 

Se concluyo que la durabilidad de las muestras curadas con agua de mar fue 

afectada por la alta eflorescencia por su elevado contenido de sales. 

 

 
 
 

La optima dosificación de agregados más la sustitución de agua de mar no tuvo 

efectos en el asentamiento trabajable debido a la buena distribución de agregados, 

así como su optima dosificación arena – piedra. 

 

 
 
 

Se noto que el tamaño máximo y la diversidad de tamaños influyen en las 

propiedades del concreto como son la trabajabilidad, consistencia, peso unitario, 

segregación, capacidad, resistencia, etc. 

 
 
 

 
Viendo también que el peso de concreto endurecido es menor a la del concreto 

fresco por la pérdida de agua de mezcla durante los procesos de combinación 

química. 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 
 
 

Evitar curar con agua de mar sin utilizar aditivos plastificantes que sirve de 

protección al concreto; puesto a que en un inicio aumenta la resistencia, con el 

tiempo se ve afectada la durabilidad del concreto. 

 
 

En todo concreto con la combinación de los agregados se recomienda buscar la 

uniformidad de acuerdo a una precisa dosificación de arena y piedra para reducir 

de esta manera los vacíos como objetivo fundamental para incrementar el peso 

unitario compactado, reducción del contenido de aire y aumentar el F’C a partir de 

un concreto más compacto. 

 
 

Tener cuidado cuando se tome en cuenta el curado en concretos como columnas y 

vigas para que no dañe la resistencia con sulfatos. 

 

 
 

Se recomienda que si se cura con agua de mar; es necesario utilizar aditivos que 

cuiden al concreto de los diversos ataques corrosivos que solo hacen que disminuya 

la resistencia; puesto que al utilizarlos tendremos mayor durabilidad. 

 

 
 

Debe de evitarse las mezclas con altas relaciones con agua cemento; mala 

distribución de partículas o granulometría deficiente. 

 

 
 

Debe proporcionarse al concreto un curado continuo para que se pueda alcanzar la 

máxima hidratación del cemento; además de prevenir la contracción de secado; 

éste proceso no debe suspenderse hasta que las probetas curadas, bajo condiciones 

de obra alcancen el 70% de la resistencia especificada (aproximadamente 14 días). 
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ANEXOS Y APENDICES 



 

 

 
 
 

ANEXO 1: 
 
 
 
 
 
 

 
Características Físicas Cemento Tipo I Mejorado 

 

Características Cemento Tipo I mejorado 
 

Peso especifico 3.11 
 

Contenido de aire 10.5% 
 

Fraguado Vicat: 
 

• Inicial 2h59m 
 

• Final 5h10m 
 

Superficie Especifica 3.400 cm2/gr. 

Expansión auto clave.  0.22% 

Resistencia a la comprensión 
 

3 días 168 Kg/cm2
 

 

7 días 210 Kg/cm2
 

 

28 días 273 Kg/ cm2
 

 

Fuente: Cementos Pacasmayo. 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 2: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Características Químicas Cemento Tipo I Mejorado 
 

Descripción Formula Cantidad (%) 
 

Dióxido de Silicio SiO2 19.50 

Oxido de Fierro Fe2O3 3.30 

Oxido de Aluminio Al2O3 6.20 

Oxido de Calcio CaO 63.02 

Oxido de Magnesio MgO 2.13 

Óxido de Azufre SO3 2.50 

Cal Libre - 1.20 

Residuo Insoluble - 0.50 
 

Oxido de Sodio + Oxido 
- - 

Potasio 
 

Silicato Tricálcico C3S 54.85 

Silicato Dicálcico C3S 14.53 

Aluminato Tricálcico C3A 10.85 

Ferro Aluminato Tetracálcico C4AF 10.04 

Fuente: Cementos Pacasmayo. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO 3: 
 
 
 
 
 
 
 

 Características Físicas del cemento portland tipo V   
Requisito 

Propiedades CPSAA  
NTP 334.009 / ASTM c150 

Contenido de Aire 10% Máximo 12 

Expansión en autoclave 0.09% Máximo 0.80 

Superficie especifica 3070 cm2/g Máximo 2800 

Densidad  3.15 g/ml No específica 
Requisito 

Resistencia a Compresión Kg/cm2  
NTP 334.009 / ASTM c150 

A 3 Días 221 Mínimo 82 

A 7 Días 280 Mínimo 153 

A 28 Días 387 Mínimo 375 

Requisito 
Tiempo de Fraguado Kg/cm2 

NTP 334.009 / ASTM c150 

Fraguado Inicial 195 min Mínimo 45 

Fraguado Final 345 min Mínimo 375 
 

Fuente: Cementos Pacasmayo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: 
 
 
 
 
 
 

 
Características Químicas del cemento portland tipo V 

 

Composición Química CPSAA 
Requisito

 
  NTP 334.009 / ASTM C150   

MgO 2.1 % Máximo 6.0 
 

SO3 1.9% 
 

Máximo 2.3 

C3A 2% Máximo 5 

C4aF + 2(C3A) 21% Máximo 25 

Perdida de ignición 1.5% Máximo 3.0 

Residuo Insoluble 0.53% Máximo 0.75 

Fuente: Cementos Pacasmayo.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5: 
 

ANALISIS DEL PH 
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ANEXO 6: 
 

ANALISIS DE CLORUROS, SULFATOS Y 

CARBONATOS. 
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ANEXO: 7 
 

ENSAUOS DE LABORATORIO USP 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD 
SAN PEDRO 

 
ESCIJEI.ff PROFESIOHfiL DE IHQEHfER ifl CML 

l,ffDORfi'TORIO  DE HE HICfl DE SCJELOS Y EHSfiYO DE Hfi'TERifi LES 
 

' 
 

DISEÑO DE MEZCLA 
 

 
SOLICITA  OACII AONER OANIELLEON VILLAVI CENCIO 

BACII MORALESLEONELVERCRISTIAN 

TESIS "RESISTENC(A OEL CONCRETO I''C 210 KGICM2 Y F'C 2110 KGICM2 EI.AilORAOOS CON CEMENTOS TIPO 1Y V 

CURADOS CONN3I.JA DE MAR" 

LUGAR CIIMilOlE-PROVINCIADEL     SAHTA  -ANCASH 

FECHA :r.l/1112015 

 

 
ESPECIFICACIONES 
·La selección de las proporclones se hará empleando elmotodo del ACI 

·La resistencia en compres ión de diseño especificada es do 210 kg/cm>, a los 28 dlas. 
 

 
MATERIALES 

 
A.- Cemento : 

 
·TipO V "Pacasmayo" 
·Poso especifico ......................................... 3.15 

B.- Agua : 

• Potable, de la zona. 

C.-Agregado fino : CANTERA RUBEN 

 
·Peso especifico de masa 

• Peso unitario suelto 
.Peso unitario compactado 

• Contenido de humedad 
·Absorción 

·Módulo de fineza 

 
2.73 
1650 kgtm• 

1806 kg/m' 

0.35% 
0.94% 

2.84 

 
D.·Agregado grueso CANTERA RUBEN 

 
·Piedra, perfil angular 
•Tamano Máximo Nominal 

·Peso especlfico de maso 

.Peso unitario suolio 

.Peso unitario compactado 

• Contenido de humedad 
Absorc ión 

 

 
314" 

2.79 
1523 kgtm• 

1621 kg/m' 

0.65% 
0.55% 

 
 

Ciudad Universitaria - UljY.Los Pinos Mz.B sin - Chimbole 
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SELECCIÓN DEL ASENTAMI ENTO 

De acuerdo a las especificaciones, las condiciones que la mezcla tenga una 
consistencia pléslíca, a la que corresponde un asentamiento de 3" a 4" . 

 
VOLUM EN UNITARIO DE AGUA 

Para una mezcla de concreto con asentamiento de 3" a 4" , sin aire Incorporado 

y cuyo agregado grueso tiene un tamano meximo nominalde 3/4" ,el volumen unitario 
de agua es de    205  ltlm' . 

 
RELACIÓN AGUA •CEMENTO 

Se obtiene una relación agua - cemento de 0.558 
 

FACTOR DE CEMENTO 

F.C. :  205 1 0.558 = 367.384 l<g/m' 6.64 bolsas 1m• 

 
VALORES DE DISEiiiO CORREGIDOS 

 

Cemento.......................................  ........................................ 367.384 kg/m3 
Agua afectiva........................................................................... 208.914 ltstm3 
Agregado   fino........................................................................... 623.693 kg/m3 
Agregadogn.reso ...................................................................... 1003.015 kg/m3 

PROPORCIONES EN PESO 
 

367.38 . 823 693 
367.36  . 367.38 

1003.02 

367.38 
 

2.24 2.73 : 24.1'1 lts 1bolsa 

 
PROPORCIONES EN VOLUMEN 

 

2.03 2.67 : 24.17 lts / bolsa 
 

 
 
 

 
 
 

 
Ciudad Unlven¡ftorfa • Urb.Los Pinos Mz. B sin - Chlmbote 

Telf. (043) 323505 - 326150 - 329486 Anexo 208 
Emall: lmsvem@ullanrmdm 11tl11.nA 



 

 
 

 
 

 
 

5os'- 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD 
SAN  PEDRO 

 
- ESCUELA PROFESIOHfiL DE IHGEHIER(fl CIVIL 

LfiBORfiTOR IO DE MECAHICfl  DE StiELOS Y EHSfiYO  DE MfiTERifiW 
 

 
 
 
 

DISEÑO DE MEZC LA 

 
SOliCITA  BACI1:ABNER DANIEL LEON VILlAVICENCIO 

BAC t:MORALES LEON ELVER CRISTIAN 

TESIS "RESISTENCIA  DEL CONCRETO F'C 210 KG/CM2 Y   PC 280 KG/CM2 ELABORADOS CON CEMENTOS TIPO 1 Y V 

CURADOS CON AGUA DE MAR" 

LUGAR CHIMBOTE-PROVINCIADELSANTA-ANCASH 

FECHA 2311112015 

 

 
ESPECIFICACIONES 

- La selección de las proporciones se haré empleando el metodo del ACI 

- La resistencia en compresión de diseno especificada es de 21o kg/cm•, a los 28 dlas. 
 

 
MATERIALES 

 
A.- Cemento: 

 
- Tipo V "Pacasmayo" 

·Peso especifico .......................• .............. 3.15 

B.-Agua: 

- Potable. de la zona. 

C.-Agregado Fino : CANTERA RUBEN 

 
• Peso especifico de masa 

·Peso unitario suelto 
- Peso unitario compactado 
• Contenido de humedad 

·Absorción 

- Módulo de fineza 

 
2.73 

1650 kgtm• 

1806 kgtm• 

1.35 % 

0.94% 

2.84 

 

D.- Agregado grueso CANTERA RUBEN 
 

- Piedra. perfil angular 
·Tama 111 0 Máximo Nominal 

·Peso especifico de masa 

- Peso unitario suelto 
·Peso unitario compactaclo 

·Contenido de humedad 

Absorción 

 
3/4" 

2.79 

1523 kg/m' 

1621 kgtm• 

0.65% 

0.55% 

 

 
 
 

.· 
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- ES«<E PROFES I OrtAL PE lrtGErtiERIA CML 

BORfiTORIO DE 11EcArtiCA PE SUELOS Y ErtSffYO PE l'tfiTERIALES 
 

 
SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO 

De acuerdo a las especmcaciones, las condiciones que la mezcla tenga una 

consistencia plástica, a la que corresponde un asentamiento de 3" a 4" . 

 
VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 

Para una mezcla de concreto con asentamiento de 3" a 4" •  sin aire inc01porado 

y cuyo agregado grueso llene un tamailo maximo nominal de 3/4" • elvolumen unitario 

de agua es de    205   ll/m' . 

 
RELACIÓN AGUA- CEMENTO 

Se obtiene una relación agua- cemento de 0.556 

 
FACTOR DE CEMENTO 

F.C. : 205 1 0.556  = 367.384 kg/m' 8.64 bolsas 1m' 

 
VALORES DE DISEÑO CORREGIDOS 

 
Cemento.......................................... ......................................   367.384 kg/m3 

Agua efectiva........... ................................................................  208.914 lts/m3 
Agregado fino ...........................................................................  823.693 kg/m3 

Agregado grueso..................................................................... 1003.015 kg/m3 

 
PROPORCIONES EN PESO 

 
367.38  . 823.693 . 1003.02 

367.38    . 367.38 . 367.38 
 

2.24 2.73 : 24.17 lts 1 bolsa 

PROPORCIONES EN VOLUM EN 

2.03 2.67 : 24.17 lts 1bolsa 
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ESCUEI.t' PROFESIOHAL DE IHQEHIERIA CIVIL 

Li'BOIUITORIO DE MECÁHICA DE SUELOS Y EHSIIYO DE Mfff'EIUALES 

 

 
DISENO DE MEZCLA 

 

 

SOLICITA BACH:ABNER DANIEL LEON VILLAVICENCIO 

BACH:MORALES LEON ELVER CRISTIAN 

TESIS ''RESISTENCIA DELCONCR ETO F'C 21O KG/CM2 Y F'C 260 I<GICM2 ELABORADOS CON CEMENTOS TIPO 1 Y V 

CURADOS CON AGUA DE MAR'' 

LUGAR CHIMBOTE-PROVINCIA DEL SANTA -ANCAS! 

FECHA 23111/2015 

 
 

ESPECIFICACIONES 

-La selección de las proporciones se hará empleando el metodo del AC I 

- La resistencia en compresión de diseño específicada es de 280 l1g/cm•, a los 28 dfas. 
 

 
MATERIALES 

 
A.- Cemento : 

 
-  Tipo 1 "Pacasmayo" 

- Peso especifico ..........................•... 3.13 
 

B.- Agua:  
·Potable, de la zona. 

 

C.-Agregado Fino CANTERA : RUBEN 

 
• Peso especifico de masa 

- Peso unílario suelto 

- Peso unitario compac tado 

• Contenido de humedad 

- Absorción 

- Módulo de fineza 

 

2.73 

1650 kglm' 
1806 kg/m' 

0.35% 
0.94% 

2.84 
 

D.- Agregado grueso CANTERA : RUBEN 

 
- Piedra, perfil angular 

- Tammio Máximo Nominal 

- Peso especifico de masa 

- Peso unitario suelto 

- Peso unitario compactado 

·Contenido de humedad 

Absorción 

 

 
3/4" 

2.79 

1523 kg/m' 

1621 kg/m' 

0.65% 

0.55% 
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SELECC IÓN DEL ASENTAMIENITO 

De acuerdo a las especificaciones, las condiciones que la mezcla tenga una 

consistencia plástica, a la qua corresponde un asentamiento de 3" a 4" . 
 

VOLUM EN UNITAR IO DE AGUA 

Para una mezcla de concreto con asentamiento de 3" a 4" •  sin aire Incorporado 

y cuyo agregado grueso tiene un tamaño maxlmo nominal de 3/4" , el volumen unitario 
de agua es de   205  IUm' . 

 
RELACIÓN AGUA  -CEMENTO 

Se obtiene una relación agua - cemento de 0.466 

 
FACTOR DE CEMENTO 

F.C. :  205 1 0.466 = 439.914 kg/m' =  10.35  bolsas 1m• 

VALOR ES DE DISEÑO CORR EGIDOS 

Cemento.................................................................................               439.914 kg/m3 

Agua efectiva................................. ..........................................   208.538 lts/m3 
Agregado fino...... ............... .................,....................................  760.375 kg/m3 
Agregado grueso................................. ....................................  1003.015 kg/m3 

 
PROPORCIONES EN PESO 

 

439.91 
439.91 

760.375. 
439.91 439.91 

 
1.73 2.28 : 20.15 lts 1 bolsa 

 

PROPORCIONES  EN VOLUMEN 
 

1.57 2.23 : 20.15 lis 1 bolsa 
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ESC:UEI,fl PROFESIOHIIL DE IHOEHIERffl CIVIL 
LfiBORfiTORIO  DE HECÁHICfl  DE  SUELOS Y  EHSIIYO DE HfiTERifiW 

 

' 
 

 
 

DISENO DE MEZCLA 
 

 

SOIJCITA BACH·ABNER  DANIELLEON VILLAVICENCIO 

BACH: MORALES LEON ELVER CRIS11AN 

1ESIS "RESISTENCIA DEL CONCRETO F'C 210 I<GICM2 \' F'C 280 KGICM2 éLASORAOOS CON CEMENTOS TIPO 1Y V  

CURADOS CON AGUA DEMAR" 

LUGI\R CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA -ANCASH 

FECHA 23111/2015 

 

 
ESPECIFICACIONES 

·La selecdón de las proporciones se hará empleando al matodo del ACI 
·La resistencia en CO l'4lfesión.de diseilo especifrcada es de 280 kg/cm', a los 28dlas. 

 

 
MATERIA LES 

 
A-Cemento : 

 
·Tipo V "Pacasmayo• 

·PesoespecifiCO. ........................................... 3.15 

D.- Agua : 

·Potable. de la zona. 

C.-Agregado Fino : CANTERA : RUBEN 

 
·Peso especifico de masn 

·Peso unitario suelto 
·Peso unitario compactado 
.Contenido de humedad 

·Absorción 

·Módulo de fineza 

 
2.73 

1650 kg/m' 
1806 kg/rn' 

0.35% 

0.94% 

2.84 

 
D.- Agregado grueso CANTERA : RUBEN 

 

.Piedra, poñll angular 
.Tamallo Máximo Nominal 

·Peso especifiCO de masa 
.Peso unitario suelto 

·Peso unitario compactado 
.Contenido de humedad 

Absorción 

 
3/4" 

2.19 
1523 kg/m' 

1621 kglm' 

0.65% 
0.55% 

 
 
 
 

/ / / 
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SELECCIÓN DEL ASENTAMIENTO 

De acuerdo a las especificaciones, las condiciones que la mezcla tenga una 

consistencia pléstica, a la qua corresponde un asentamiento de 3" a 4" . 

 
VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 

Para una me:tcla de concreto con asentamiento de 3" a 4" . sin aire incorporado 

y cuyo agregado grueso tiene un tamat1o maximo nominal de 3/4" • el volumen unitaño 

de agua es de     205   IVm' . 

 
RELACIÓN AGUA - CEMENTO 

Se obtiene una relación agua - cemento de 0.466 

 
FACTOR DE CEMENTO 

F.C. : 205 1 0.466 = 439.914 kg/m' 10.35 bolsas 1m• 
 

VALORE S DE DISEÑO CORREG!IDOS 
 

Cemento..................... .................. ........................................ 439.914 kg/m3 
Agua   efectiva........................................................................... 208.538 lts/m3 
Agregado fino......    .................................................................... 760.375 kg/m3 
Agregadogrueso  ..................................................................... 1003.015 kg/m3 

PI OPORCIONES EN PESO 
 

760.375 
439.91 439.91 

.1.Q.QMf 

439.91 

 
1.73 2.28 : 20.15 lls 1bolsa 

 
PROPORCIONES EN VOLUMEN 

 
1.57 2.23 :  20.15 lls 1bolsa 
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E CUEU' PROFESIOH L OE IHGEHIERf CML 
U'BORfn'ORIO  DE HEC..HIC DE WELOS Y EHWO OE Hfn'ERifiLE 

 

 
 
 

ANA LISIS ORJlNULOMETiliCO AGREGADO FINO 
(II!IIMO 13eCl1H 

 
SOLICITA 

 
1 ABNER OAti ElLEOI VlLV.VlCHIOIO 

MCII t.IORAI.ES LEotlEWER CAISTIA/1 

USIS "AESisrENCIA OEl. COIIOR(l'O F'O a10 l«loo"Z Y F'O aeo I(I).CI.I2 ELAIIORAOOS Cotl CELIENTOS 111'01Y V 

CUIIAOO 0011NJAJA OE 1MR 

lUGNI 

CNIRAA 

IJAT(R1AL 

(;H¡J.IIlOTE ·MCMI/01.\ Vfl S/WfA -ANOASil 

IJEOUIA 
AA tilA GRUESA 

          TAMIZ -·- %fd Ptttfal   '41d Awftw.    'lloOuo- 
PROPIEOAUES  fiSICAS

 
f{ 2311V20t5 

11' ......,,,...,  (O<.J 'llo 
 

!6) (O< 

3"' . 
2'
,.. 

. 
,. 

7020 0.0 00 00 100,0 

360 0 0 0.0 100.0 
M6dtlfodflf rw •    1 

6080 0.0 0.0 0.0 1000 

38,10 o.o o.o 00 1000 

2!1,<10 0.0 0.0 o .o 
1910 o.o 0.0 o.o 100.0 
12(,0 o.o 00 0.0 1000 
ua o. o.o 0,0 100.0 

W10 1.11 -· • 37.3 627 
OOSEAVAOIONFS 

H'4 4.76 0.1 10 10 090 l.e. l.tuttlt1· potti tOitltlntt. 
ti'O 23<1 87,5 t7 10.7 8113 

H'30 o.ro 2011.4 23.3 00.1 384 

W:A) G.30 197.9 220 825 17.6 

00 0.1!1 81.0 DO 1.1 

11200 0.08 >31 0.0 t1J5 25 

PLATO A'Jl.,C.t11.04 222 25 1000 00 
•v•N. 

IDU 100.0 

-- 
CURVA ORANULOMETR ICA 

100 - --- - , 
00 - -- -  -- .. -¡1  - ·- 

eo ·-- -- .. 
 

10 

V 
- -  - ¡- 

(;O f 1 - 1-- 1- 

60 $ 

40 -- -- r- -·- -- 

30 -- - 
lO · --1 -- 

 

10 - 
o V 

V-
l l ·T1 

00 1 0.10 --- 1.00 10.00 
- 

10000 
 

F... Gn.ew F na 1 GfU!!! 

 
• ,\1,,,  1 :,   : .• ··.../), 

Üu. c.u  a,uq •.. 
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ESCUELfl PROFESIOHIIL DE IHOEHIERIII CIVIL 

LfiBORRTORJO DE HEcAHICII  DE WELOS Y EHSfWO DE HATERIIILES 
 

' 
ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGA DO GRUESO 

(1\STM C 13600) 

 
SOL C TA  BACH.ABNER DANI EL LEON \/ILLAVI CCNCIO 

BACH; MORALES lEON ElVER  CRISl IAN 

TESI S : "RESISTENCIA DELCONCRET O F'C 210KOICM2 Y f'C 200 KOICM2 CLAOOIIAOOS CON CtMEN TOS TII'O 1 Y V 

CURADO CON AOVA OE /.lAR 

LVOAR CHIMOOTE-PROVINCIADE  SANTA - /INCAS/1 

CANTERA SAMAN CO 

1.1111ERIAl PIEOOA CHANCACA 

I'CCIII\ 23/11/2015 

 
TAMIZ Peoor- 'llord.POidol   'l!otd.N:umu .   % Out..,. 

N' Abort.(rml) (gr.) ..., (%) (gr . 

3" 762110 0.0 00 00 1000 

2 Y.· 63500 00 0.0 0.0 1000 

2" 50800 0.0 0.0 00 100.0 liwo 1 N'5 

IK'  38-100 00 00 0.0 1000 Rol.(IISTN C-33) 
,. 25.«l0 0.0 0.0 00 
"' 19100 IJIIU 133 133 

1000 
887 

w 12500 

w
"
•
' 9

u
.5
e
:1
o
0 

561.9 

31U 

340.6 

40 0 

22.4 

2U 

 
757 
911.0 

 
:.!43 

01 

 
 

LoUuoella ,...._...,.._ 

N'8 23150 0.0 00 999 01 

N' 16 1.1110 00 00 999 01 

N'30 0.800 0.0 00 999 01 

N'S>  0.300 

N'100 O 150 

N'200 0.075 

PLATO ASTM C-l t7..ot 

0.0 

00 

0.0 

1.1 

00 

00 

00 

0.1 

999 

999 

11119 

1000 

0.1 

01 

0 1 

00 
rOTAl 

1404.7 100.0 
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'111.\JMP FI'.C.JA'·      1 1-:0AJ)' f(l' ., fC/F'('• 
N" ELEMENTO- CUitA DO 

 
MOLDEO ROTUilA OlAS KJ[Cml % 

01 PATRON ·AGUA POTABlE  :IO.OV20U 11.06120U 2J 21S.9S IOlll 

Ol PATRON ·AGUA POTABLE  lOUY.IO IS 11AWlOIS 21 2D.16 101>01 

0) PATRON ·AGUA POTABLE  l!OIOSilO I S 17M6•201S 23 1)1.26 110.11 

0 1 PATRON ·AGUA POTABLE  2010SilO I S 17106-lOIS 28 2l6.70 10l.l!) 
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LftBORfiTORIO DE MEC4\"1Cfl DE SCJELOS Y E"SfiYO DE MfiTnlfiW 
 

' 
 

ENSAYO DE RESISTENC IA A LA COMPRESION 

 
SOliCITA :  BACH: ABNER DANIEL LEONVILLAVICENCIO 

BACii; MORALES LEON ELVCR CRISTIAN 

TESIS 

 
LUGAR 
FECHA 

CEMENTO  1 

"RESISTENCIA OEL CONCRETO F'C 210 KGICM2 Y  F'C 2eO KGICM1llAIIORAOOS  COII CELENTOS 

TIPO 1 Y V CURADOS CONAGUA DE MAR" 

CHIMBOTE • PROVINCIA OEL SANTA- ANCASH 
23111/2015 

Tll >  V 
"C 210 Kglcm . 

' li!Srlt:o   ·•. 

 
 
 
 
 

 
f.SPECIPICACIONFS: 

 
OIIS&IIVACIONES  : 
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T8S11G<J ,¡ : SW!ItP FP: lA _1(),\0 (· · Fc'lr't1 
 w FI,P.MPNTO ·CURADO 1" MCIWF.tl ROH RA lilAS Kl!/t n1 % 

01 PATRON  AGUA POTABLE  19'0l!l01S I 'Q61lOIS 2t :190.11 103.61 
01 PATRON • NJAJA POTABLE  191t)'10JS IUI,.lOI) lt .10010 10\61 
03 PATRON •AI3UA POTABLE  190 lOU 16*:101S ,. 291." 10.4 
01 PATRON • AI3UA POTAili.E  19U 'lOIS ll06ol01) u 29UI IOUI 
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ESCUEI.ft PROFESIOHAL DE IHQEHIEftiA CIVIL 

l,ftBOftfiTOftiO  DE  ME HICA  DE  SUELOS Y EHUIYO DE Mfn'EftiALES 
 

' 
 

ENSAYO DE RESISTF.NCIA A LA COMPRI•:S ION 

 
SOLICITA BACii:ABNER  DANIEL LEON VlltAVICENCIO 

OACH: MORALES LEON ELVER CRISTIAN 

TESIS 

 
LUGAR 

FECHA 

<"EMRN I'O 

"RESISTENCIA DEL CONCRETO F'C 2 10 KO/CM2 Y  F'C 200 KO/CM2 EL/IBOfll\008CON CEMENTOS 

TIPO 1 Y V CURADOS CON AGUA DE MAR" 

CHIMBOTE ·PROVINCIA    OELSANTA   ·ANCASII 

25/11/2015 
'1111)  1 

JI' C 280 Kglcm2 

 
· 

 
 
 
 
 

 
P.SPI!CIFICACIOI'f[S :  

 

OII.StRVACIDNts  : t.o' (C11ig0\ rutruft tlabond!IK rtreJdoJ (\Ir tl lnftrt ado. hit l'lbol alutka. 
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.l>f.l lA lf )AO IIC n·J ·<' 
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01 
P.I..I!MJINTO  CU RADO 

PATRON - AGUA POTABlE  
MOLDEO 

ln1U/l<>ll 
liOlUIIA 

17.0•l<J I) 
l)IAS 

za 
KWConl 

m.oo 
% 

IOS.J6 
02 PATROH •IGJA POTABlE  lOO,..l<>ll 11""l<>l) la U+OI 10 11 
OJ PATRON •/11:3JJA POTABlE  2M,..lOU 1106•l<>IS u 290&9 10119 

 ..   . PATROH  ·AGUA POTABlE  lOOSIMIS 11.01>l<>IS 11 !ltU7 101 S6 
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ESCCIE PltOFES IO" L DE I"OE"IEJtf CIVIL BO!tfi'TOR 

IO DE MECÁ"I DE SUELOS Y E"S O DE Mf'TERI LES 
 

' 

 
ENSAYO DE RESI STENCIA A I..A COM I'JtJ<:SlON 

 
SOLICITA OACH. ABNE.R OANIEl LEONVILLAVICENCIO 

BACII: MORAlES LEON ELV ER CRISTIAN 

TESIS 

 
LUGAR 

I'ECil/\ 

c&MeNro 

"RES STI!NCIA DE L CONCRETO FC?.10 I<OJCM2 Y F'C 280 KG/CM2 Fl/\llOR!IOOS CON CFMENTOS 

TIPO l Y V  CURI\OOS CON AGUA OE MM" 

CIIIMBOTE. PROV INCIA DEL SANTA·  ANCAS H 

23/11/2015 

V'C 260 l<g/cm2 

. 
 
 
 
 
 

 
[SPitCI I'lCACIOIIES: 

 
OBSrKVACIO."'ES  : 
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.l<J.IJAIP PIC11 -OA I) t'(, rrn-.s.: 

 
ELEMENTO- CURADO {" MOWtO ROlURA lilAS KI{CIItl % 

01 PATRON ·AGUADE MAR  OJ.'O U Ol ...·lOU u 290.<9 ljJ}\ 
01 PATRON·AGUAOEMAR  OlO\·lOIS 018&'101$ 11 HUI Ul.37 
OJ PATRON • 1\GA!A OE MAR  t\01'lOU Ol.Qt,lOI) u .101 41 ltH<I 

 PATAON·AGUAOEMAR  0"0j.¡JOI) OHI6 lOU " 19627 l.ft.Ol 

 PATAON •MJUA OE MAR  Oj,f"llI! CUOlllOI' "' ))9'16 17t ll 

"' PATAON ·AGUA OE MAR  O\.<)t•l0u 
1
 (H.Q1!l'OI) "' 1U91 11119' 

07 PATAON ·AGUA DE MAR  05·'0"'10 15 O..tl1l'OIS tD 1(.9}1 17U6 

•• PATRON·AGUA OE MAR  01.Q,)¡QIJ (W0lo10U .. Ul.)) 116?1 

 

\1 1 

. ...... 

,.. - 
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• ESCC.IEI.ft PROFESIOHAL DE IHOEH I ERIA CIVIL 

UtBOTUfTOR IO DE MECAHICA DE SUELOS Y EHSAVO DE Mfi'TERIALES 

 
 
 
 

EN SAYO 01!: llESISTENCIA A  LA  COM I'Ili':SION 
 

SOLICITA  BACti: ABNER DANIEL LEON Vli.LAVICENCIO 

BACH:MORALES LEON ELVER CRISTIIIN 

TESIS 

 
LUGAR 

FECIIA 
CEMENTO 
...e 

 

,.. 

"RESISTENCIADELCONCRETOF'C 210 KG/CM2Y  r'C 280KG/CM7 L:1 ABORADOS CONCEMEN' 

TIPO 1 Y V  CURADOS CONAGUA DE IAJ\Ir 

CtiiMBOTE • PROVINCIA OEL SANTA  ANCASll 
2311112015 

 
210 

lmmo ··c· 

 
 
 
 

".,' 

 
 
 
 
 

1.\'.. t'P.C:fi'ICACIONP.,S : 

OUSP.ItV A<:ION V.S   : 

 
 

 

. 
 
 
 
 
 
 

ll;o\'1,11' l o  .11      •-   I'C l l  1 
•        .......1' '" ,, • • '  ••••  •• 

• t....,. 

0
 
""C.""  0.'-'C      • :..-- 

 

.------ '
-
.
- 

' -·¡1,.,.,,./. ¡ - ..  . 
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N' P.I.HMENTO.CURADO . MOWEO   ROliiiiA lliA Kjt/Cml % 

 
 
 

 

UNIVERSIDAD 
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ESC:UEU' PROFESIONIIL DE INOENIERifl C:IVIL 

U'BO!lATORIO  DE HEcANIC:fl  DE SUELOS Y ENSIIYO  DE MATERIIIW 
 

' 
 

NSA YO DE R :StSTI<:NCIA A LA COM I'IU'.S ION 

 
SOLICITA BACH: ABNER DANIEL LEON VILLAVIC:NCIO 

BACI:MORALES LEON ELVER CRISTIAN 

TI.SIS 

 
LUOAR 

FECIIA 
CtMP.Nl'O 

"RESISTENCIA DEl CONCRETO PC 210 I<GICIA2 Y   F'C ?00 KGICM ELABOAAOOS  CON CEMENl 

TIPO 1Y V CURADOS CON AGUA Dio MAR" 

C IIMBOTE • PROVINCIA DEL SAN rA  1\NCASII 

23111120 16 
TII'O  1 

Y 'C 280 Kglcm2 

'fl!l<Tlt:li>·    .... ..  SUIMP "'-(' '" PilA O 1!( FI'IP'  ·: 

01 PATRON ·AGUA DE MAA 0 0}(101)      o.z.ocnets la :!61.79 12911 

 

01 PATRON ·AGUA DE MM 0$0,.,101$      Olllf>'IOU n •U.9l UlU 

0) PATRON ·AGUA DE MAR 010S,lGlS       OIQt.·IOil n .tlt17 12.110 

N PATRON ·AGUA DE MM OS051201S      tlll6llll) H lWIO m. 

0$ PATRON·AGUA DE MM 0$0$,101)        1107•:11 1) 10 <tll VI lO  1 

... PATRON   AGUA DE MAR os.os•JOu     OIOl·lOIJ f.O ,.HS 01 1 

 

07 PATRON·AGUA DE MM Ol'0$1101!     Olell :101< 60 -lllll l..f911 

o, PATRON ·AGUA DE MAR OiO"IOil        l.t07JlOIS 60 JSI.n IJ6J) 

 
fM'tCifiCACIONES:  

 
OIJSRVA CION 1'..  : Lo\ lr\tlgtt'f ru ron rbbuntdu ) truhla\ 11111'ti hUt'lt,lltJu 1tU" lnbortrutlo. 

 
 
 

..  

--- 
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·i ' 1f\'f'((l(i!' . ¡¡ Ct lt. - i!.Lc !illAI! ·;,.. l'('/11' (: 
N' KI.RMF.N TO CURA IIO 

 
I.IIKO IIOTURA lliA K"'Co•l % 

01 PATROH • N3UA OE MAR  UOVlOil IO.ól6<lOU ll 217.11 10H1 

01 PATROH·AGUA llE MAR  1)0 101) 1006-1015 u 2H.ot 111.90 

01 PATROH·AGUA llE MAR  I OY10U 10.0612GU 2ll 241 14 IU.I1 
0 1 PIITRON·AGUA DE MAR  IJ OS'lOU IQ'06'l0 15 11 210.40 109.71 

os PIITR ON·AGUA DE MAR  1)10Y.tOIS, 1210712015 60 266.12 1267J 
06 PIITROH  AGUA DE MAR  UOl/lOil 12-i)7JZO U 60 266.'16 117.11 
07 PATROH·AGUA OE MAR  U0\1015 IZ.W,2QU 6e llUJ UllS 

011 PATRON·AGUA OE MAR  1'0"-'lOIS nnmu 60 2<l7l lll1.Z 
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• 
 

 
 
 

KNSAYO o:llESISTENCI A A LA COMPRESION 

 
SOUCITA IJACII AONER DANIELLEOH VILLAVICENCIO 

8ACH MCIAALES LEOH ELVER CRISTIAH 

TESIS 

 
LUGAR 

FECilA 

CEMENTO 

"RESISlENC111 DEL CONCREtO f'C 210 KGICIA2 Y  F'C 2liOKGICIJ2 HAOORA005 COH CEMENTOS 

TIPO 1Y V CURADOS CON AGUA llE MAR• 

CHIMBOTE-   PROVINCIAOCLSANTA        ANCASH 

2311112015 

'IWO  V 

fi' C 2 10 Kg/cm2 

. IO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ODSEIIVAC ION  S   1 
 

 

 
 

 

----  
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 .;¡•·:  TI!Sf G     ·;¡ 
 

SUJMl' f'PI:IIA _f l)¡\1) vt· f!t'IP'C 
N' EI,EMf.NTO- CURADO 

 
IOIJlF.O ROTURA DI AS 1<1/Cml 'lo 

01 PATRON- AGUA DE MAR  1)1) '1011 IM61l01S ll JJUl 111.16 
01 PATRON- AGUA OE MAA  I)Ol<lOII 10\\II<IOIS lt ...... llJ ?-4 

 PATRON ·AGUA OE MAA  llO)flOU tOU6•l(US " J UI 11714 

 PATRON -AGUA DE MAR  1)0<-1011 1 06101! 23 MUI llUI 

 PATRON -AGUA DE MAR  1\ 0Y U IUM.OII 60 }')Jll 1>1061 

 PATRON -AGUA DE MAR  I)0$.-1011 ··7·1011 60 J9166 1..02-1 

07 PATRON -AGUA DE MAR  ll'0,.1011 1107-:IOII 60 )10)1 IJUZ 
01 PATRON ·AGUA DE MAR  1\1)31101) 12,071201) 60 19óll 141.4? 
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ESCUM P OFESIOHAL DE IHOE"IERifl CIVIL 
LfiDO fiTORIO DE HEC-'HtCfl DE SUELOS Y EHSfftO DE HfiTERifiLES 

 

' 
 

I NSA YO DE RESISTEN CIA A LA COMPR F.SION 

 
SOUCilA : BACI· :ABNER DANIEL LEON VILLAVICENCIO 

BACH:MORALES LEON ELV ER CRISTIAN 

TESIS 

 
LUOAR 

ECHA 
CtMEJ'I'rO 

"RESISTENCIA DEL CONCRETO F'C 210KGICM2 Y F'C 200 KG/CM2 HAOORAOOS CON CEMENTOS 

TIPO 1 Y V  CURADOS CONAGUA DE MAR" 

CHIMBOTE-    PROVINCIA  DEL SANTA-   ANCMII 

23/1112015 

'111'0   V 

P' C 280 Kglcm2 

. 
 

 
 

.
O

.
J 

0

.
1

.
 

 

 
 
 

ESPECif ICACION t:S: 

 
08SEIIVII CIONES : 
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ESC:OELfl  PltOFESIOttfiL DE IHGEttiERffl  CIVIL 
Lf1110Rfi'TORIO DE 11EC:"tt1Cfl DE SUELOS Y EttSfiYO DE 11fiTEitlfiLES 

 

' 

 
F:NSA YO DE RESISTENCIA A I .A COM I'RESION 

 
SOLI CITA  BIICH: AONER DAN IELLEON VlllAVICI  NCIO 

IJACH: M ORALES I.EON ELVER CR I STIAN 

TESI S 

 
LUOAR 

FECitA 
CP.Mfl"l'O 

Fe 

'RLSIST(NCIA DEl CONCR ETO F'C 210KGICM2Y I·'C 200 KGICM2 ELAOORAOOSCON CFMeNTOS 

TII'O 1Y V  CURAOOS CON AGUII DE MAR' 

CIIIMBOTE • PROVINCIA DEL SANTA ·ANCASII 
23111/2016 

111'0 ' 

210 Kglcm2 
 

IIINI1C !>L IMe_ 1' : IIA_ '_Io..-1) X('_ H'WC 

N' P.UMI\NTO· CURADO MOI.OP.O   ROTURA DIAS IWCMl % 

01 PIITRON·AGVAPOTAOLE 19.0lllOIS     I WliiiS 11 217.1) IOHI 

 

Ol PATRON·AGUA POTAOLE 1!10,.'101)      16 ·:1111) 2ll 219.10 I 

 
Q) PATRON·AGUA POTABLE I O,.ln!S      1 041>20 1) 2• 219.11 IO l.GI 

 
0 1 PATilON •AGUII POTABLE IQ.O)Il<ll)       161J61101S 21 211.17 101911 

 
fSI'KCI VICACI ONI\S :  

 
OJJSP,RVI\CIONKS   : lo$ ceul:os fueron tl.lllbCindO\ )' 1 r11hl ut pur t•llntncuulo • r\lt lsb.lmlorta 
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•>. ±1 

Óve. 
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ESCUELA PROFESIOHfiL DE IHOEHIERifl CIVIL 
LfiBOitfiTORIO DE HEcAHICfl DE SUELOS Y EHSfiYO DE HfiTERifiLES 

 

' 
 

PESO UNITAR IO DeL 1\0ilEOIIDO FINO 

 
SOliCITA CACH: A8t ER ONUEL lEOU VlllAVICE f C IO 

BA.CH: MORI\LES LEON ElVER OtuSTIAU 

TESIS  •ftESISTEHCIA. OEL CO!..CRETO FC 210 I«JJCLU Y re 200 KO.ICM2 tl.AOORADOS COif CUtEUTOS TIPO 1V V 

CURADO 001AGUA  0E IAAR 

lUGAR CHIIAOOTE- PAOVIUCIA OEL$AU1A ..AUCASH 

CAUIERA IAEOtUA 

MATERIAL AREUAGRUE&A. 

rECHA 23{1112015 

 

 
 

PESO UIITMIO SUU.TO 

 
PESO UNITARIO COt.IPACTAOO 

 

tintb oH' 01 02 o• 
f"'uo do molde • JOOniiJ 1134' 83/0 
Pnodemoldo 3330 333() 3330 

POto do"'''"*"' Wl eG40 51oO 
VOiumtn6oft'IIOfde 2786 21M 

p...""'....( Kg/tn3 ) 1'109 1000 1829 

P41&0 U lliiiiiO  }(Oin.     Olmo 101? 

COflRtGUX:> POft HUMeDA.O 1001 
-

 

 

 
 
 

•   \ 11' 1 ....1. .·' ..... . . 

"'   1 

--- - ··-, l·,.,,., 
-;-- 
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Enuxo_N- 01 02 •• 

P-OIO·dt,.,-... l'ooo""'""'( 

10400 1048:> 

GIOO 
19481> 

   
100 

G100 

••m 
9leo 

1080 

03110 
1.,ao 

11300 
1527 16311 1536 

htounltarlo 1M3 
OORREG100 POR HUIAEIW> 11U 

 

lfll5 
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ESCOE1.41 PROFESIOHAL DE IHOEHIERifl CIVIL 

LABORATORIO  DE HECftHICfl  DE SOELOS Y EHSAYO  DE HRTERifiW 

 

' 
PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO 

 
SOliCITA  lV\CH: A61lER OAtUEl LEON VI LLAVIC[tiCIO 

111\Cif:1.\0RM.ES LEOII  ElVER  CNIS)IAII 

TESIS 

 
UIGAR 
CAHTEIIA 

1.\ATERIAL 

I  ECiiA 

'RESISTEIICIAOEL CONCRETO FC210 KOIC/.12Y I"C 280KGICM2 FtAOOfiAIJ06COII Cf.MWTOS 111'01 VV 

CURADO COII AGUA OE 1.\AR 

CHit.IOOTE- PROV1HCIA DEl SAtHA- NICASH 

81\l.lAIICO 

PI EDRA  CHAIICAOA 

2311112015 

 
PESO  UNrTARIO $UELTO 

 
PIMOdt • munlta 

6 

 
V-Mmoldo 

t<o'm3 1 

¡e.._,.. .' o: 

¡1:-:·::-:··-· 

 
 
 
 
 
 
 

15300 

1::-••:::;:....) ..... 
IP•ao""'u•to poo.n.  (Mt!Aftl : 1GJ1 
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 p...,.,_......,. -(olro) 500.20 500.40 
8 

e V............... t-do-loo(A·B) 
323.00 

177.20 
321.00 
179.40 

o PHOdimaterial MOO lfl ellof• 497.30 497.60 
E VoiUI..,demasa  c.A·D)) 174.30 176.80 
o P.o. Bulk Base Seca) 0/C 2.806 2.775 
H P.e. 8ulk  Base Saturaf1a NC 2.823 

- 
 

F 
P o.AParenta (Base Saca)  DIE 2.853 
-16<\!l')( D41/Ajll00 0.58 0.62 

 

-· -- 

(.)  ( .Lt &< .,( 
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' 
 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORC ION AGREGADO GRUESO 

(Según norma ASTM C-127) 

 
SOLICIT/1 81\Cfl:/IIJNER 0/INIEl lEON \lllLAVICENC IO 

B/ICH·MORALfS 1 EON ELVFR  CI!ISTIIIN 

TCSIS 'RESISTrHCIA OCI CONCRETO F'C 210 KG/CM2Y  F'C 2eO KO/CM2 ElABORADOS COH CEI.IENfOS TIPO 1Y V 

CURADO cotiNWA DE MAR 

lUGAR CHIMBOTE -PROVINCIA DEL SAHT/1   1\NCASJI 

CANTEAII SAMANCO 

MIITtniAL PIEDRIICHANC/101\ 

FECIIA <3111/2015 

 

 
-(agw) 

 
 

 
2.816 

 

P.o. Bulk (Baso Soco) 
P.o. Bulk (Base Soturllda) 

i>.o. Aparento (Base Seca) 
AbaorciOn (%) 

2.701 

2.806 

2.834 

0.55 

 
 
 
 

,,. 1  1 ' t   1 · •!•• ·         

í
\.
"
._
'\
)v.t o 

-¡¡
\   

"'   •  
... 

 
.. 

 

------- 

¡_.....-; 

•.::/"'"/'  il. 1 ,., 

- - - 1 
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l=m•JI• fm•vemAu•enf'\OAr.n Mu ,.... 

 

 

 
..... 

 
 

A f'..odttntttriii M il.lll*tu*fieiafmente•eeo •n . · 300.00 300.00 
8 

 
735. 80 735.80 

e 
 

1035 .80 1035.80 
o Puo dt l*nOfnoLro • IQUa • mtltfbl .... 927.00 927.00 
E Vdumende,..... • ....._•._.,.fC.O 108. 80 108. 8 0 
F Peso de matcriala«o en esM• Al. 297.20 297 .2 0 
o \t<Wmtn dt maM         E· A ·FII 

 
100.00 106. 0 0 

H Pe.-- fiC 2.732 2 .732 
1 

 
.e .6u1k  One Sltutad.l      NE 2.757 2.757 

J Pe AporiiOII 8oMS.C.)  1'/E 2.604 2.604 
 K -('11)((0-AIAJ& IOO O.IM 0 .9 4 

 

p-·-··- - 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD 
SAN  PEDRO 

 
ESCOEL PROFESIOtf L DE ltfQEtfiERI  CIVIL 

DORfiTORIO DE HEcAttiCfl DE S(JELOS Y EtfSfiYO DE HfiTERI LES 
 

' 
 
 

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION AGREGADO FINO 

(Según norma ASTM C-127) 

 
SOLICITA BACII   AOIIER  O.O.NIELL(otl  VllLAVICENCIO 

W\CH·MOIMLES LEOtl CLVER CRISTIAN 

TESIS "RESISTEI   IlHCOHCRETOf'C2101<QIC/.QY        f'C.I<GC/.12ELAIJOAAOOSCONCEt1ENTOSTIPOIYV 

CURAOO CON AGUA OE MAR 

LOOAA 

CMITCAA 

M AT C111AL  
FECIIA 

CIIIMOOTE- PROVUICIA OE L SANTA.ANCASH 

 
ARENA GRUCSA 
2JIIIno15 

 

.... 
Vd.tlmen dt mna • i vaeiOI A.•ll 

..... 
 

 
P 

 

 

P.e. Bulk (Base Soca) 

P.o. Bulk (Base Saturado) 

P.e.Aparento (Ooso Soca) 

Absorción  (%) 

2.732 

2.757 

2.804 

0.94 

 

 
 
 
 
 
 

 

,--- _ .. _ ,....,...     - 
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ESCUElA'  PI\OFESIOHfll  DE IHOEHIERffl  CML 

Lf'BORfiTORIO  DE MEcAHICfl  DE SUELOS Y EHSfiYO DE MfiTERifiLES 

 

' 
CotfltHIOO O(ltUMLDAD AGIIGAOO Q:UOO 

(ASfMIH2161 

 
SOliCI TA 8ACH·AONER OANI(l lEON VIILAVICENCIO 

BACH l.tORAI.ES lCON ElVER CIUSTIAH 

tESIS •  'RESISTCHCIA DEL COIICRETO f"C 210 KGICI.Q Y f"C '80KG/CI.I2 [LABORAOOS CON CEMENTOS TIPO 1y V 

CUAAOO COI'I liGUA OE MIIR 

LUGAA CUU.UIOTE- PROVINCIA DEL SilliTA -111/CASH 
CANTERA SAI.IAIICO 
MATERIAl PIEDRA  CHMICADA 

FECHA 2311112016 

 

  
01 01 Ol 

    
 

{;J4.l 

.6).0. 
6.1..0 

6M.I  

 
o o 

 
 

610 

0.6\ 610 
O..b. , 

0.6\  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

·o.    '• 
· ¿.l   . ·•.·.·.J.'.. _.,/ 

'··
.
·?

' / ,-. r.-:..... 
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TARAII' 
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------------E-S(-(IE-I.-f'      -PR-O-FE-S-IO-"f-'L-D-E     -I"G-E-"I-E-Rf-ll-CI-VI-L     -------------- 
UtUORfiTOR IO DE MEC""ICII DE S<IELOS Y EHSf'YO DE Mfll'tiUf'LES 

 

' 
COfiiUIIOO I.M: UUMEOAO  MAlGADO 11140  

C ASII.IO J)IIrJ 

 
804 1CifA 

 
8ACU AOIIER ONII[lLEOII VlllAVICEIICIO 

I!AC>t IJOIW.ES l(Otl UVtR CRISlWI 

TESIS  "RESISTENCIA OH OOilCREro F'C 210 l<l).ei.I2Y F'C 280KOICM2 [I.AOORAOO$ COII CELIEHTOSTIPO 1YV 

CURAOO COII AGUA llf MAR 

LUONI 

CArnERA 
I.IATERIAL 

rtCilA 

CIIIIABOT(-PA®IIICIA DEl fiNITA -AllCASII 

UcDIIIA 

AREtfA  GRUESA 

231111101!1 

 

Pf\lJEOAH•  01 01 Ol 

TARA •SUELO HIJUI¡QO Dl . 
TARA • SUELOSECOiot 

PESO DElAGUA (gf, 18 

PESO DE lA TARA COil o 
PI:BOO(L8 

COr.rEUIOO OC HUMEDAD(%) 

PROM.COHIEIIIOO HUMEDAD % "'" ..., 
"" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- ---
 

 

 
 
 
 
 
 

. "  :  ..:¡/J···:'} 
Üwo.A ,  .. 

, - - - ·¡··"· .""1 ·' 
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Agua Potable Agua de Mar Agua Potable Agua de Mar 

218.72 293.87 311.01 308.85 

231.54 306.46 301.1 273.04 

240.45 296.66 299.18 286.5 

231.98 309.15 290.86 284.83 

 

270.14 
 

306.81 
 

344.9 
 

341.2 

250.36 312.86 353.4 299.1 

272.01 306.14 335.7 316.52 

271.17 303.09 355.75 333.58 

 

257.64 
 

351.09 
 

371.93 
 

348.66 

300.67 353.38 375.65 350.74 

281.96 357.01 354.79 314.48 

285.8 351.17 375.68 317.72 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 8: 
 
 

 
Resultados de ensayos a compresión a muestras de concreto elaboradas con cemento 

tipo I y tipo V, para resistencias de 210kg/cm2 y 280 kg/cm2 curadas con agua de mar 

y agua potable, ensayadas en el curso de Seminario de tesis II 

 

 
 
 
 
 

Promedio de Resistencias de acuerdo al F’c=210kg/cm2; cemento tipo I, días de curado y 

al agua potable y de mar. 

 
Días de 

curado 

F´c=280Kg/cm2 

Tipo I Tipo V 

 
 

 

7 Días 
 
 
 
 
 
 

14 Días 
 
 
 
 
 
 

28 Días 
 

 
 

Fuente: Seminario de tesis II. 



 

Agua Potable Agua de Mar Agua Potable Agua de Mar 

218.72 293.87 311.01 308.85 

231.54 306.46 301.1 273.04 

240.45 296.66 299.18 286.5 

231.98 309.15 290.86 284.83 

 

270.14 
 

306.81 
 

344.9 
 

341.2 

250.36 312.86 353.4 299.1 

272.01 306.14 335.7 316.52 

271.17 303.09 355.75 333.58 

 

257.64 
 

351.09 
 

371.93 
 

348.66 

300.67 353.38 375.65 350.74 

281.96 357.01 354.79 314.48 

285.8 351.17 375.68 317.72 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de Resistencias deacuerdo al F’c=210kg/cm2; cemento tipo I, días de curado y 

al agua potable y de mar. 
 

 
Días de 

curado 

F´c=280Kg/cm2 

Tipo I Tipo V 

 
 

 

7 Días 
 
 
 
 
 
 

14 Días 
 
 
 
 
 
 

28 Días 
 

 

Fuente: Seminario de tesis II. 



 

 

 

ANEXO 9: 
 

 
 
 

Promedio de Resistencias de acuerdo al F’c=210kg/cm2; cemento tipo I, días de 

curado y al agua potable y de mar. 
Tipo I F´c=210Kg/cm2 

Días de 
curado 

 

Resistencia 

Curado con Agua Potable  Promedio  Curado con Agua Mar  Promedio 
 

 
7 Días 

176.29 

140.62 

 

 
160.5725 

234.82 

224.4 

 

 
231.945 

154.71 238.54 

170.67 230.02 
 
 

 
14 Días 

184.45 

18801 

 

 
189.5675 

267.03 

226.81 

 

 
239.5975 

190.14 233.07 

195.67 231.48 
 
 

 
 

28 Días 

214.72 

226.7 

 

 
 

216.7975 

286.13 

288.66 

 

 
 

286.3475 
216.75 287.88 

  209.02 282.72   

Fuente: Seminario de tesis II. 
 
 

Comparación en Barras Estadísticas de las Resistencias Obtenidas 
 

 



 

 
 
 
 
 

 

Promedio de Resistencias de acuerdo al F’c=280kg/cm2; cemento tipo I, días de 

curado y al agua potable y de mar. 

Tipo I F´c=280Kg/cm2 
Días de 
curado 

Resistencia 

Curado con Agua Potable   Promedio  Curado con Agua Mar  Promedio 
 

 
 

7 Días 

218.72 

231.54 

 

 
 

230.6725 

293.87 

306.46 

 

 
 

301.535 
240.45 296.66 

231.98 309.15 
 
 

 
 

14 Días 

270.14 

250.36 

 

 
 

265.92 

306.81 

312.86 

 

 
 

307.225 
272.01 306.14 

271.17 303.09 
 
 

 
 

28 Días 

257.64 

300.67 

 

 
 

281.5175 

351.09 

353.38 

 

 
 

353.1625 
281.96 357.01 

285.8 351.17 
Fuente: Seminario de tesis II. 

 

Comparación en Barras Estadísticas de las Resistencias Obtenidas 
 

 



 

 
 
 
 

 

Promedio de Resistencias de acuerdo al F’c=210kg/cm2; cemento tipo V, días de 

curado y al agua potable y de mar. 

Tipo V F´c=210Kg/cm2 
Días de 
curado 

Resistencia 

Curado con Agua Potable  Promedio  Curado con Agua Mar  Promedio 
 

 
 

7 Días 

241.39 

226.58 

 

 
 

243.39 

235.78 

214.79 

 

 
 

235.1475 
261.11 250.85 

244.48 239.17 
 
 

 
 

14 Días 

260.67 

271.66 

 

 
 

273.3025 

254.55 

275.94 

 

 
 

258.5075 
285.39 248.03 

275.49 205.51 
 
 

 
 

28 Días 

310.05 

325.67 

 

 
 

326.5275 

306.48 

305.99 

 

 
 

298.6675 
335.72 308.38 

  334.67 273.82   

Fuente: Seminario de tesis II. 
 

 
 

 Comparación en Barras Estadísticas de las Resistencias Obtenidas 
 

 



 

 
 
 
 

 

Promedio de Resistencias de acuerdo al F’c=280kg/cm2; cemento tipo V, días de 

curado y al agua potable y de mar. 

Tipo V F´c=280Kg/cm2 
Días de 
curado 

Resistencia 

Curado con Agua Potable  Promedio  Curado con Agua Mar  Promedio 
 

 
 

7 Días 

311.01 

301.1 

 

 
 

300.5375 

308.85 

273.04 

 

 
 

288.305 
299.18 286.5 

290.86 284.83 
 
 

 
 

14 Días 

344.9 

353.4 

 

 
 

347.4375 

341.2 

299.1 

 

 
 

322.6 
335.7 316.52 

355.75 333.58 
 
 

 
 

28 Días 

371.93 

375.65 

 

 
 

369.5125 

348.66 

350.74 

 

 
 

332.9 
354.79 314.48 

  375.68 317.72   

Fuente: Seminario de tesis II. 
 

 
 

 Comparación en Barras Estadísticas de las Resistencias Obtenidas 
 

 



 

 

 
 
 
 

Anexo Nº07: DATOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACION REALIZADO 

PARA EL CURSO DE SEMINARIO DE TESIS II. 
 
 

 

Se realizaron los curados en las mismas cantidades de probetas tanto como para 

las curadas en agua potable y las experimentales, curadas en agua de mar. Se 

hicieron para dos tipos de resistencias y se utilizaran dos tipos de cementos I y V. 

 
 
 

Curados a 7, 14 y 28 días para dos tipos de cementos  I y V en resistencia F’c 

210 
 

48 Probetas 
 

 
 

Curados a 7, 14 y 28 días para dos tipos de cementos  I y V en resistencia F’c 

280 
 

48 Probetas 

TOTAL DE PROBETAS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

96 probetas 
 

 

CONCLUSIÓN: Las muestras curadas en Agua de mar, presentaron 

aumento progresivo significativo en la resistencia, luego de un curado de 7; 

14 y 28 días, no obstante, las probetas presentaron eflorescencia, señal que 

nos hizo concluir en que afectaría significativamente la durabilidad, debido 

al daño que causaron los cloruros en su mayoría y sulfatos presentes en el 

agua de mar. 



 

 

 

ANEXO 10: 
 

Datos del Trabajo de Investigación realizado para la titulación. 
 
 
 

 

Promedio de Resistencias de acuerdo al F’c= 210kg/cm2; cemento tipo I, días de 

curado y al agua. 

Tipo I F´c=210Kg/cm2 

Días de 

curado 
Resistencia 

Curado con Agua Potable  Promedio 
Curado con Agua

 

 

 
 

Promedio 
  Mar   

 

 
28 Días 

217.15 

219.1 

 

 
218.61 

290.49 

280.08 

 

 
292.0675 

219.82 301.43 

218.37 296.27 
 
 

 
 

60 Días 

354.78 

255.97 

369.31 

 

 
 

337.895 

  371.52   

Fuente: Ensayo de Compresión. Laboratorio-USP 
 

 

 Comparación en Barras Estadísticas de las Resistencias Obtenidas 
 

 



 

 
 
 
 

 

Promedio de Resistencias de acuerdo al F’c= 280kg/cm2; cemento tipo I, días de 

curado y al agua. 

Tipo I F´c=280Kg/cm2 
Días de 
curado 

Resistencia 

Curado con Agua Potable  Promedio  Curado con Agua Mar  Promedio 
 

 
 

28 Días 

290.12 

290.1 

 

 
 

291.405 

361.79 

355.97 

 

 
 

353.1575 
292.76 349.17 

292.64 345.7 
 
 

 
 

60 Días 

411.97 

265.55 

417.51 

 

 
 

369.2 

  381.77   

Fuente: Ensayo de Compresión. Laboratorio-USP 
 
 
 

 

 Comparación en Barras Estadísticas de las Resistencias Obtenidas 
 

 



 

 
 
 
 

 

Promedio de Resistencias de acuerdo al F’c= 210kg/cm2; cemento tipo V, días de 

curado y al agua. 

Tipo V F´c=210Kg/cm2 
Días de 
curado 

Resistencia 

Curado con Agua Potable  Promedio  Curado con Agua Mar  Promedio 
 

 
 

28 Días 

215.95 

222.76 

 

 
 

221.6675 

217.81 

214 

 

 
 

226.1425 
231.26 241.86 

216.7 230.9 
 
 

 
 

60 Días 

266.12 

266.92 

258.83 

 

 
 

262.66 

  258.77   

Fuente: Ensayo de Compresión. Laboratorio-USP 
 

 

Comparación en Barras Estadísticas de las Resistencias Obtenidas 
 

 



 

 
 

 

Promedio de Resistencias de acuerdo al F’c= 280kg/cm2; cemento tipo V, días de 

curado y al agua. 

Tipo V F´c=280Kg/cm2 
Días de 
curado 

Resistencia 

Curado con Agua Potable  Promedio  Curado con Agua Mar  Promedio 
 

 
 

28 Días 

295 

286.03 

 

 
 

289.0725 

332.82 

346.48 

 

 
 

338.4975 
290.89 327.98 

284.37 346.71 
 
 

 
 

60 Días 

393.72 

392.66 

370.51 

 

 
 

388.2675 

  396.18   

Fuente: Ensayo de Compresión. Laboratorio-USP 
 
 
 

 

 Comparación en Barras Estadísticas de las Resistencias Obtenidas 
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FOTOGRÁFICO 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nª 01: Recolección de agregados: grueso y fino de ¾” y 1” en la cantera 
 

“Rubén”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nª 02: Cuarteo del material grueso y fino en laboratorio. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO Nª 03: Granulometría de la piedra, realizando el tamizaje que corresponde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nª 04: Granulometría de la arena; realizando el cuarteo para reducir nuestra muestra 

representativa a un tamaño conveniente para los ensayos; como el tamizaj 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO Nª 05: Peso unitario suelto y compactado de Piedra 
 

 
 

 
 

FOTO Nª 06: Peso unitario suelto y compactado de Piedra 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO Nª 07: Peso específico y absorción de la piedra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO Nº 08: Peso específico y absorción de la arena. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO Nº 09: Habilitación de moldes, para la elaboración de probetas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nº 10: Vaciado del concreto a los moldes. 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO Nª 11: Realizando la compactación del concreto con la varilla; y el cono 

de Abrams. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO Nº 12: Midiendo el grado de compactación, mediante la prueba del Slump 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO Nª 13: Preparando las muestras curadas en agua de mar para realizar el ensayo a 
 

compresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO Nª 14: Identificando muestras que serán ensayada 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTO Nª 15: Realizando ensayos a compresión de probetas curadas en agua potable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO 16: Realizando ensayos a compresión de probetas curadas en agua de mar. 


