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Resumen

El uso delaarcillalas cuales contribuiran ala disminucién del uso del cemento ya que dichos material con
silicatos. Es una de las maneras de contribuir amitigar la contaminacion ambiental. Debido ala calcinacién de
laarcillay activacion de laarcilla pasa a ser un material cementante. Por o que como parte de los objetivos de

nuestra investigacion es dar a conocer laresistencia ala compresiéon y permeabilidad en tejas de mortero.

Usando cemento tipo |, en menores cantidades de o normal. Asi mismo, se elaboraran muestras patron las

cuales se comparan con | as tejas de morteros de cemento sustituido y seran evaluados sus resistenciay
permeabilidad de acuerdo alos dias en que son curados.
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