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TITULO

fResi stencia a |l a Flexi-n de un concreto
y 5% de pl 8stico PETO



RESUMEN

El presentdrabajo de investigacion conpropdsito fundamentdle determinadda
resistencia a | a flexi- -n daealsustiumenun3a de c ¢

y 5% dePlastico PET fragmentagmara incrementar la resistencia a la flexion.

La metodologia de la presente investigacion es del tipo correlacional, experimental

puro; correlacional porque experimenta el comportamiento del concreto cuando se le
sustituye el Plastico PET fragmentagl@s del tipo experimental porque estudia el
compot ami ent o de |l a resistencia a | a flexi - r

le sustituye el Plastico PET fragmentado

Se realizaron 27 ensayos de rotura de la resistencia a la flexién de las vigas a los 7, 14
y 28 dias de curado del concredastituyendo el Plastico PET fragmentado en 3% y

5% del volumen del concreto realizando las comparaciones con una viga patrén con 3
ensayos por cada uno. Los reéadbs favorables fueron a 188 dias de curado del
concreto donde la resistencia a la flexién dal@stra patron lleg6 a 1885.63 kg/cm2,

la sustitucion del & fue de34.63 kg/cm2y del 26 a 36.25 kg/cm2 donde se
incremento la reistencia a la flexion en Un68%.



ABSTRACT

The main purpose of this research work is to determine the bending resistance of a
concrete beam f6c=210 kg/ cm2 by replacing

increase bending resistance.

The methodology of this investigation is of the correlatiomgbe, pure
experimental; correlational because it experiences the behavior of the concrete when
it is replaced by fragmented PET Plastic and is of the experimental type because it
studies the behavior of the ref®kgkgm2Zance to

when the fragmented PET Plastic is replaced.

27 tests were carried out to break the bending resistance of the beams at 7, 14 and
28 days of curing of the concrete, replacing the PET plastic fragmented in 3% and 5%
of the volume of the concreteegforming comparisons with a standard beam with 3
tests for each. The favorable results were @Bafays of curing of the concrete where
the resistance to bending of the sample standard reabt&fikg/cm2the substitution
of 3% was34.63 kg/cm2and 5%to 36.25 kg/cm2where resistance to bending was
increased by.68%.
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. INTRODUCCION

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACION CIENTIFICA

Beltran L. (1 98 6) en s u tesis de Grado Ahor mi
polipropilenod, menci ona q hasidofueitadoparr mi g - n
diversas instituciones ecuatorianas, tauitiolicacomo privadas. Un ejemplo relevante

de esto son las inveg#ciones realizadas por el entonces Instituto Ecuatoriano de
Electrificacion INECEL, sobre hormigdn con la incorporacion de fibras de acero

como una posible de alternativa de utilizacién eteshglele fondo de la presasi

como tambiéren el recubrimgnto de los tuneles con fibra en el acceso a la casa de
maquinas del Proyecto Hidroeléctrico Agoyan, en la provincia de Tungurahua, en el

afTo 19850

Vasquez & Casanova (2009). Elaboracion de concreto ligero con agregado PET.
Articulo con arbitraje cientifo. Revista El Portulano de la Ciencia. ISSN: 1405
9207.Propuso el reciclaje del PET para fabricar agregados gruesos como posible
solucién a la problemética que presenta la acumulacién de residuos peligrosos. Para la
elaboracién de las mezclas de concsetatilizé un procedimiento modificado a partir

del método ACI 211 (1989). Concluyeron que el trabajo de investigacion reveld que

el agregado PET con granulometria adecuada produce mezclas de buena calidad y con
un comportamiento mecanico similar a los @etos naturales. La relacion de
agua/cemento es menor para los concretos ligeros que para los concretos naturales. El
consumo de cemento es mayor para los concretos ligeros que para los concretos
naturales. En la resistencia a la tension y flexion, sentricque para consumos de
cemento de 300 kg/cm3 y mayores, las relaciones ft/(f'c)1/2 y MR/(f'c)1/2 eran
menores para los concretos ligeros, lo que se puede deber que a bajas relaciones A/C,
domina el comportamiento del agregado grueso y a altas reladid@alomina el de

la pasta. Lo que conlleva a que el agregado PET tiene su mejor aplicacién en consumos
de cemento bajos hasta 300 kg/m3 y debido que para consumos mayores pueden

resultar mezclas antieconémicas.



Ramirez (2006), en su tesie comportamiato meanica de las mezclas con PET
realizada en la Universidad de Chile, abordo el problema conocer el comportamiento
mecanica de las mezclas con RBEfuvo como objetivo general estudiar el
comportamiento mecanico de las mezclas asfalticas a les @ges ha incorporado

PET como material granular fino desechados dentro de mezclas asfalticas en caliente
utilizando la via seca, a través de ensayos en laboratorio, y compar6 con los estudios
y experiencias realizadas en Chile mediante el proceso humedn ynezclas
asfélticas tradicionales. Con este trabajo, obtuvo la caracterizaci@s aeekclas
asfalticas con PEMmediante proceso seco. Concluyd que las taszoejoradas con

PET, el contenido 6ptimo de caucho con el cual se obtuvieron los mejoressw#dore
traccion indirecta, modulos y fatiga es de alrededor al 0.5 %, al igual que para los
parametros Marshall. Para el ensayo de inmersion compresion, los valores mejores de
resistencia conservada enen con contenidos de PEdsta el 1%. Afirm@ue,al
aumentar la temperatura de digestion, con el mismo tiempo, se obtienen mejores
resultados deak mezclas asfalticas con BHEriediante via seca, el contenido 6ptimo

de ligante también puede ser determinado con evaluacién de médulos resilientes de la
mezclaasféltica, a medida que se @émpora mayor cantidad de PEEh la mezcla
asfaltica, la estabilidad tiende a disminuir. La fluidez sobrepasa los limites de una
carpeta de rodadur a, 16 [0.010], para con
optimo de ligate en una mezcla asfaltica aumenta a medida que se increrhenta e

porcentaje de adicion de PEIebido a la absorcion de ligante que éste produce.

Barros V. (2012)en su tesis de grado fnDideefo de
polipropileno f@ra resistenciasla flexionde 21 y 28 Mpa con agregadiesla cantera

de Pifoodo concluye que Al a admasdfectmapar& f i br a
evitar o controlar la formacion de grietas por retraccion pladdeaodas las fibras

conocidas en el mercadoslafibras de polipropileno son lasmas efectivas,
considerando que el polipropileno es econémico e ineamldentes de pH alto y

adem8s f8cil de dispersar. o



Rojas Jairo (2012en su tesi s de grado nDisefYfo de
polipropileno @raresistencias a la flexite 21 y 28 Mpa con agregadodaeantera

de Guayll abamba. 0 menci ona qu eroporciegna adi ci
un mejor control de la fisuracion, ya que mejora su resistegsidual, la ductilidad,

y el aumento de $acaracteristicas mecénicas del mismms,2 como su carga d

A ni vel naci onal |, Gamer o (2008) , en s u
comportamiento del concreto simple con el concreto reforzado con fibras de acero

Wi rando, real i zdeRttardo Paimal Lena Renli twe commd objetivo
comparar el comportamiento del concreto simple y concreto reforzado con acero
Wirand. El estudio concluyé que el contenido de concreto patrén y concreto reforzado

con fibra de acero Wirand con dosificaciones2 kg/m3 y 25 kg/m3 se mantienen

constante con 1.3%, mientras que | concreto reforzado con fibra de acero Wirand con
dosificaciones de 35 kg/m3 disminuye a 1.2%. Asi mismo, concluy6 que la exudacion

del concreto va n disminucién gradualmente ligera dekdencreto patron hasta el

concreto reforzado con fibra de acero Wirand en dosificaciones en el orden de 20, 25,

y 35 kg/m3, con exudaciones de 0.82%, 0.76%, 0.74% 7 0.71% respectivamente. Los
porcentajes de exudacion fueron muy parecidos entre sipdebjige el asentamiento

del concreto patrén y del concreto reforzado con las diferentes dosificaciones de fibra

Wi rand se mantiene constante en 30, con |

la misma masa cohesiva.
Fundamentacion cientifica

La presentenivestigacion se justifica das fundamentaciones teériaed concreto, la
tecnologia de concreto y los principios de construcciones civil. En su desarrollo y
utilizacién intervienes varias ciencias interrelacionadas, como sdfisiea, la

Quimica, ladMateméticay la investigacion experimental.

Teorias del Concreto

El concreto es un material compuesto que consiste en un medio de enlace dentro del
cual se embeben particulas o fragmentos de agregado (Carino, 1994; Serrano y Pérez,
2010). Para ello satiliza un cemeto hidraulico, agua, triturado y Arena (ASTM,

1994) y en ocasiones aditivos que le confieren propiedades especiales a la mezcla.
3



El concreto es el material constituido por la mezcla en ciertas proporciones de
cemento, agua, agregados y iopalmente aditivos, que inicialmente denota una
estructura plastica y moldeable, y que posteriormente adquiere una consistencia rigida
con propiedades aislantes y resistentes, lo que lo hace un material ideal para la

construccion(Pasquel, 1998, p.10)

Actualmente el concreto es el material de construccion de mayor uso en nuestro pais.
Si bien la calidad final del concreto depende en forma muy importante del
conocimiento del material y de la calidad profesional del ingeniero, el concreto es, en
general, dsconocido en mucho de sus siete grandes aspectos: naturaleza, materiales,
propiedades, seleccién de las proporciones, procesos de puesta en obra, control de

calidad e inspeccién, y mantenimiento de los elementos estruct(Riles, 2000,
p.8).

Composiadon:

El concreto fresco es una mezcla semiliquida de cemento portland, arena (agregado
fino), grava o piedra triturada (agregado grueso) y agua. Mediante un proceso llamado
hidratacion, las particulas del cemento reaccionan quimicamente con el agua y el
concreto se endurece y se convierte en un material durable. Cuando se mezcla, se hace
el vaciado y se cura de manera apropiada, el concreto forma estructuras sélidas capaces
de soportar las temperaturas extremas del invierno y del verano sin requerir de much

mantenimiento.



Tabla N°1. Cantidad de materiales por metro cubico de concreto

Fc Proporcién Materiales por M3
(kg/cm2) cia:p Cementos Arena Piedra Agua
(bolsas) (m3) (m3) (m3)

140 1:2,8:2,8 7,01 0,56 0,57 0,184
175 1:2,3:2,3 8,43 0,54 0,55 0,185
210 1:1,9:1,9 9,73 0,52 0,53 0,186
245 1:1,5:1,6 11,50 0,50 0,51 0,187
280 1:1,2:1,4 13,34 0,45 0,51 0,189

Fuente: Libro de CAPECO
Componentes del Concreto

Si bien la definicidn tradicional consideraba a los aditivos como un elemento opcional,
en la practica moderna mundial estos constituyen un ingrediente normal, por cuanto
est4 cientificamente demostrada la conveniencia de su empleo en mejorar condiciones
de trabajabilidad, resistencia y durabilidad, siendo a la larga una solucion mas
econdmica si se toma en cuenta el ahorro en mano de obra y equipo de colocacion y
compactacion, mantenimiento, reparaciones e incluso en reduccion de uso de cemento.
(Rivva, 2M0, p.16).

Ya hemos establecido conceptualmente la necesidad de conocer a profundidad las
propiedades de los componentes del concreto, pero debemos puntualjdartodos

ellos, el que amerita un conocimiento especial es el cemento. Si analizangp4 la Fi

en que se esquematizan las proporciones tipicas en volumen absoluto de los
componentes del concreto. Concluiremos en que el cemento es el ingrediente activo
gue interviene en menor cantidad, pero sin embargo es el que define las tendencias del

comportaniento.(Pasquel, 1998, p.15)



I Aire = 1% a3 %

Cemento =7 % a 15 %

Agua =15 % a 22 %

Agregados = 60 % a 75 %

Figura 1. Proporciones tipicas en volumen absoligtos componentes del concreto

Fuente: Topicos de Tecnologia del Concrdfarique Pasquel

Pese a que en nuestra formacién en Ingenieria Civil todos asimilamos los conceptos
basicos de quimica, no es usual que entre los colegas exista mucha aficion hacia este
campo (como es también el caso nuestro). &mbargo,es necesario tener el
conocimiend general de las consecuencias de las reacciones que se producen, por lo
que durante el desarrollo de estos temas insistiremos en los aspectos practicos ates que
en el detalle de férmulas y combinaciones quimicas si no aportan informaciéon de

aplicacion diecta para el Ingeniero Civ{lPasquel, 1998, p.16)
Propiedades del Concreto.

Al analizar las propiedades del concreto, el ingeniero debe recordar las limitaciones
de las mismas en funcion de las multiples variables que pueden actuar sobre el concreto
modificandolo. En este analisis es importante que el ingeniero recuerde que el
concreto, como cualquier otro material, puede sufrir adicionalmente modificaciones
en el tiempo y que puede claudicar por fallas atribuibles a problemas de durabilidad,

aun cuandotsresistencia haya sido la adecud&avva, 2000, p.22).
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En el analisis de las propiedades del concreto es importante recordar que ellas estan
intimamente asociadas con las caracteristicas y proporciones relativas de los materiales
integrantes; que la kdad, cantidad y densidad de la pasta es determinante en las
propiedades del concreto; y que la relacion aggmaento lo es sobre las caracteristicas

de la pastaRivva, 2000, p.22).

Concreto Fresco
Consistencia o Fluidez:

La consistencia del concretowsa propiedad que define la humedad de la mezcla por
el grado de fluidez de la misma; entendiéndose con ello que cuanto mas humeda es la

mezcla mayor sera la facilidad con la que el concreto fluir4 durante la colocacion.

El método de determinaciéon emplead e s e | ensayo del ACono de
i 143) que define la consistencia de la mezcla por el asentamiento, medido en pulgadas

0 centimetros, de una masa de concreto que previamente ha sido colocada y
compactada en un molde metélico de dimensionenidafy tronco conico. Es una

prueba sencilla que se usa tanto en el campo como en el laboratorio.

Se puede clasificar al concreto de acuerdo a su consistencia en tres grupos:
f Concretos consistentes o0-secos, con a
1 Concretoplasticc on asentamiento de 3 a 40 (7
1T Concretos fluidos, con asentamiento c

Trabajabilidad.

Esta definida por la mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte, colocacién

y compactacion del concreto. Su evaluaci®mnedativa, por cuanto depende realmente

de las facilidades manuales o mecanicas de que se disponga durante las etapas del
proceso, ya que un concreto que puede ser trabajable bajo ciertas condiciones de
colocacién y compactacion, no necesariamente resailltai dichas condiciones
cambian(Rivva, 2000, p.31).



Por lo general un concreto es trabajable en la mayoria de circunstancias, cuando
durante su desplazamiento mantiene sSiempr e

sobre el agregado gruegRivva, 2M0, p.31).
Segregacion.

Ocurre cuando los agregados gruesos, que son mas pesados, como la piedra chancada
se separan de los demés mates delconcreto Es importante controlar el exceso de
segregacion para evitar mezclas de mala calidad. Esto se produce, por ejemplo, cuando
se traslada etoncretoen buggy por un camino accidentado y de largo recorrido,

debido a eso la piedra se segrega, es deciriesgaen el fondo del buggy.

Las diferencias de densidades entre los componentes del concreto provocan una
tendencia natural a que las particulas mas pesadas desciendan, pero en general, la
densidad de la pasta con los agregados finos es solo un 20% quenlar de los
gruesos (para agregados normales) lo cual sumado a su viscosidad produce que el
agregado grueso quede suspendido e inmerso en la rfRitriza, 2000, p.32).

Cuando la viscosidad del mortero se reduce por insuficiente concentracionsta,la pa
mala distribucion de las particulas o granulometria deficiente, las particulas gruesas se
separan del mortero y se produce lo que se conoce como segregacion. En los concretos
con contenidos de piedra > del 55% en peso con respecto al pesielteigdgado

es frecuente confundir la segregacion con la apariencia normal de estos concretos, o
cual es muy simple de verificar obteniendo dos muestras de concreto fresco de sitios
diferentes y comparar el contenido de gruesos por lavado, que no debeeiinfedis

del 6%.(Rivva, 2000, p.31).



Varilla

LA PRUEBA DEL Plancha
“SLUMP”MIDELA  Pase
“TRABAJABILIDAD"
DEL CONCRETO.

CUNU

Figura 2 Prueba de Slump del concreto.
Fuente: Rivva 2000

Exudacion.

Propiedad por la cual una parte del agua de mezcla se separa de la masa y se sube hacia

la superficie del concreto.

Es un caso tipico deedimentacion en que los solidos se asientan dentro de la masa
plastica. El fendmeno esta gobernado por las leyes fisicas del flujo de un liquido en un
sistema capilar, antes que el efecto de la viscosidad y la diferencia de densidades
(Rivva, 2000, p.31)

Esta influenciada por la cantidad de finos en los agregados y la finura del cemento, por
lo que cuanto mas fina es la molienda de este y mayor es el porcentaje de material
menor que la malla N°100, la exudacion serd menor pues se retiene el agua de la
mezcla (Rivva, 2000, p.32).

La exudacién se produce inevitablemente en el concreto, pues es una propiedad
inherente a su estructura, luego lo importante es evaluarla y controlarla en cuanto a los

efectos negativos que pudiera terfBivva, 2000, p.32).



Contraccion.

Es una de las propiedades mas importantes en funcion de los problemas de fisuracion

gue acarrea con frecuendiRivva, 2000, p.33).

Ya hemos visto que la pasta de cemento necesariamente se contrae debido a la
reduccion del volumen originabdagua pocombinacion quimica, y a esto se le llama

contraccion intrinseca que es un proceso irrevergRieva, 2000, p.33).

Pero ademas existe otro tipo de contraccion inherente también a la pasta de cemento y
es la llamada contraccién por secad® ga la responsable de la mayor parte de los
problemas de fisuracién, dado que ocurre tanto en el estado plastico como en el
endurecido si se permite la perdida de agua en la mezcla.

Esta propiedad s&ataracon mucha amplitud al tocar el tema de los cambios
volumétricos en el concreto, siendo lo fundamental en este capitulo, el tener claro que
el concreto de todas maneras se contrae y si no tomamos las medidas adecuadas
indefectiblemente se fisura, y en masttasos esta figuracion es inevitable por lo que

solo resta preverla y orientar({®ivva, 2000, p.34).
Concreto Endurecido
Resistencia

La resistencia es considerada como una de las propiedades mas importante del
concreto endurecido, siendo la que gemeealte se emplea para la aceptacion o
rechazo del mismo. Esta definida como el maximo esfuerzo que puede ser soportado
por dicho material sin romperse. Dado que el concreto esta destinado principalmente
a tomar esfuerzos de compresion, es la medida deistereia a dichos esfuerzos la

gue se utiliza como indice de calidad.

Es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos, siendo su mejor comportamiento en
compresion en comparacién con la traccion, debido a las propiedades adherentes de la

pasta de cement(Rivva, 2012)

10



Tecnologias con empleo de los llamados polimeros, constituidos por aglomerantes
sintéticos que se afiaden a la mezcla, permiten obtener resistencias en compresion que
bordean los 1500 kg/cmz2, y todo parece indicar que el desarrollo de eniaasté

permitira en el futuro superar incluso estos niveles de resistéRisiaa, 2012)
Durabilidad

El concreto debe ser capaz endurecer y mantener sus propiedades en el tiempo, por lo
tanto, un concreto durable es aquel que puede resistir, en grado satisfactorio, los

efectos de las condiciones de servicio a las cuales él estad sometido.

Entre los agentes externos e internos capaces de atentar contra la durabilidad del
concreto se encuentran los procesos de congelacion y deshielo; los de humedecimiento

y secado; los de calentamiento y enfriamiento; y la de adifie®songelantes
Elasticidad

El concreto no es inmaterial completamente elastico y la relacion esfuerzo
deformacion para una carga en constante incremento adopta generalmente la forma de
una curva. Generalmente se conoce como modulo de elasticidad a la relacion del
esfuerzo ad deformacion medida en el punto donde la linea se aparte de la recta y
comienza ser curva. En el disefio de mezcla debe tenerse en cuenta que el médulo de

elasticidad depende de los siguientes factores:

La resistencia a la compresion del concreto.
1 De la tansidn de trabajo.
71 De la forma y tiempo de curado del concreto.
1 Del grado de humedad.

El médulo de elasticidad del concreto aumenta al incrementarse la resistencia en

compresion y, para un mismo concreto, disminuye al aumentar la tension de trabajo.

Conceptialmente, las mezclas mas ricas tienen médulos de Elasticidad mayores y

mayor capacidad de deformacién que las mezclas pobres. La norma que establece
11



como determinar el Modulo de elasticidad estatico del concreto es la ASAB3. C
(Rivva, 2012).

Extensibilidad.

Es la propiedad del concreto de deformarse sin agrietarse. Se define en funcion de la
deformacion unitaria maxima que puede asumir el concreto sin que ocurran

fisuraciones.

Depende de la elasticidad y del denominado flujo plastico, constituiddapor

deformacion que tiene el concreto bajo carga constante en ebtignpa, 2012)

El flujo plastico tiene la particularidad de ser parcialmente recuperable, estando
relacionado también con la contraccién, pese a ser dos fenbmenos nominalmente

independkentes.

La microfisuracion aparece normalmente alrededor del 60% del esfuerzo ultimo, y a
una deformacion unitaria de 0.0012, y en condiciones normales la fisuracién visible

aparece para 0.003 de deformacion unitéRava, 2012)

Materiales y ensayos

Materiales

Agua

El agua cumple las siguientes funciones en su calidad de componente del hormigén:

1 Participa en las reacciones de hidratacion del cemento.
1 Proporciona la trabajabilidad necesaria para la puesta en obra.
1 Actia reponiendo el agua perdida porriacciones exotérmicas y para

refrigerar la masa (agua de curado).

12



Seleccion de la relacion agua cemento por resistencia

La relacion agué cemento de disefio, que es el valor a ser seleccionado de las tablas,

se refiere a la cantidad de agua oerviene en la mezcla cuando el agregado esta en

condiciones de saturado superficialmente seco, es decir que no toma ni aporta agua.

La relacion aguacemento efectiva se refiere a la cantidad de agua de la mezcla cuando

se tiene en consideracion la caidh real de humedad del agregado.

Tabla N° 2. Relacién agua cemento por peso

Resistencia a la compresi

Relacién agua / cemento por peso

a los 28 dias (fcr) (kg/chn Concreto sin airc  Concreto cor
incorporado aire incorporado
450 0.38
400 0.43
350 0.48 0.40
300 0.55 0.46
250 0.62 0.53
200 0.70 0.61
0.80 0.71
Fuent e: Enrique Rivva L-pez

EL AGUA UTILIZADA EN
CONSTRUCCION DEBE
SER POTABLE.

Figura3. Agua utilizada en construccion.
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Cemento

El cemento es el material que sirve para adherir o conglomerar las particulas de los
agregados, logrando la union de los materiales pétreos para formar una masa
consistente, resistente y compacta. Con la necesidad de que el cemento tenga ciertas
propiedades particulares, como baja temperatura de hidratacién, resistencia a la accién
de los sulfatos, etc. Existen diferentes tipos de cemento que son:

Tipo I: Para uso general en la construcciéon con hormigén en condiciones normales,

destinados a usos gaales: estructuras, pavimentos, bloques, tubos de hormigon.

Tipo Il: Adecuado en general para obras hidraulicas por su calor de hidratacion

moderado y su regular resistencia a los sulfatos.

Tipo lll: Rapida resistencia alta, recomendable para sustitdipall en obras de
emergencia; adquiere una determinada resistencia, en igualdad de condiciones, en la

tercera parte del tiempo que necesita para ello el cemento tipo .

Tipo IV: De bajo calor, adecuado para la construccién de grandes espesores (presas)

porque su calor de hidratacién es muy reducido.

Tipo V: De alta resistencia a los sulfatos, recomendable en cimentaciones expuestas a

la accion de aguas sulfatadas y agresivas.

Figura4. Cemento portland Tipo |
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Tiempo de fraguado

Se entiende por fraguado, la condicion alcanzada por la pasta cuando ha perdido
plasticidad hasta un nivel arbitrario, generalmente medidos en términos de resistencia

a la penetracion oeflormacion.

El inicio del fraguado se define cuando la aguja de Vicat penetra 10 mm en 30 seg, es
decir cuando la pasta se deforma facilmente por la accion de pequefas cargas. Y el fin
de fraguado va desde el fraguado inicial hasta que se obtenga uriageietanable

con una resistencia suficiente para soportar su propio peso.
Calculo del contenido de cemento

Conocidos el volumen unitario de agua por unidad de volumen de concreto y la
relacion agua concreto seleccionada, se puede determinar el faetoento por
unidad cubica de concreto mediante el simple expediente de dividir volumen unitario
de agua, expresado en litros por metro cubico, entre la relacioni aggraento,
obteniéndose el numero de kilos de cemento por unidad cubica de concreto.

Agregados

Generalmente se entiende por "agregado" a la mezcla de arena y piedra de
granulometria variable. Se define como agregado al conjunto de particulas inorganicas
de origen natural o artificial cuyas dimensiones estan comprendidas entre los limites
fijados en la NTP 400.011.

Se definen como los elementos inertes del concreto que son aglomerados por la pasta
de cemento para formar la estructura resistente. Ocupan alrededor de las % partes del
volumen total y tienen una importancia primordial en el petalfinal.(Pasquel, 1998,

p.69)

Los agregados que se emplean mas en la construccién se derivan de las rocas igneas,
de las sedimentarias y de las metamorficas, y es de esperarse que las cualidades fisicas

y mecanicas de la roca madre se conserven eagseigados.
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En la actualidad es posible producir algunos tipos de agregado de manera artificial,
como por ejemplo la perlita y la vermiculita que se obtienen de la coccion de espumas
volcanicas, otro ejemplo lo constituye el agregado ligero que se olaeeria
expansion por coccion de nodulos de arcilla, en general a estos agregados se les puede

llamar agregados sintéticos.

Los agregados o aridos ocupan aproximadamente las tres cuartas partes del volumen
del concreto, su uso tiene la finalidad de dismmimoaistos, brindar resistencia a la
aplicacion de carga y a la abrasion, ademas contrarrestar la filtracion de humedades y

la accion de otros agentes externos. Existen dos tipos de agregados:
Agregado grueso (piedra natural triturada).
Agregado fino (arenafabricada).

A fin de aprovechar los materiales disponibles y basandose en las normas vigentes
RNE y ASTM, se determinan las caracteristicas de los agregados tales como:
granulometria, peso especifico y absorcion, densidades aparentes, contenido de

humedaddesgaste a la abrasién y contenido organico.
Granulometria

Para separar los tipos de agregadosnspleargel tamiz de abertura cuadrada N° 4,
cualquier agregado que pase esta malla se considera agregado fino y la porcion

retenida es el agregado grueso.

Econdmicamente es recomendable emplear el mayor tamafio de agregado permitido,

para reducir la cantidad de pasta utilizada.

El calculo del porcentaje de arido retenido en cada tamiz, en base al peso total de la

muestra de ensayo, se calcula:
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Doénde:
P = Porcentaje parcial del arido retenido en un determinado tamiz.
A = Peso de la muestra de ensayo.

B = Peso de la cantidad de material parcial retenido en un determinado tamiz.

El valor caracteristico para determinar o tener una idea del grosor o finagretgido
0 Mddulo de Finura (MF), se obtiene al dividir entre 100 la suma de los porcentajes

retenidos acumulados en los tamices de la siguiente serie:

Serie Modulo de Finura, de Duff Abrams

Tabla N° 3. Modelo de finura

Serie Médulo de Finura

Tamiz

Ne 6 0 30 1 1/3/ 43/ 8 4 8 16 30 50 100
Abertura

(mm) 150.0 75.0 37.5 19.0 95 475 236 1.18 0.60 0.30 0.15
mm

Fuente: Monroy, Luna, Lopez (1985). Cementos y hormigones. Instructivo de Laboratorio

Este procedimiento es similar para agregado grueso y fino.
Agregado Fino

Se define como agregado fino a aquel, proveniente de la desintegracion natural o
artificial de |l as rocas, que pasa el Tami z
limites establecidos en la Norma ITINTEC 400.037.

El agregado fino puede consistir dermr@atural o manufacturada, o una combinacion
de ambas. Sus particulas limpias, de perfil preferentemente angular, duro, compacto y

resistente(Pasquel, 1998, p.74)
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El agregado fino debera estar libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones,
particulas escamosas o blandas, esquistos, pizarras, alcalis, materia orgénica, sales, u

otras sustancias dafingBasquel, 1998, p.74)

El agregado fino debera estar graduado dentro déntdes indicados en la Norma
ITINTEC 400.037. Es recomendable tenecaanta lo siguient¢Rivva, 2000, p.64).

La granulometria seleccionada deberéa ser preferentemente continua, con valores
retenidos en las mallas N°4, N°8, N°16, N°30, N°50 y N°100 de la serie de Tyler.
(Rivva, 2000, p.64).

El agregado no deberé reten@is del 45% en dos tamices consecutivos
cualesquieraRivva, 2000, p.64).

Tabla 4. Limites Granulométricos del A. Fino

MALLA % QUE PASA
3/8" 100
Ne 4 98- 100
Ne 8 80- 100
Nel® 50- 85
Ne 30 25- 60
Ne50 10- 30
Nel00 02-10

FuenteDisefio de mezclasEnrique Rivva Lopez

El agregado fino no debera indicar presencia de materia organiza cuando ella es
determinada de acuerdo a los requisitos de la Norma ITINIIBM®13 (Rivva,
2000, p.66).
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Agregado Grueso

Se define como agregado grueso al material retenido en el Tamiz ITINTEC 4.75mm
(N°4) y cumple los limites establecidos en la Norma ITINTEC 400.(&squel,
1998, p.78)

El agregado grueso podra consistér grava natural o triturada, piedra partida, o
agregados metalicos naturales o artificiales. El agregado grueso empleado en la

preparacion de concretos livianos podra ser natural o artifieasquel, 1998, p.78)

Las particulas deberan ser quimicamente estables y deberan estar libres de escamas,
tierra, polvo, limo, humos, incrustaciones superficiales, materia organica, sales u otras
sustancias dafina@asquel, 1998, p.78)

Tabla N°5. Limite de graduacién del A.Grueso

Porcentaje que pasa por las siguientes Mallas

Tamafio
Maximo
Norminal 2" 11/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" N°4 N°8
2" 95-100 - 35-70 - 10- 30 0i 5 -
11/2" 100 95-100 - 35-70 - 10-30 07 5 -
1" - 100 95-100 - 25-60 07110 O0-5
3/4" - - 100 90-100 - 25-55 07110 O0-5
1/2" - - - - 90- 100 40-70 07115 0-5
3/8" - - - 100 100 85- 100 0-30 0-10

Fuente: Disefio de mezclasRamirez

El tamafio maximo nominal del agregado grueso no debera ser mayor de:
1 Un quinto de la menor dimisién entre caras de encofrados.
1 Un tercio del peralte de las losas.
1 Tres cuartos del espacio libre minimo entre barras o alambres individuales de

refuerzo; paquetes de barras; torones; o ductos de pre esfuerzo.
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En elementos despesor reducido, o ante la presencia de gran cantidad de armadura,
se podr4, con autorizacién de la inspeccion, reducir el tamafio maximo nominal del
agregado grueso, siempre que se mantenga una adecuada trabajabilidad, se cumpla con

el asentamiento requeo, y se obtenga las propiedades especificadas para el concreto.

Las limitaciones anteriores podran ser igualmente obviadas si, a criterio de la
Inspeccién, la trabdpilidad y los procedimientos de compactacion utilizados en el
concreto permiten colodar sin formacién de vacios o cangrejeré®ivva, 2000,
p.71).

Tabla N°6. Limites deporcentaje de particulas inconvenientes en el

agregado grueso.

Material Porcentaje
Arcilla 0,25%
Particulas deleznables 5,00%

Material mas fino que la malla N°200 1,00%

Carbén y lignito: 0.50 %
Cuando el acabado superficial c

concreto es de importancia 1.0%

Otros concretos
FuenteRivva, 2000, (72).

El agregado grueso empleado en concreto para pavimento, o en estructuras sometidas
a procesos de erosion, abrasion o cavitacion, no deberé tener una perdida mayor del
50% en el ensayo de abrasion realizado de acuerdo a las Normas ITINTEC 400.019 6

400.0200 a la Norma ASTM C 131Rivva, 2000, p.73).
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Peso Especifico

Gravedad especifica 0 densidad relativa es un valor adimensional, se obtiene de la
relacion entre la densidad del agregado y la densidad del agua. El peso especifico se
determina luego deecar los agregados. La densidad SSS y la absorcion se determinan

luego de saturar los agregados en agua durante un periodo definido.

El peso especifico de los agregados, que se expresa también como densidad, adquiere
importancia en la construccion cuarsgorequiere que el concreto tenga un peso limite.
Ademas, el peso especifico es un indicador de calidad, en cuanto que los valores
elevados correspondan a materiales de buen comportamiento, mientras que el peso
especifico bajo generalmente corresponderegaglos absorbentes y débiles, caso en

gue es recomendable efectuar pruebas adiciorfRiesa Lopez, 2000, p.153).

Es el cociente de dividir el peso de las particulas entre el volumen de las mismas sin
considerar los vacios entre ellas. Su valor paregagios normales oscila entre 2.5y
2.7 kg/m3.(Pasquel Carbajal, 199899, p.74)

La norma ASTM C 128 considera tres formasgpresion del peso especifico:

Peso especifico de masa; el cual es definido por la Norma ASTM E 12 como la
relacion, a una temperatura estable, de la masa en el aire de un volumen unitario de
material permeable (incluyendo los poros permeables e impermeables naturales del
material) a lamasa en el aire de la misma densidad, de un volumen igual de agua

destilada libre de gas.

Peso especifico de masa saturado superficialmente seco: el cual es definido como el
mismo peso especifico de masa, excepto que esta incluye el agua en los poros

pemeables.

Peso especifico aparente; el cual es definido como la relacién, a una temperatura
estable, de la mas en el aire de un volumen unitario de un material, a la masa en el aire
de igual densidad de un volumen unitario de un material, a la masairendd mual

densidad de un volumen de agua destilada libre de gas. Si el material es un solido, el

volumen es aquel de la porcion impermeafévva, 2000, p.159)
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Absorcion

La absorcion es la capacidad de los agregados de llenar con agua los vacios al interior
de las particulas. ElI fenobmeno se produce por capilaridad, no llegandose a llenar
absolutamente los poros indicados pues siempre queda aire at(®aeadoel, 1998,

p.76)

La capacidad de absorcion es una medida de la porosidad del agregado, estimandose
que valores en exceso del 2% al 3% pueden ser un indice de agregados de alta
porosidad efectiva. Agregados que absorben valores mayores que los indicados pueden

ser acefables si el tamafio de los poros es gra(Rlieva, 2000, p.160)

Absorcion, se define asi al incremento de la masa del agregado a consecuencia de la
penetracidon de agua en los poros de las particulas, sin considerar el agua de la
superficie externa de lgmrticulas y se expresa como un porcentaje de la masa seca.

La absorcién es un pardmetro importante, ya que los poros afectan la resistencia del
agregado y estan en relacién con la absorcion de agua, afectando la durabilidad del

concreto por alteraciéon da relacion a/c.
Densidades aparentes

Se llama densidad aparente o masa unitaria (peso volumétrico) del agregado, al peso
del agregado necesario para ocupar un volumen unitario especificado, dicho volumen

es el ocupado por los agregados y por los vacitos ks particulas de los agregados.

El peso de un determinado volumen de material varia de acuerdo a su compacidad, por
lo cual es necesario conocer los valores de densidad suelta y compactada, los mismos
que son utilizados, por varios métodos para lacegdn de las dosificaciones de las

mezclas de concreto.
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Contenido de Humedad

El contenido de humedad se define como la relacion entre el peso de agua contenido
en una muestra, ya sea superficial o en los poros del agregado, y el peso seco de la

misma,se expresa en porcentaje.

Es la cantidad de agua superficial retenida en un momento determinado por las

particulas de agregado.

Es una caracteristica importante pues contribuye a incrementar el agua de mezcla en
el concreto, razén por la que se debe toenatuenta conjuntamente con la absorcion
para efectuar las correcciones adecuadas en el proporciona miento de las mezclas, para

que se cumplan las hipétesis asumi@asquel, 1998, p.77)

El contenido de humedad del material se emplea para corregitidachde agua de
la mezcla y el peso de material que se requiere para fabricar un concreto de una
resistencia determinada y caracteristicas especificas; y asi evitar disminucién de

resistencia o aceleracién de fraguado.
Resistencia a la Abrasion

Este ensgo consiste en determinar la dureza, resistencia al desgaste, rotura o
desintegracién de las particulas sujetas a algun tipo de carga abrasiva mediante el uso
de la Maquina de Los Angeles, dicha propiedad depende principalmente de las
caracteristicas de faca madre y ademas es considerada como un indicador de calidad

del agregado
Contenido de agregado grueso y fino

El volumen absoluto de agregado global sera igual a la diferencia entre la unidad y la
suma de los volumenes absolutos conocidos. El pesgosiado global seréa igual a

su volumen multiplicado por su peso solido.
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Tabla N° 7. Volumen de agregado vs tamafio

Volumen de agregado grueso, seco y compactado
Tamafio ) o ]
. varilla. Por volumen unitario de concrgiara diferentes
maximo del .
madulos de finura de la arena
agregado (mm)

2.40 2.60 2.80 3.00
10 0.50 0.48 0.46 0.44
125 0.59 0.57 0.55 0.53
20 0.66 0.64 0.62 0.62
25 0.71 0.69 0.67 0.65
40 0.76 0.74 0.72 0.70
50 0.78 0.76 0.74 0.72
70 0.81 0.79 0.77 0.75
150 0.87 0.85 0.83 0.81

FuenteRamirez,2018

Resistencia a la flexiéon

La resistencia a la flexion es una medida de la resistencia a la traccion del concreto
(hormigdn). Es una medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o losa
de concreto no reforzada. Se mide mediante la aplicacion de carga a vigas de concre
de 6 x 6 pulgadas (150 x 150 mm) de seccion transversal y con luz de como minimo
tres veces el espesor. La resistencia a la flexién se expresa como el Modulo de Rotura
(MR) en libras por pulgada cuadrada (MPa) y es determinada mediante los métodos
de esayo ASTM C78 (cargas en el punto tercios) o ASTM C293 (cargas en el punto
medio). (Felipe, 2008)

El Modulo de Rotura es cerca del 10% al 20% de resistencia a comprension, en
dependencia del tipo, dimensiones y volumen del agregado grueso utilizado, sin
embargo, lo mejor correlacion para los materiales especificos es obtenida mediante
ensayos de laboratorio para los materiales dados y el disefio de la mezcla. El Modulo
de Rotura determinado por la viga cargada en los puntos tercios es mas bajo que el
modulo de rotura determinado por la viga cargada en el punto medio, en algunas

ocasiones tanto como en un 15%. (Felipe 2008)
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1/2 Carga 1/2 Carga

[ il

ASTM CTF8. Cargas en los puntos tercios. La mitad de la carga se aplica en
cada tercio de la luz. El madulo de rotura es mas bajo que en 1 caso de la
carga en el punto medio. La tension maxima en el tercio medio de la viga.

Carga

[ ()

ASTM C293. Carga en el punto meaedio. Toda la carga se aplica en 2l centro
de la lu=z. El mddulo de rotura sera mayor que en caso de la carga en los
puntos tercios. La tension maxima sodlo en el centro de la viga.

Figurab. Métodos de ensayo
Fuente: Norma ASTM

Calculo a la resistencia a flexiéon

La resistencia a la flexion es usando una giggplemente apoyada con carga en los
tercios de la luz, aunque en algunas partes se emplea el método de la viga en voladizo
o el de la viga simple mente apoyada con cargas en el punto medio; los resultados

obtenidos diferente con el método empleado. (EcRO08)

El ensayo de la viga simplemente apoyada con carga en los tercios de la luz se realiza
de acuerdo con la norma NTC 1377 o ASTM C78.

La resistencia a la flexién (RF) se define como el cociente del momento flector (M),
producida por la fuerza maxim@&M) aplicada, y el momento de resistencia del

material (W).

RF=M/W
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Dimensiones de la probeta

Son vigas rectangulares elaboradas y endurecidas con el eje mayor en posicion

horizontal. Los moldes deben cumplir los siguientes requisitos:

Longitud >= $rofundidades en posicion de ensayo + 5cm.
Ancho / profundidad (en la posicién en que se elabora) <= 1.5.
Dimension menor de la seccion recta >= 3 tamafios maximo del agregado (para TM

>5cm)

Los moldeos mas empleados tienen una seccion de 15.2 * 15. 2ranlgngitud de
55.8 cm y se usa para concretos con agregados grueso de tamafio maximo <=5 cm. Se
puede usar moldeos de otras dimensiones, pero g se cumpla los requisitos antes visto.

Equipos y aparatos de prueba

Principalmente se requiere una maquinaversal para prueba de materiales, que
permite transmitir la fuerza a una velocidad constante y ademéas permita obtener

graficamente laelacion esfuerzo deformacion.

La maquina de prueba debe cumplir con lo establecido en la norma NIMXO i
831 ONNCCE.
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Figura6. Maquina universal para realizar los ensayos de flexion.
Fuente: INECYC. (2009). Control de calidad en el hormigén

Figura 7. Mecanica para configurar las caractérést a las cuales sera sometfia®probetas
Fuente: INECYC. (2009). Control de calidad en el hormigon

Procedimiento
La probeta es colocada simétricamente sobre dos soportes de apoyo, para aplicarse el
centro de claro entre soportes una fuerza concentrada y distribuida uniformemente en

el ancho de la praba. A una velocidad constante hasta que se presenta el
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rompimiento. Este rompimiento no debe presentarse antes de 60 segundos de iniciado

el ensayo. En promedio se considera adecuada alrededor de 90 segundos.

Figura 8: Soporte donde se coloca la probeta para la aplicacién de la carga.

Fuente: Materiales alternativos
Calculo
La resistencia a la flexiébn es cominmente expresadaen kg./cm”~2 0N/ mm” 2, su

calculo se realiza en la siguiente formula.

RF=M/W =F maxLc)/a(e"2)=Nktm" 2

RF = Resistencia a flexiofkg/ cm?2)

Fmax = Fuerza de rompimientiogy.

Lc = Claro entre soporterf).

e = Espesor del tablero medido al centro de la probeta (

a = Ancho de la probetarf)
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Tereftalato de Polietileno (Plastico PET)
Definicién

Polimero que se obtiene mediante la reaccion entre el acido Terefgakto
etilenglicol. Mas conocido como PET, tipo de plastico muy usad@envases de
bebidas yextiles (Méndez, 2012, p. 18).

El plastico es m material compuesto por resinas, proteinas y otras Sustancias, las
cuales son faciles de moldear, modificar su fognwlor de manera permanente o
temporal, esto con un bajo costo f@dricacion, que lo convierte en uno de los

materiales mas utilizadospppulares en los ultimdagempos. (MéndeZ2012, p.18).

Tabla N° 8. Sistema de identificacion de envases PET.

Tipos de termoplastico clave Tipos de uso

Tereftalato de polietileno (PET 1 Se utiliza para botellas de refresco carbonatado y p:
PETE) recipiente de comida.

Polietileno de alta densidad 2 Empleado en las botellas de leche, detergente, bols:
(HDPE o PEAD) entre otros.

Policloruro de vinilo (PVC) 3 Frecuente en los emvases de pelicula fina y envoltu
Polietileno de baja densidad 4 Este plastico fuerte, flexible y transparente se puede
(LDPE) encontrar en algunas botellas y bolsas muy diversas

la compra o para comida congelada, pan, etc.).

Polipropileno (PP) 5 Usado para las cajas de botellas, maletas, tapas y
etiquetas.
Poliestireno (PS) 6 Empleado en la produccion de vasos y platos de

estereofon y articulos moldeados por inyeccion.
Otros 7 Todas las demas resinas y materiatedtilaminar dos.
Son utilizados en productos que no tienen grandes

especificaciones (defensds autos, postes, etc.).

Fuente: Méndez, 2012
Fuente: El Autor
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Segun Méndez (2012)Existen diferentes grados de PET, los cuales se diferencian
por su peso molecular y cristalinidad” ; en general, estos se caracterizan por su elevada
pureza, ligerezaalta resistencia y tenacidad. De acuerdo con su direccion presenta

propiedades de transparencia y resistencia quimica.

Figura 9: Envases de Tereftalato de Polietileno.

Al ser un polimero de adicion, eEP es relativamente sencillo despolimerizampara

lo que se estan estudiando alternativas de reciclado quimico como:

Metanolisis:es la despolimerizacion del PET al reaccionar con metanol a presion y
temperatura para obtener tereftalato de dimé@ddT) y etilenglicol (EG). EI DMT

y el EG se pueden purificar para la obtencién de PET de nuevo u otras aplicaciones.

Glicdlisis: despolimerizacién por reacciébn con EG para reducir la larga cadena

polimérica a oligomeros.

Hidrdlisis: despolimerizacion acido tereftalico y EG, que pueden usarse de nuevo
para la produccion de PET tras ser depurados. Se puede realizar mediante acidos
bases. (Elias et al, 2012)
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Tabla N° 9: Sistema de cédigo de lpsincipales plasticas

CODIGOS DE RECICLADO DE PLASTICOS

Cddigos Recomendaciones
‘q\ PET (Tereftalato de polistieno). | D =ca00s pam un solo uso. Su uso
, extendido aumenta &l riesgo de fitraciones
Recidado 2 3% .
FET y bacterias.

! HOPE (Folietileno de alta densidad ). Considerado sequro

Recidado 27%
HOFE
FVC (Pdlicloruro de vinilo). Evitar. Puede filtrar el ftalato en la comida o
G Reciclado. % el liquido de envase.

& LDPE (Polietieno de baja densidad) Considerado sequro
Recicladb: 1% gure.

LDPE

Lﬁ) PP (FPalipropilenc) Reciclado: 3% Considerado seguro.

Evitar. Puede filtrar &l estireno, un posible
ICGJ P35 (Poliestireno) Reciclado. 1% causante del cancer y alteraciones

P harmaonales.
?:5 OTROS (Amenudo poli carbonatos) | Evitar. Puede filtrar el bisfenol A (BFA),
éT—HEH Reciclado: 1% posible causante de dafio cromosomico.

Fuente: the society of the plastcs industry

Componentes del PET con otros materiales

En la dltima década el PET ha sido el material mas utilizado e importante en el mundo
y en el mercado de las botellas de agua, refrescos y alimentos con una produccion

aproximada de 11 millones de toneladas, debido a su buena combinacion de
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propiedades como la transparendmaja densidad, alta resistencia, flexibilidad de
formatos, buenas propiedades organolépticas, entre otros.

Cabe destacar que en la actualidad lastgmidébiles del PET han disminuido por

medio de la tecnologia al combinarse con otros materiales. (Méndez 2012, p. 31).
Efectos provocados por el uso del PET

Durante el primer trimestre del 2010, en el DMQ se recolecto un total de 134.712,40
toneladas, gel significo un promedio de 1.496,80 toneladas dias, la gran mayoria de
residuos provienen de desechos orgarn@®d.8%), losuales pasaran a ser reciclados
mediante un proceso de compostaje dentro del nuevo modelo de gestion de residuos.
Seguidamente, eporcentaje de produccién se encuentran desechos plasticos y de
papel con un 13,12% y 8,15% respectivamente, materiales que son facilmente

reciclables.

Residuos solidos en el DMQ (ton/dia)

10,5

W material organico , 62.18%
W plastico , 13.12%
W papel, 8.15%
M residuos de bafio, 7.69%
Bvidrio, 3.27%
Wtexties , 2.11%

metales, 1.24%

caucho , 1.03%

escombros , 0.7%

madera , 0.52%

residuos de oficina , 0.01%

Figura 10. Produccion diaria de residuos sélidos en el DMQ (ton / dia)

Fuente EMASEO. (2010). Plade servicio de aséoAdministracion Zonal la Delicia.
Reciclaje del Plastico PET

En todo el mundo, existe una preocupacién por la contaminaciéon del agua, aire y suelo;
ocasionada en gran medida, por los volumenes de residuos que se generan a diario sin

recibir un tratamiento adecuado. Por sus caracteristicas, los plasticos sintéticos no
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representan un riesgo para el ambientegisibargosi son un problema mayor porque
no pueden ser degradados por el entorno.

Los plasticos son sustancias organicagltie peso molecular que se sintetizan a
partir de compuestos de bajo peso molecular y se caracterizan por una alta relacion
resistencia/densidad; que son propiedades Optimas para el aislamiento térmico y
eléctrico, también son resistentes a los acidoalisilg solventes. Dichos materiales,
entraron al mundo industrial hasta expandirse también en el campo de la construccion;
y en la actualidad se emplean en elementos constructivos tales como pisos, cubiertas,
tragaluces, falsos plafones o muebles. A caasazrecimiento de la industria de los
plasticos, han creado una dependencia sobre estos; generando un problema de tipo
ambiental, debido a la acumulacion de plasticos como desecho, ya que, sabiendo que
pueden transformarse y reutilizarse; son tiradosananinadamente a basureros sin

importar si son plasticos considerados como reciclables.
Caracteristicas del plastico PET

Para determinar las caracteristicas del PET necesarias para el disefio del hormigo, se
utiliza los procedimientos descritos para elegado fino segun las normas INEN Y

ASTM correspondientes para los ensayos de granulometria y densidad aparentes.
Aplicaciones del PET

Las aplicaciones mas comunes del PET son en botellas plasticas para el consumo de
bebidas, bandejas y laminas. Tambiéndeuser utilizado para otros usos no tan

conocidos como es el sector textMéndez 2012, p. 41).
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Propiedades Fisicas del PET

Tabla N° 10. Propiedades fisicas del PET
PROPIEDADES FISICAS DEL PET

Densidad bruta 520 kg/m3
Densidad neta 1400 kg/m3
Mddulo de Young 2600 - 3100 Mpa
Resistencia a la Traccion 900 Kg/cm2
Resistencia a la tension 0.60-0.74 kglcm2

Resistencia a la compresion 260 - 480 kg/em2

Resistencia al calor 80-120°C

Resistencia a flexion 1450 kg/cm2

Fuente: (Hernandez et al. 2010)

Elaboracion de mezclas de PET cemento

Los disefios de mezcla se basan en la determinacién de la dosificacion de cada uno de
los materiales utilizados para lograr una mezcla éptima, que pudiera servir mas
adelante como material de construccion de obras civiles y como un nuevo método de

disposicon final de los residuos de PET (Alesmar, Renddén & Korody, 2008).

Obtencion del PETfragmentadopara adicciéon del concretpara la presente

investigacion

El PET a utilizar para la investigacion frexicladopor elinvestigador, luegade ser
lavado mecanamente fue fragmentado manualmente con tijeraskl tamafio
aproximado de kpiezas irregulares que se obtuvieron fu8 de®®2 mm)a 1 0
(25.40 mm.
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Figura 11. Residuos de PET

Justificacion de la investigacion

La presente investigacion se busca contribuir con el conocimiento comparativo de la
resistencia a la flexion entre la resistencia del concretoéde 20 kg/cm2 con
concreto convecionales a los cuales se les sustituird el agregado grues@|éstieb

PET en urB% y 5% Los resultados de la investigacion van servir para las empresas
constructoras puedan utilizar nuevos disefios de concreto con variacidbn de mezcla

obtenido los mismos resultados que el concreto convencional.

Tecnoldgicamente el proyecto ®sstentable ya que el concreto PET se utiliza a nivel
internacional como agregado del concreto material reciclado plastico PET, el
promover su uso racional de recursos disponibles en lugar de desecharlo y poder

contaminar el medio ambiente.

Econdmicamentse justifica en el sentido de que este sustituto de agregado artificial
se hara en porcentajes que ayuden a la mezcla a no utilizar tanto el agregado natural,
convirtiendo en un producto con desechos reciclados y logrando un bien comun y la

reduccion deds costos que implica el disefio y construccion con concreto.

La justificacion social se sustenta en la contribucion de contribuir en la reduccion de

la contaminacion ambiental peligrosa y duradera que representa el plastico PET, el
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uso de estos materialdsminuira las amenazas contaminantes, asi se mejoraran la

calidad de vida en la determinada ciudad.
PROBLEMA

El concreto es la materia prima de construccion utilizado por la humanidad desde hace
siglo debido a la alta resistencia y durabilidad que ofeetda industria de la
construccion. A nivel internacional se han desarrollado diversos disefios de concreto
con la finalidad de obtener diversas magnitudes de resistencias para diversas
aplicaciones, las cuales se dio como resultado al concreto cicloprorgto armado.
Para poder obtenido diversos resultados a flexién se han utilizado mezclas adicionales

de materiales tales como plastico, residuos de materiales de construccion, etc.

La determinacion de la resistencia del concreto ante la adicion de tpgesete

aditivos ha constituido siempre un problema cientifico a resolver. La adicion de
plastico PET en el concreto en porcentajes es un tipo de disefio de concreto que se han
aplicado en varios paises desarrollados del mundo con diversos resultados, la
determinacion de la resistencia a flexion del concreto ha constituido una necesidad de

calculo, poner la flexion normal de un f'c=210kg/cm?2.

La aplicacion porcentual de plastico PET involucra el calculo de la resistencia a la
flexion con la finalidad de safacer las demandas de calidad estructural de un
proyecto de ingenieria civil, no determinarlo va a construir un conjunto de problemas

de falla estructural de flexion, tension, comprension, etc.

El plastico PET podria remplazar cierto porcentaje de lglamezupado por agregado
fino, pero en este se desea saber en cuanto aumenta o disminuyeeacrasista

flexion si se sustituye al agregado gruek8% y5% de plastico PET.

En la elaboracién de la mezcla para la fabricacion del concreto, es ilenelgado de
recursos diferentes a los tradicionales, con la utilizacion del plastico PET (Polietileno
Tereftalato) tarda en biodegradarse, se estarian resolviendo en parte los problemas de

la contaminacion en cual con el paso del tiempo se ha hecho ud#s egnsiderando
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que la contaminacién ambiental esta en aumento, el caucho, las llantas, las virutas,

etc., se plantea reutilizar como agregado en la mezcla de concreto.

El presente estudio estd encaminado a determinar comparativamente la resistencia a la
flexion de cada una de lasatlas de concreto caustitucion delastico PET en los
porcentajes indicados, el andlisis comparativo también implica la comparacion con la
resistencia a flexién del concreto sistituir el agregado grueso por el plasitor

para una fuerza de flexion de 210kg/cm?2.
Formulacion del problema

¢Cualeslaresisten@a | a fl exi -n de un concreto de

agregado gruesmn3% y5%de plastico PETragmentad®

CONCEPTUACION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

Variable Dependiente

DEFINICION DEFINICION INDICADOR
VARIABLE | CONCEPTUAL OPERACIONAL

Es una medida de la Es el esfuerzo

Resistencia | resistencia a la traccion | maximo que puede
del concreto | del concreto (hormigon).| soportar una viga bajo Kg/cm?2
alaflexion | Es una medida de la una carga 210Kg
resistencia a la falla por
momento de una viga o
losa de concreto no

reforzada(Felipe, 2008).
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Variable Independiente

DEFINICION DEFINICION
VARIABLE INDICADOR
CONCEPTUAL OPERACIONAL
Polimero que se obtiene Es la adicion 3% del
mediante la reaccion entre € deplastico PET | Volumendel
acido Tereftalico y el fragmentadaue | agregado
plasticoPET | etilenglicol. Mas conocido | se realiza para grueso.
fragmentado | como PET, tipo de plastico | mejorar la 5% del
muy usado en envases de | resistencia del
volumen del
bebidas y textiles (Méndez, | concreto
agregado
2012, p. 18). hidraulico, en
grueso
estado endurecid
HIPOTESIS

La sustitucion del plastico PET fragmentado al 3% yd%gregado mejoraria

resistencia $a flexion de un concreto convencional.

OBJETIVOS
Objetivo General

Det er mi

nar | a

resi stencia a |

le sustituye con 3% y 5% de plastico PET fragmentado.

Objetivos Egecificos

1 Determinar las propiedades fisicavecanico del PET.

a fl exi

1 Determinar la relacion agua cemento del concreto patron y experimentales.

1 Determinarel Ph (Potencial hidrogeno) del plastico PET y el agregado grueso.

1 Determinar la resistencia a la flexidal concreto patron y experimental a los 7, 14

y 28 dias de curadpcomparar los resultados mediante la valides estadistico

38

- N

de



ll. METODOLOGIA
Tipo y disefio de investigacion

Tipos de investigacion

La presente investigacion es tipificada segunsigsientes criterios: Por el tipo de

pregunta que se formula es una investigacion aplicada experimental.

Por el tipo de analisis de los datos: es investigacion cuantitativa, porque los datos

consignados son numerales.

El disefio es de la investigacion esa@tivo comparativo. Se van a comparar los
resultados de | a resistenci a?2enllPaB3%f | exi - n
5% sustituyendo el agregado grueso pgi&tico PETfragmentada los 7, 14 y 28

dias de curado.

Disefio de investigacion
la presente investigacién es del tipo aplicada, el nivel de investigacion es experimental.
La metodologia de investigacion aplicada es la observacion, el andlisis y la sintesis.

PARA LA RESISTENCIA A LA FLEXION: DISENO SIMPLE COMPLETO AL AZAR
VIGAS DE CONCRED

Muestra patrén Con plastico PET Con plastico PET
3% 5%

14

28
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Poblacién y muestra
Poblacién

Esta constituda con la totalidad d@7 viguetasque se ha determinado para la
poblacion Seutiliz6 como material (el agregado grueso, el agregado fino, el plastico
PET, elagua) seextrgo los agregados de la cantdkabén(Coishcg, seutilizo el

cementdipo 1.
Muestra

27 viguetas de concretos, nueve de concpetindn nueveviguetas de concreto
sustituyendo el agredo grueso quastico PET fragmentado al 3% y nuexguetas

de concreto sustituyendo el agregado grueso con plastico PET fragmentado al 5%
Técnicas e instrumentos de investigacion

Se aplicécomo técnica la observacion ya que la percepcién del material debe ser
registrada en forma cuidadosa y experta. Todo lo observado se debe poner por escrito
lo antes posible, cuando no se puede tomar notas en el mismo momento. P&ra esto
hizo uso o utilzacion denstruments, tales comoguia deobservacionresumenlo
cual me permiti6 podeelaborar sistemas de organizacién y clasificacion de la
informacion de los diversos ensayisscos de los agregados necesarios para el disefio
de mezcla y la pruelde la resistencia a la flexiquer anexos).
Técnicas de Recoleccior
de Informacion instrumento
1 GUIA DE OBSERVACION RESUMEN
f FICHAS TECNICAS DEL LABORATORIO
DE LAS PRUEBAS A REALIZAR

1 VER ANEXO

q OBSERVACION

Procesamiento y analisis de la informacion
Serealiz6 mediante procesamiento con programas dexuel y Spss v.23.

Para el analisis se elaboratablas, graficos y la prueba de hipotesis anova.
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IIl. RESULTADOS.
Control de los materiales.
Materiales utilizados para la elaboracion de mezcla de concreto

Cemento PacasmayBortland Tipo |

Agregado fino natural (arena gruesa)

Agregado grueso natur al ( TMN 3/ 40)
Pl 8stico PET fragmentado (3/80 a 10)

=4 =2 A A4 -4

Agua de la ciudad universitaria
Caracteristica fisica de los agregados.

Forma: El agregado grueso utilizade caracteriza por el porcentdg particulas de
forma sub angular y angular, formas que son adquiridas luego de ser chancado el
material para obtener un T.M.N de 3/4" (19.10mm)

Textura: Los agregados gruesos presentan una textura lisa y rugosa, ajuglell

agregado fino o arena gruesa.
Andlisis Granulométrico.

Realizado de acuerdo a la norma NTP 400.012.2013 AGREGADOS.
Andlisis granulométrico del agregado fino y grueso

Agregado Fino Natural
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Tabla N° 11 Analisis granulométrico para agregado fino

PESO %
% RETENIDO % QUE
TAMIZ RETENIDO RETENIDO
ACUMULADO PASA
(gr.) PARCIAL
o ABERTURA
N
(mm)
3/18” 9.520 0 0.00 0.00 100.00
N° 4 4.760 1.5 0.18 0.18 99.82
N° 8 2.000 68.3 8.36 8.55 91.45
N° 16 0.840 168.5 20.64 29.19 70.81
N° 30 0.590 186.2 22.80 51.99 48.01
N° 50 0.420 245.3 30.04 82.03 17.97
N° 100 0.149 115.6 14.16 96.19 3.81
N° 200 0.074 25.9 3.17 99.36 0.64
PLATO 5.2 0.64 100.00 0.00
TOTAL 816.5 100.00
total del % retenido acumulado- el tamiz N°200 268.13

Fuente: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro

MODULO DE FINURA"M.F.":

M.F.

M.F.

U  268.13/100

U 2.68
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A—99 A-100.00————— 100.00

7

90.00

2 80.00
/7 ‘81 '

70.00

% .l ,/ 60.00
S #9.01 50.00
< 40.00
I 30.00
* 20.00
10.00
0.00
0.010 0.100 1.000 10.000 100.000
—o—CURVA GRANULEIGEYBIEN™ _g— Limite ASTM Inferior
llustracién 10 Curva granulométrica para agregado fino Natural
Fuente: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro
Agregado Grueso Natural
Tabla N° 12 Analisis granulométrico para agregado Grueso
TAMIZ PESO % %
% QUE
] ABERTURA RETENIDO RETENIDO RETENIDO PASA
(mm) (ar.) PARCIAL  ACUMULADO
11727 38.100 0 0.00 0.00 100.00
1”7 25.400 35.2 3.50 3.50 96.50
314 19.100 668.6 66.45 69.95 30.05
172~ 12.700 294.7 29.29 99.23 0.77
3/8” 9.500 7.7 0.77 100.00 0.00
N° 4 4.750 0.0 0.00 100.00 0.00
N° 8 2.000 0.0 0.00 100.00 0.00
PLATO 0.0 0.00 100.00 0.00
TOTAL 1006.2 100.00
total del % retenido acumulado 472.68

Fuente: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro
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Moddulo de finura

769.93100
7.70

M.F.
M.F.

Tamano Maximo Nominal

T. M. N. 3/ 40

\

'—A
(o}
(@)

96.50

P>y

% que pasa

0.05—

j

/|

A

A A’

abertura (mm)

—4—CURVA GRANULOMETRICA  ==Limite ASTM Inferior
=i=| imite ASTM Superior
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llustracién 11 Curva granulométrica para Agregado Grueso Natural

Fuente: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro
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Plastico PET (fragmentado)

Tabla N° 13 Andlisis granulométrico para el Plastico PET

TAMIZ PESO % %
% QUE
ABERTURA RETENIDO RETENIDO RETENIDO PASA
N° (gr.) PARCIAL  ACUMULADO
(mm)

11/2

38.100 0 0.00 0.00 100.00
1 25.400 1.7 0.93 0.93 99.07
3/14” 19.100 98.6 53.76 54.69 45.31
1727 12.700 71.5 38.99 93.68 6.32
3/8” 9.500 11.6 6.32 100.00 0.00
N° 4 4,750 0.0 0.00 100.00 0.00
N° 8 2.000 0.0 0.00 100.00 0.00
PLATO 0.0 0.00 100.00 0.00
TOTAL 183.4 100.00
total del % retenido acumulado 449.29

Fuente: laboratorio de Mecanica de Sueldniversidad San Pedro

Modulo de finura

M.F.
M.F.

7.54

Tamafnio Maximo Nominal

T. M.

N .

3/ 40

754.69/100
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==k==|_imite ASTM Superior

llustracion 12 Curva granulométrica para el Plastico PET.

Fuente: laboratorio de Mecanica de Sueldniversidad San Pedro

Peso Especifico y Absorcion

Realizado de acuerdo a la norma NTP 400.021.2013 AGREGADOS. Método de
ensayo normalizado para la densidad, densidad relativa (Peso especifico) y absorciéon
de agregado grueso; y NTP 400.021.2013 AGREGADOS. Método de ensayo
normalizado para la densidad, deasl relativa (Peso especifico) y absorcion de

agregado fino.
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Tabla N° 14 Peso especifico y absorcion de agregado fino natural

Agregado Fino

IDENTIFICACION
Peso Mat. Saturado Sup. Seco (en Aire)
Peso Frasco H20
Peso Frasco + H20 (A+B)
Peso del Mat. + H20 en el Frasco
Vol. De Mater. + Volum. De Vacio (D)
Peso del Mater. Seco en Estufa (105 °C)
Vol. De Masa = E x (AF)
PeBulk (Base Seca)= F/E
Pe Bulk (Base Saturado)= A/E
Pe Aparente ( Base Seca)=F/G
% de Absorcion = ((AF) / F)x100

50
300.00
653.3
953.3
841.5
111.8
297.7
109.50
2.66
2.68
2.72
0.77

Waf Peso del Agregado Fino
Wiw Peso Frasco + H20

WiIwAf Peso Frasco + H2® Agregado Fino
Gs Densidad del Solido

af Peso Especifico

300.00
653.3
841.5
2.68
k
2680 g/m3

Fuente: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro
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Tabla N° 15Peso especifico y absorcién de agregado grueso natural

Agregado Grueso

IDENTIFICACION 35 5 6
Peso Mat. Saturado Sup. Seco (en Aire) 896.9 927.0 957.1
Peso Mat. Saturado Sup. Seco (en Agua) 583.4 603.1 622.8
Vol. De Masas / VolDe Vacios = AB 3135 3239 334.3
Peso Mat. Seco en Estufa (105°C) 895.8 9257 955.6
Vol. De Masas = €A-D) 312.1  322.45 332.8
Pe Bulk (Base Seca)= D/C 2.86 2.86 2.86
Pe Bulk (Base Saturado)= A/C 2.86 2.86 2.86
Pe Aparente ( Basgeca)=D/E 2.87 2.87 2.87
% de Absorcién =((AD)/DX100 0.12 0.14 0.16
Absorcion PROMEDIO 0.14
Peso Especifico PROMEDIO 2860Kg/m3

Fuente: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro
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Contenido de humedad.

Realizado de acuerdo a la norma NTP 400.185.2013 AGREGADOS. Método de

ensayo normalizado para contenido de humedad total evaporable en agregados por

secado.
Tabla N° 17 Contenido de humedad de agregado natural
CALICATA CHIMBOTE CHIMBOTE
MUESTRA FINO GRAVA

PROFUNDID (m)

Recipiente 50 42 15 33
Peso Recip. + SueloHumedo  950.8 946.6 1092.9 1179.9
Peso Recip. + Suelo Seco 947.7 943.4 1089.0 1176.5
Peso Recipiente(gr.) 209.3 187.8 169.6 200.0
Peso del Agua (1(2) 3.1 3.2 3.9 3.4
Peso Suelo Seco (23) 738.4 755.6 919.4 976.5
Humedad (4/5)x100(%) 0.419 0.424 0.424 0.348

HUMEDAD PROMEDIO 0.423 0.386

Fuente: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro

Tabla N° 18 Contenido de humedatkl PlasticdPET.

CALICATA HUARAZ
MUESTRA PET
PROFUNDID (m)

Recipiente 50 42
Peso Recip. + SueloHumedo 286.70 300.20
Peso Recip. + Suelo Seco 286.20 299.40
Peso Recipiente(gr.) 188.60 187.8
Peso deAgua (1}(2) 0.50 0.80
Peso Suelo Seco (23) 97.60 111.89
Humedad (4/5)x100(%) 0.51 0.72

HUMEDAD PROMEDIO 0.62

Fuente: laboratorio de Mecanica de Sueldniversidad San Pedro
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Peso unitario

Realizado de acuerdo a la norhi@P 400.017.2013 AGREGADOS. Método de
ensayo normalizado para determinar la masa por unidad de volumen o densidad

(peso unitario) y los vacios en los agregados.

Tabla N° 19 Peso unitario de agregado fino natural

CHIMBOTE
Agregado Fino
PESO UNITARIO PESO UNITARIO

TIPO DE PESQJNITARIO SUELTO COMPACTADO
MUESTRA N° 1 2 3 1 2 3
Peso Material + Molde 7728 7664 7696 8158 8166 8162
Peso Del Molde 3300 3300 3300 3300 3300 330
Peso Del Material (1§2) 4428 4364 4396 4858 4866 4862
VolumenDel Molde 2750 2750 2750 2750 2750 2750
Peso Unitario (3)/(4) 1.610 1.587 1.589 1.767 1769 1.768
Peso Unitario Promedio 1.599 1.768

Fuente: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro

Tabla N° 20.Peso unitario de agregado grueso natural

CHIMBOTE
Agregado Grueso
PESO UNITARIO PESO UNITARIO
TIPO DE PESO UNITARIO SUELTO COMPACTADO
MUESTRA N° 1 2 3 1 2 3

Peso Material + Molde 1880C 18650 18725 19800 20000 1990C
Peso Del Molde 5050 5050 5050 5050 5050 5050
Peso Del Material (1)2) 1375C 13600 13675 14750 14950 14850
Volumen Del Molde 9300 9300 9300 9300 9300 9300
Peso Unitario (3)/(4) 1.478 1.462 1.470 1586 1.608 1.597
Peso Unitario Promedio 1.470 1.597

Fuentelaboratorio de Mecanica de Suéldniversidad San Pedro
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Tabla N° 21 Peso unitario del Plastico PET

HUARAZ

Plastico PET

PESO UNITARIO PESO UNITARIO

TIPO DE PESO UNITARIO SUELTO COMPACTADO
MUESTRA N° 1 2 3 1 2 3

Peso Material + Molde 6910 6900 685C 7300 7250 7270
Peso Del Molde 5050 5050 5050 5050 5050 5050
Peso Del Material (1j2) 1860 1850 1800 2250 2200 7220
Volumen Del Molde 9300 9300 9300 9300 9300 9300
Peso Unitario (3)/(4) 0.20 0.20 0.19 0.2 0.237 0.239
PesoUnitario Promedio 0.20 0.239

Fuente: laboratorio de Mecanica de Sueldniversidad San Pedro

Relacion de agua cemento
Relacion a/c de concreto patron:

Valores de disefo a utilizar:

Segun los datos de los ensayos realizados a los mat¢aialesen el agregado

grueso y agregado fino se determina el peso unitario suelto, peso compactado,

contenido de humedad, absorcién y gravedad especifica, granulometria.

Con los datos obtenidos de dicho ensayo se realizo el disefio de mezcla para un

concretode 210 kg/cm?2 a los 28 dias.

Cemento:

- Tipo || fAPacasmayo

- Peso espec?2ficoééé

Agua:
- Potable, de la Zona.

51

D

D
D
D

([N
([N
([N

10



Agregado Fino: Cantera: Rubén

- Peso especifico de masa = 2.66

- Peso unitario suelto = 1592 kg/m3
- Peso unitario compactado =6lI7kg/m3

- Contenido de humedad =0.42%

- Absorcion =0.77%

- Modulode fineza =2.68

AgregadoGruesa Cantera: Rubén

- Tamafo m8xi mo nominal = 1J6 O
- Peso especificode masa =2.86
- Peso unitario suelto 1465 kg/m3

- Peso unitario compactado = 1591 kg/m3
- Contenido de humedad =0.39%
- Absorcion =0.14%

Seleccién del Asentamiento
- De acuerdo a las especificaciones, las condiciones que la mezcla tenga una

consistenciapldsi ca, a | a que corresponde un as

Volumen unitario de agua

- Parauna mezcla de concreto con asentamien
i ncorporado y cuyo agregado grueso tien
el volumen unitario de agwes de 205 It/m3.

Relacion Aguai Cemento

- Se obtiene una relacion aguaemento de 0.684

- Relacion agua cemento corregido por humedad es 0.686
Factor de Cemento

- F.C.205/0.684 =299.71 kg/m3 = 7.05 bolsas / m3

Valores de Disefio Corregidos
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-  Cemento =299.708 k¢m3

- Agua efectiva =205.594 |tdm3
- Agregado fino =876.276 k¢gm3
- Agregado grueso = 1005.872 kg/m3

Proporciones en Peso

- Cemento =1 kg/m3
- Agua efectiva =29.15 Itm3
- Agregado fino =2.92kg/m3

- Agregado grueso  =3.36kg/m3

Proporciones en Volumen

- Cemento =1 kg/m3
- Agua efectiva =29.15 ltgm3
- Agregado fino =2.74kg/m3

- Agregado grueso  =3.43kg/m3

Proporcién por vigueta, volumen producido por vigueta: 11798.67 cm3

- Cemento 2.091kg/m3
- Agua efectiva =2.707 Itm3
- Agregado fino =11.83kg/m3

- Agregado grueso  =13.70kg/m3

Relacion a/c de conato experimental 3% sustitucién del agregado grueso.
Valores de disefio a utilizar:

A Con los datos de los ensayos realizados al Plastico PET se determina el peso unitario
suelto, peso compactado, contenido de humedad, absorcion y gravedad especifica,

granulometria.
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Cemento:
- Tipo | APacasmayoo

,,,,,,,

- Peso espec2ficoéeéééééééee. 3.10

Agua:
- Potable, de la Zona.

Agregado Fino: Cantera: Rubén

- Peso especifico de masa = 2.66

- Peso unitario suelto = 1592 kg/m3
- Peso unitario compactado = 1761 kg/m3
- Contenido de humedad =0.42%

- Absorcion =0.77 %

- Mddulo de fineza =2.68

AgregadoGruesa Cantera: Rubén

- Tamafo m8xi mo nominal = 1J6 O
- Peso especifico de masa =2.86
- Peso unitario suelto = 1465 m3

- Peso unitario compactado = 1591 kg/m3
- Contenido de humedad =0.39%
- Absorcién =0.14%

Seleccion del Asentamiento
- De acuerdo a las especificaciones, las condiciones que la mezcla tenga una

consistenciaplastica, | a que corresponde un asent a

Volumen unitario de agua
- Para una mezcla de concreto con asentam
y cuyo agregado grueso tiene un tama€fo

unitario de agua es de 205 It/m3.
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Relacion Aguai Cemento
- Relacion agu& cemento diepatron e$.684
- Relacién agua cemento corregido por humedad es 0.703

Volumenes Absolutos

- Cemento = 0.097m3

- 3% de Plastico PET =0.011 m3

- Agua efectiva = 0.205m3

- Agregado fino = 0.328m3

- Agregado grueso = 0.34m3

- Aire =0.020 m3
Pesos secos

- Cemento =299.71kg/m3

- 3% de Plastico PET = 30.060 kg/cm3

- Agua efectiva =205.00lts/m3

- Agregado fino =87260 kg/m3

Agregado grueso  =971.94kg/m3

Peso Corregidos por Humedad

- Cemento =299.71kg/m3

- 3% de Plastico PET = 30.176 kg/cm3
- Agua efectiva =210.661 ltdm3

- Agregado fino =876.28kg/m3

Agregado grueso  =975.70kg/m3

Proporciones enPeso

- Cemento =1 kg/m3

- 3% de Plastico PET = 0.1 ko8

- Agua efectiva =29.81 Itgm3
- Agregado fino =2.92kg/m3

- Agregado grueso  =3.26kg/m3
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Relacion a/c de concreto experimentd% sustitucion del agregado grueso.
Valores de disefio a utilizar:

A Con los datos de los ensayos realizados al Plastico PET se determina el peso unitario
suelto, peso compactado, contenido de humedad, absorgrangdad especifica,

granulometria.

Cemento:
- Tipo | APacasmayoo

,,,,,,,,,

- Peso espec?2ficoééééééeeeld. 10

Agua:

-  Potable, de la Zona.

Agregado Fino: Cantera: Rubén

- Peso especifico de masa =2.66

- Peso unitario suelto = 1592 kg/m3
- Peso unitario compactadol761 kg/m3

- Contenido de humedad =0.42%

- Absorcion =0.77 %

- Modulo de fineza =2.68

AgregadoGruesa Cantera: Rubén

- Tamafo m8xi mo nominal = 1J6 O
- Peso especificode masa =2.86
- Peso unitario suelto = 1465 kg/m3

- Peso unitario compactado = 1591 kg/m3
- Contenido de humedad =0.39%
- Absorcién =0.14%
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Seleccién del Asentamiento
- De acuerdo a las especificaciones, las condiciones que la mezcla tenga una

consistencia pl&stica, a |l a que corresp

Volumen unitario de agua
- Para una mezcla de concreto con asentanmn
i ncorporado y cuyo agregado grueso tien

el volumenunitario de agua es de 205 It/m3.

Relacion Aguai Cemento
- Relacion agud cementadel patrén e9.684
- Relacién agué& cemento corregido por humedad es 0.703

Volumenes Absolutos

- Cemento = 0.097m3

- 5% de Plastico PET 3018 m3

- Agua efectiva = 0.205m3
- Agregado fino = 0.328 m3
- Agregado grueso = 0.333m3
- Aire =0.020 m3

Pesos secos

- Cemento =299.71kg/m3
- 3% de Plastic®ET = 50.100 kg/cm3
- Agua efectiva =205.00 ltgm3
- Agregado fino =87260 kg/m3

Agregado grueso  =951.90kg/m3

Peso Corregidos por Humedad

-  Cemento =299.71kg/m3

- 5% de Plastico PET = 50.294 kg/cm3
- Agua efetiva = 210.661 [tgm3

- Agregado fino =876.28kg/m3
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- Agregado grueso  =955.58kg/m3

Proporciones en Peso

- Cemento =1 kg/m3

- 5% de Plastico PET = 0.17 kg/cm3
- Agua efectiva =29.87 Iltm3
- Agregado fino =2.92kg/m3

- Agregado grueso  =3.19kg/m3

Tabla N° 22. Relacion agua cementale concreto patrén y experimentales

MEZCLA DE TEORICO PESO CORREGIDO POR
CONCRETO SECO HUMEDAD
F'C=210 KG/CM2
PATRON 0.684 0.684 0.686
EXPERIMENTAL 3% 0.684 0.684 0.703
EXPERIMENTAL 5% 0.684 0.684 0.703

Ph (potencial hidrogeno)del plasticoPET y el agregadogrueso.

Ademas del grado de acidez expresado por elepldpntenido total de acido en el
plastico PET, se suele concretar valorando con hidréxido sédico y un indicador. Los

resultados se dan en términos del acido que predomina.

Tabla N° 23. Resultado obtenido el PH

MUESTRA PH TIPO DE PH
Agregado grueso 5.49 Acida
Plastico PET 4.36 Fuerte mente Acida
Agregado grueso + 3% de Plastico PET 5.14 Acida
Agregado grueso + 5% de Plastico PET 5.06 Acida

Fuente: Laboratorio de Andlisis de AlimentoBacultad de Industria AlimentariadJniversidad

Naci onal de Ancash fASantiago Ant Y%nez de Mayol oo.
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ENSAYOS A FLEXION:

ENSAYO A FLEXION DE VIGAS PATRON:

ENSAYOS A FLEXION DE VIGAS PATRON A 7 DIAS:

Tabla N° 24. Resultado de ensayo a flexion de vigas patrén a los 7 dias de curado

B h L P Mr
) Peso de Prom.
... |Fcdisefiog fechade | fechade ) edad altura longitud carga (kg/cm2?)
N°| Descripcion viguetas i ancho Mr
Kg/cm2 moldeo rotura (dias) prom. de tramo | maxima de PL/
(kg) prom.(cm) (kg/cm?2)
(cm) (cm) rotura (kg) bh"2
Concreto
1 i 210 22/02/2019| 28/02/2019| 28.00 7 15.30 15.40 45.00 1971.00 24.50
Patron
Concreto
2 Patr 210 22/02/2019| 28/02/2019| 29.41 7 15.40 15.30 45.00 2006.00 25.15 26.39
atrén
Concreto
3 Patr 210 22/02/2019| 28/02/2019| 30.00 7 15.50 15.40 45.00 2412.00 29.53
atron

FUENTE: laboratorio de Mecanica de Sueloniversidad San Pedro
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ENSAYO A FLEXION DE VIGAS PATRONES A 14 DIAS

Tabla N° 25. Resultado de ensayo a flexion de vigas patron a b4 dias de curado

B h L P Mr
) Peso de Prom.
... | Fcdisefio fechade | fechade ) edad altura longitud carga (kg/cm2
N°| Descripcion viguetas . ancho Mr
Kg/cm2 moldeo rotura (dias) prom. de tramo | méxima de PL/
(kg) prom. (cm) (kg/cm2)
(cm) (cm) rotura (kg) bhn2
Concreto
1 ] 210 22/02/2019|07/03/2019 30.00 14 |15.50 15.70 45.00 2818.00 33.19
Patron
Concreto
2 Patré 210 22/02/2019|07/03/2019 29.78 14 |15.30 15.60 45.00 2734.00 33.04 32.31
atron
Concreto
3 Patrd 210 22/02/2019|07/03/2019 28.45 14 [15.70 15.60 45.00 2606.00 30.69
atron

FUENTE: laboratorio de Mecanica de Sueloniversidad San Pedro
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ENSAYO A FLEXION DE VIGAS PATRONES A 28 DIAS

Tabla N° 26. Resultado de ensayo a flexion de vigas patron a I8 dias de curado

b h L P
) Peso de Mr Prom.
... | Fcdisefig fechade fecha de ) edad altura longitud carga
N°| Descripcion viguetas i ancho o (kg/cm32 Mr
Kg/cm2 moldeo rotura (dias) prom. de tramo | maxima de
(kg) prom. (cm) PL/bh"2 (kg/cm2)
(cm) (cm) rotura (kg)
Concreto
1 Patr 210 22/02/2019| 21/03/2019| 29.45 28 15.50 15.30 45.00 2910.00 36.09
atrén
Concreto
2 Patr 210 22/02/2019| 21/03/2019| 28.35 28 15.40 15.40 45.00 2974.00 36.64 35.63
atrén
Concreto
3 Patr 210 22/02/2019| 21/03/2019| 28.20 28 15.60 15.50 45.00 2846.00 34.17
atrén

FUENTE: laboratorio de Mecéanica de Sueloniversidad San Pedro
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Resistencia kg/cm2

[EnY
o

Resistencia a la flexion Promedio de Vigas Patrones

35.63

32.31
26.39

H Patron

7 dias 14 dias 28 dias

Figura 11: Resistencia a la flexion de vigas patrones.

Fuente:El autor.
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ENSAYO A FLEXION DE VIGAS EXPERIMENTALES:
ENSAYO A FLEXION DE VIGAS EXP. A 7 DIAS CON 3% DE PLASTICO PET:

Tabla N° 27. Resultado de ensayo a flexién de vigagperimentalesa los7 dias de curadocon 3% de PET

b h L P
) Peso de Mr Prom.
... | Fcdisefio fechade | fechade ] edad altura longitud carga
N° | Descripcién viguetas i ancho . (kg/cm32 Mr
Kg/cm2 moldeo rotura (dias) prom. de tramo | maxima de
(kg) prom. (cm) PL/bh"2 (kg/cm2)
(cm) (cm) rotura (kg)
experimental
1 20, 210 03/04/2019| 09/04/2019| 28.00 7 15.40 15.60 45.00 1725.00 20.76
0
experimental
2 20, 210 03/04/2019| 09/04/2019| 28.15 7 15.30 15.40 45.00 1702.00 21.20 23.90
0
experimental
3 30, 210 03/04/2019| 09/04/2019| 29.54 7 15.20 15.40 45.00 2383.00 29.75
0

FUENTE: laboratorio de Mecéanica de Sueloniversidad San Pedro
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ENSAYO A FLEXION DE VIGAS EXP. A 14 DIAS CON 3% DE PLASTICO PET:

Tabla N° 28. Resultado de ensayo a flexién de vigasperimentalesa los14 dias de curadacon 3% de PET

b h L P
) Peso de Mr Prom.
... | Fcdisefio fechade | fechade ] edad altura longitud carga
N° | Descripcién viguetas i ancho . (kg/cm32 Mr
Kg/cm2 moldeo rotura (dias) prom. de tramo | maxima de
(kg) prom. (cm) PL/bh"2 (kg/cm2)
(cm) (cm) rotura (kg)
experimental
1 20, 210 03/04/2019| 16/04/2019| 28.20 14 15.40 15.50 45.00 2585.00 31..44
0
experimental
2 20, 210 03/04/2019| 16/04/2019| 28.65 14 15.30 15.40 45.00 2515.00 31.19 31.09
0
experimental
3 30, 210 03/04/2019| 16/04/2019| 28.00 14 15.50 15.30 45.00 2471.00 30.65
0

FUENTE: laboratorio de Mecéanica de Sueloniversidad San Pedro
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ENSAYO A FLEXION DE VIGAS EXP. A 28 DIAS CON 3% DE PLASTICO PET:

Tabla N° 29. Resultado de ensayo a flexién de vigasperimentalesa los28 dias de curadacon 3% de PET

b h L P
o Peso de Mr Prom.
... | Fcdisefio fechade | fechade ] edad altura longitud carga
N° | Descripcién viguetas . ancho . (kg/cm32 Mr
Kg/cm2 moldeo rotura (dias) prom. de tramo | méxima de
(kg) prom. (cm) PL/bh"2 (kg/cm2)
(cm) (cm) rotura (kg)
experimental
1 30 210 03/04/2019| 30/04/2019| 28.00 28 15.50 15.40 45.00 2788.00 34.13
0
experimental
2 20, 210 03/04/2019| 30/04/2019| 28.50 28 15.40 15.30 45.00 2864.00 35.75 34.63
0
experimental
3 - 210 03/04/2019| 30/04/2019| 28.10 28 15.40 15.20 45.00 2689.00 34.01
0

FUENTE: laboratorio de Mecanica de Sueloniversidad San Pedro

65




Resistencia kg/cm2

Resistencia a la Flexion Promedio de vigas Experimentales con
3% de Plastico PET
40.00
34.63
35.00 3109
30.00

23.90

25.00
HEXp. 3%
20.00
15.00
10.00

5.00

0.00
7 dias 14 dias 28 dis

Figura 12: Resistencia a la flexion de vigas patrones.

Fuente: El autor.
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ENSAYO A FLEXION DE VIGAS EXP. A 7 DIAS CON 5% DE PLASTICO PET:

Tabla N° 30. Resultado de ensayo a flexién de vigagperimentalesa los7 dias de curadocon5% de PET

b h L P
o Peso de Mr Prom.
... | Fcdisefio fechade | fechade ] edad altura longitud carga
N° | Descripcién viguetas . ancho . (kg/cm32 Mr
Kg/cm2 moldeo rotura (dias) prom. de tramo | méxima de
(kg) prom. (cm) PL/bh"2 (kg/cm2)
(cm) (cm) rotura (kg)
experimental
1 S0t 210 03/04/2019| 09/04/2019| 28.00 7 15.40 15.20 45.00 2142.00 27.15
0
experimental
2 S0t 210 03/04/2019| 09/04/2019| 29.41 7 15.30 15.30 45.00 2573.00 32.47 30.57
0
experimental
3 - 210 03/04/2019| 09/04/2019| 30.00 7 15.20 15.40 45.00 2570.00 32.08
0

FUENTE: laboratorio de Mecanica de Sueloniversidad San Pedro
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ENSAYO A FLEXION DE VIGAS EXP. A 14 DIAS CON 5% DE PLASTICO PET:

Tabla N° 31. Resultado de ensayo a flexion de vigaxperimentalesa los14 dias de curadacon5% de PET

b h L P
) Peso de Mr Prom.
... | Fcdisefio fechade | fechade ) edad altura longitud carga
N° | Descripcion viguetas . ancho _ (kg/cm2 Mr
Kg/cm2 moldeo rotura (dias) prom. de tramo | méxima de
(kg) prom. (cm) PL/bh"2 (kg/cm2)
(cm) (cm) rotura (kg)
experimental
1 S0t 210 03/04/2019| 16/04/2019| 30.00 14 15.40 15.20 45.00 2660.00 33.64
0
experimental
2 S0t 210 03/04/2019| 16/04/2019| 29.78 14 15.40 15.30 45.00 2685.00 33.52 33.17
0
experimental
3 - 210 03/04/2019| 16/04/2019| 30.31 14 15.50 15.50 45.00 2678.00 32.36
0

FUENTE: laboratorio de Mecanica de Sueloniversidad San Pedro
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ENSAYO A FLEXION DE VIGAS EXP. A 28 DIAS CON 5% DE PLASTICO PET:

Tabla N° 32. Resultado de ensayo a flexion de vigaxperimentalesa los28 dias de curadacon5% de PET

b h L P
) Peso de Mr Prom.
... | Fcdisefio fechade | fechade ) edad altura longitud carga
N° | Descripcion viguetas . ancho _ (kg/cm2 Mr
Kg/cm2 moldeo rotura (dias) prom. de tramo | méxima de
(kg) prom. (cm) PL/bh"2 (kg/cm2)
(cm) (cm) rotura (kg)
experimental
1 S0t 210 03/04/2019| 30/04/2019| 29.45 28 15.10 15.20 45.00 2763.00 35.64
0
experimental
2 S0t 210 03/04/2019| 30/04/2019| 28.35 28 15.20 15.10 45.00 2980.00 38.69 36.25
0
experimental
3 - 210 03/04/2019| 30/04/2019| 30.24 28 15.20 15.20 45.00 2687.00 34.43
0

FUENTE: laboratorio de Mecanica de Sueloniversidad San Pedro
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Resistencia kg/cm2

37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27

Resistencia a la Flexién Promedio de viguetas Experimentales
con 5% de Plastico PET

36.25

33.17

m Exp. 5%

30.57

7 dias 14 dias 28 dias

Figura 13: Resistencia a la flexién degas patrones.
Fuente: El autor.
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Tabla N° 33. Resistencia a flexion de vigas a los 7 dias.

Dias de Resistencia de concreto segun sustitucién
curado Patron Experimental 3%  experimental 5%
7 26.39 23.90 30.57

FUENTE: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro

Resistencia a la flexion de vigas f'c=210 kg/cm2 a los 7 dias

35.00
30.00
25.00
20.00 7 dias de Edad
15.00

10.00

Resistencia kg/cm2

5.00

0.00

H Patron 3% m5%

Figura 14: Resistencia a la flexién a los 7 dias.

Fuente: El autor.

Interpretacion del resultado:
En el ensayo de flexiéa los 7 dias de curadkse pude apreciar que ceh5% de
sustitucion del Plastico PEimenta la resistencia en un 4.18 kg/ @og relacion al

patrén, lo cual siendo el porcentaje que mayor se comporté a esta edad.
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Tabla N° 34. Resistencia a flexion de vigas a los 14 dias.

Dias de Resistencia de concreto segun sustituciéon
curado Patrén Experimental 3%  experimental 5%
14 32.31 31.09 33.17

FUENTE: laboratorio de Mecéanica de Sueldniversidad San Pedro

Resistencia a la flexion de vigas f'c=210 kg/cm2 a los 14 dias

335

33
325
32 14 dias de eda¢

315

Resistencia kg/cm2

31

30.5

30

m Patron m3% m5%

Figura 15: resistencia a la flexiona a los 14 dias.
FuenteEl Autor

Interpretacion del resultado:
En el ensayo de flexida los14 dias de curaml se pude apreciar que con el 8%
sustitucion del Plastico PEEUmentan la resistencia en un 0.86 kg/a@uoAl relacion

al patrén, lo cual siendo el porcentaje que magotomporto a esta edad.
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Tabla N° 35. Resistencia a flexion de vigas a los 28 dias

Resistencia de concreto segln sustitucion

Dias de
curado  pagrgn Experimental 3%  Experimentab%
28 35.63 34.63 36.25

FUENTE:laboratorio de Mecanica de Suél®&niversidad San Pedro

Resistencia a la flexién de vigas f'c=210 kg/cm2 a los 28 dias

36.5

36
355
28 dias de edad
35

34.5

Resistencia kg/cm2

34

33.5

m Patron m3% m5%

Figura 16: resistencia a la flexiona a los 14 dias.
Fuente: El Autor

Interpretacion del resultado:

En el ensayo de flexioa los28 dias de curaml se pude apreciar que con el 8%
sustitucion del Plastico PEAUmentan la resistencia en un 0.62 kg/auo@ relaciéon
al patrén, lo cual siendo el porcentaje que mayor se comportd a esta edad.
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De los resultados obtenidos de la prueba a flexion, se registraron los siguientes datos

deresistencia promedio a flexion en la vigueta patron y experimental.

Tabla N° 36. Resumen de las&sistencias a la flexién de vigas de concreto con
sustitucién de agregado grueso por PEpatron y experimentales a
diferentes dias de curado

i Resistencia a la flexién con porcentaje PET
Dias de curado

Patron 3% 5%
7 26,39 23,9 30,57
14 32,31 31,09 33,17
28 35,63 34,63 36,25

Fuente: Resultados de los ensayos del laboratorio, USP

RESISTENCIA A LA FLEXION VS TIEMPO DE CURA

35.63
.63

N
o

32.31
3

w
(€31

P RN DN W
o o1 o o1 O

Resistencia a la flexion (kg/vm?2)

(62

0

I 4v

o

0 dias 7 dias 14 dias 28 dias
Dias de curado

m— PAtrON  em— 30 5%

Figura 17: Resistencia a la flexion vs tiempo de curado.

Fuente: EAutor
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RESISTENCIA A LA FLEXION VS TIEMPO DE CURADO

36.25

40 35.63 34.63

a5 32.3 310 30.5 3.1
26.

% = 23.9

25

20
15
10

PATRON EXPERIMENTAL 3% EXPERIMENTAL 5%

m 7 Dias m 14 Dias m 28 Dias

Figura 18: resistencia a la flexion vs tiempo de curado.

Fuente: El Autor.

De acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos a flexion efectuados en vigas de
concreto f6c=210 kg/ cm2 aeldoaceto@onPldstico y 28 ¢
PET al 5% a los 28lias de curado, posee mayor resisia a la flexion en 36.25

kg/cm2, que representa el 1% 4nayorcon respecto a la vigaatrén que solo alcanzo

el 35.63 kg/cm2.
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Después de verificar el cumplimiento de los supuestos de northalidaShapird

Wilk (con un p>0.05 para cada tratamiento) y homogeneidad de varianzas con la
prueba de Levene (p=0.519 y p>0.05) de las resistencias medias obtenidas en las vigas
de concreto en cada tratamiento (sustitucion de agregado grueso por ntepoze

PET) se procedio a realizar la prueba ANOVA.

Tabla N° 37. Calculo de la prueba ANOVA para verificar las diferencias entre las
medias de las resistencias a la flexién de las vigas de concreto.

Suma de Media _
. g i F Sig
Origen cuadrados cuadratica
Sustitucion de
17,973 2 8,986 4,347 ,099
agregado grueso x PE’

Dias de curado 111,503 2 55,752 26,970 ,005
Error 8,269 4 2,067
Total 362,394 8

Fuente: Resultados de los ensayos del laboratorio, USP.

En la tabla 37se puede visualizar que p#aaustitucion de un porcentaje del agregado
grueso por PETen 0%, 3% y 5%@| pvaluesa (p=0099 p>0.05) entonces podemos
decir que los datos muestran suficientes evidenciasapamata hipétesis nula (Ho:
resistencias la flexiénigudes). Por lo que podemos concluir que con nivel de 5% de
significancia las resistencias meddaes flexion(en kg/cm2 logradas en lasigas de
concreto, corsustitucion de un porcentaje del agregado grueso poeR&%, 3%, y

5%, son iguales. Es decimp existe una diferencia significativa entre las resistencias

mediasde flexionde lasvigas de concreto.

También se tienen que para los dias de curadaye < a (p=0.005, p=< 0.05)
entonces podemos decir que lasstesicias mediade flexidn ddasvigasde concreto
son diferentes a consecuencia de los dias de curado (existe un efecto significativo de

los dias de curado en las resistencias meldidexior).
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IV. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADO.

En estecapitulose analiza&aada uno de los resultadds las resistencias aflaxion
obtenidos para la fabricaci@e las vigapatron y experimentales, asi también como
las caracteristicasu alcalinidag/ el comportamiento di@lastico PET en 3% y 5%,

Enbase a lo expuesto en los objetivos especificos.
1 las propiedades fisicas mecanico del PET.

La incorporaciéon de un material plastico PET ha saticlado, ddorma manual

se lavd y mecanicamentae fragmentado en piezas irregulares de un tamafio
aproximadode3 / 80 (9.52 mm) a 10 (25.40 mm) posH
de sustitucionen la conformacion de un nuevo material para la construccién
iconcreto FEc =210 Bejrdan;Ln(2986) entsiatésis dedGrado ¢ 0 mo
Ahor mi g-n r efaosr zdeed podaoamprfoipp | enodo y por |
resistencia a la flexion superiores a un concreto convencional pueden aplicarse en

la construccion de diversas obras, especialmente a pavimentacion rigida, las cuales

estan expuestas a esfuerzos eeidin en las esquinas, por lo que el autor se permite

recomendadicho uso en atapitulocorrespondiente.

1 Relacionagua cemento del concreto patréy experimentales
Los resultados obtenidos mediante el disefio de met&tzdoACI, muestran que
las probeds patrén tieneana relacién aguaemento (a/cpor teoria es igual a las
probetas experimentales de 0.684, las probetas patrén tienen una relacién agua
cemento (a/c)Corregido por Humedad de).686, mientras que las probetas
experimentales de sustitucion del agregado grueso por 3% y 5% de plastico PET
tienen una relacion agieemento (a/cCorregido por Humedadk 0.703, en ambos

casos,

Los resultadoslerelacibnaguacemento son casbmogémrostantodel concreto
patrény experimentales, esto permiten eoncreto con similar trabajabilidad la
cual estadefinida por la mayor o menor dificultad para el mezclado, transporte,

colocacion y compactacion del concr&iwvva, (2000) cumpliendo con nestro
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di sefo plantado inicial mente que se encu
asentamiento del concreto con la sustituciorBéey 5% de agregado grueso por
PET resulto un asentamiento plastico dé&030 , indicando que el

experimentahbsabe mayor cantidad de agua.

Ph (Potencialhidrogeno) del plstico PET y el agregado grueso.

Los resultados mostrados en la Tablan@6 indica que el agregado grueso es un

material acido con 5.49 y el materf@hstico PETtiene unpotencial hidrogeno

mucho mas bajo de 4.36 tal como se comprueba en los estudios realfEados

BarrosV. (2012)en su tesis de grado fADidsefo de
polipropileno @ra resistencias a la flexi@e 21 y 28 Mpa con agregadds la

cant er a dwas &eipbliprapilehozes econdmico e iner@negientes de

pH dto y ademas facil de dispersar no tendra efectos nocivos en el concreto
experimental este valor de ph del PET indica qeleeontenido total de &cido en el

plastico PET, se suele concretatorando con hidroxido sodico
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1 Resistencia a la flexion del concreto patrén y experimental a los 7, 14 y 28 dias

de curado y comparar los resultados mediante la valides estadistico

Nuestros resultados de la resistencia a la flexion de las \@gamndreto patron y
experimentales tiene un crecimiento progresivo respecto a los dias de curado segun

se aprecia en la figura 17. Lo que confirma lo sefialado por Y coincide con

Con respecto a los ensayaes la resistencia a la flexion de las vigaselconcreto
patron (f'c = 210 kg/cm?), a los 7 diaspaeede notar en lagura N°11 se obtiene
una resistencia promedio 86.39kg/cm2, a los 14 dias se obtiene una resistencia
promedio de32.31kg/cm?2 y a los 28 dias se obtiene una resistencia promedio de
35.63 kg/cm2 En comparacién a los ensayos a la compresion en el toncre
experimental con 3%le sustitucién del agregado grueso por plastico ,REIbs 7
dias se puede notar erfigura N°12 que al sustituir €% se obtiene una resistencia
promedio d&3.90kg/cm2, a los 14 dias se obtiene una resistencia prome8iioGf:
kg/cm2 y a los 28 dias se obtiene una resa promedio de 34.8Q)/cm2. Estos
resultados reflejagque los resultados de las resistencias a la flextioaste primer
concreto experimental estan por debajo del concreto patron.

En comparacion a los ensayos dléxion en el concr® experimental con 5%e
sustitucién del agregado grueso por plastico,REIbs 7 dias se puede notar en la
figura N°13 queal sustituir el5% se obtiene una resistencia promedio3@e&7
kg/cm2, alos 14 dias se obtiene una resistencia prome8&Xi#kg/cm2 y a los 28
dias se obtiene una resistia promedio de 36.2g/cm2. Estos resultadestan por

encima en un 1.73% n@scto a las resistencias a la flexion del concreto patron.

Por | o tant o, | a Lasugiituctordelipldstico PET fragmentddo f u e
al 3% v 5% incrementar8 | a rei0kgicemdci a a
entonces se obtendrAumea y or r e s i st esecumpgle can el parcefitdjee x i - n

de 5% luego de realizar logerentes ensayos de laboratagiolasvigasde concreto,

por tanto, nuestra hipotesis se cungieuno de los porcentajparcialmente.
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V. CONCLUSIONES

De la hipotesis planteadaodemos concluir que se cumple parasuatitucion del

agregado paoplastico PET fragmentado 390 ya que mejoréa resistencia a la flexion
respecto a la de un concreto convenciolaabariacion e la resistencia a la flexion
del concreto esta en funcion a los distintos porcentdjezados del Plastico PET

fragmentado.

Segunel estudio de lapropiedades fisicmmecanicos pude concluir que Rlastico
PET fragmentadtiene mayor contenido de humedad con relacion al agregadso

ya que es un material compuesto.

Se determind la relacion agua cemento, siendo el factor mas importante en el disefio
de mezclas del concreto, se tomo6 en cuenta el tamafio maximo nominal y tipo de

agregado, llegandose a consideraelacion A/C

Comegido por Humedad 0.69, 0.70 y 0.7(para el concreto patron y experimentales

respectivamente.

Las muestras soécida y fuertemente acidas resultando memda del agregado

grueso, obteniato las combinaciones del 3% Y05/alores de 5.14 y 5.06.

La resistencia a la flexiombtenich del concreto girén a los 28 dias fue de 35.63
kg/cm2 la resistencia dedloncreto con sustitucion de¥3llego a una resistencia de
34.63kg/cm2 con sustitucion del% llego a una resistencia 86.25kg/cm2

El concretoexperimental que n@ comportamiento tuvo a los 28as, segun los
resultados obtenidos, demuestran que es de lausi®t del 5% de Plastico PET

fragmentado, geiobtuvo una resistencia de 36 &Hcm2

La resistencia a la flexiodel concreto experiméal con sustitucion del% del
agregado supero en 1.68% respecto a la resistencia a la flexion al concreto

convencional.
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VI. RECOMENDACIONES

La utilizacién de materiales provenientes del reci¢idgs como el PETdebido a que

favoreceia ala disminucion en la contaminacion ambiental

Estudiar las resisteras para viguetas con méas dias de curadmmparar los

resultados con los de la presente investigacion.

De acuerdo a la tendencia de resistergiksflexién,se recomienda la utilizam de
porcentajes de sustitucionldgregado grueso ppltasico PETtales como 8%10%,
15% y 206

El uso de concreto con sustitucion 8% dé agregado grueso pBtasticoPET puede

ser utilizados en pavimentafgidos

El concreto sustituido por @lastico PET al transcurso del tiempo tendra una falla

estructurar, por motivo de que el Plastico PET tiene mucha acides.
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IX. ANEXOS

ANEXO N° 01

Matriz de Consistencia
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ANEXO N° 02

Ensayos déaboratorio de

Mecéanica de Suelos y Ensayo de Materiales

Universidad San Pedro
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORIO DE MECANICA DE
SAN PEDRO DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

ANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO FINO

(ASTM C 136-06)
SOLICITA :  BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX
TESIS : RESISTENCIA A LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO
CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET
LUGAR : CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA — ANCASH
CANTERA  : RUBEN
MATERIAL : ARENA GRUESA
FECHA 1 22/05/2013
TAMIZ Peso retenido | % ret. Parcial | % ret. Acumu. | % Que pasa
PROPIEDADES FISICAS
N°__ | Abert.(mm) (ar) (%) %) @r)
I 76.20 0.0 0.0 0.0 100.0 2 .
A 5350 70 00 00 00,0 Médulo de Fineza 2.68
z 50.80 0.0 0.0 0.0 100.0
1%" 38.10 0.0 0.0 0.0 100.0
e 2540 0.0 0.0 0.0 100.0
% 19.10 0.0 0.0 0.0 100.0
Y 12.50 0.0 0.0 0.0 160.0
%" 9.52 0.0 0.0 0.0 100.0 SORERVACIONES
N°4 476 15 0.2 0.2 99.8 La Muestra tomada identificada por el
N8 2.36 68.3 84 8.5 91.5 solicitante.
N° 16 1.18 168.5 20.6 29.2 70.8
N’ 30 0.60 186.2 228 52.0 48.0
N°50 0.30 245.3 30.0 82.0 18.0
N° 100 0.15 115.6 14.2 96.2 38
N° 200 0.08 25.9 3.2 994 0.6
PLATO ASTM C-117-04 5.2 0.6 100.0 0.0
LOTAL 816.5 100.0
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORIO DE MECANICA DE
s A N P E D R O DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

CONTENIDO DE HUMEDAD AGREGADO FINO
(ASTMD-2216)

SOLICITA :  BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX

TESIS : RESISTENCIA A LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO
CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET

LUGAR . CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

CANTERA  : RUBEN
MATERIAL : ARENA GRUESA

FECHA © 2210512019

PRUEBAN° 01 02
TARAN®

TARA + SUELO HUMEDO (gr) 950.8 946.6
TARA + SUELO SECO (gr) 947.7 9434
PESO DEL AGUA (gn) 31 3.2
PESO DE LA TARA (gr) 209.3 187.8
PESO DEL SUELO SECO (gn) 738.4 755.6
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 0.42 0.42
PROM. CONTENIDO HUMEDAD (%)
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CONTENIDO DE HUMEDAD AGREGADO GRUESO

(ASTM D-2216)

SOLICITA  : BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX
TESIS : RESISTENCIA A LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO

CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET
LUGAR ¢ CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA — ANCASH
CANTERA :  RUBEN
MATERIAL : PIEDRA CHANCADA
FECHA © 22/05/2018
PRUEBA N° 01 02
TARA N°
TARA + SUELO HUMEDO (gr) 1092.9 1179.9
TARA + SUELO SECO (gr) 1089 1176.5
PESO DEL AGUA (gr) 3.9 34
PESO DE LA TARA (gr) 169.6 200
PESO DEL SUELO SECO (gr) 9194 976.5
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 042 035
PROM. CONTENIDO HUMEDAD (%)
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORIO DE MECANICA DE
s A N P E D R o DE |NGEN|ERiA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

CONTENIDO DE HUMEDAD DEL PLASTICO PET

{ ASTM D-2216)

SOLICITA  : BACHRAMIREZ CASTILLO ALEX
TESIS : RESISTENCIA A LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO

CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET
LUGAR : CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
CANTERA  : RUBEN
MATERAL : ARENA GRUESA
FECHA  : 2200572019
[PRUEBA N 01 02
TARAN®
TARA + SUELO HUMEDO (gr) 286.7 3002
TARA + SUELO SECO (gn) 286.2 2994
PESO DEL AGUA (g} 0.5 0.8
PESO DE LA TARA (g1) 1886 1876
PESO DEL SUELO SECO (gy) 97.6 11138
CONTENIDO DE HUMEDAD (%) 0.51 0.72
PROM. CONTENIDO HUMEDAD (%)
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U N lVE RSI DAD PROGRAMA DE FSTUNOS LABORATORIO DE MECANIC?A?.EES
S A N P E D R O DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATER

PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO

PESO UNITARIO SUELTO

Ensayo N° 01 02 03

rio prom. { Ka/m3 ) 1539
3ID0 POR HUMEDAD 1592

PESO UNITARIO COMPACTADO

Ensayo N° 01 02 03
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORIO DE MECANICA DE
s A N P E D R O DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO

PESO UNITARIO SUELTO

Ensayo N° 01 02 03

Peso unitario prom. { Kgim3 )

CORREGIDO POR HUMEDAD 1465

PESO UNITARIO COMPACTADO

Ensayo N° 01 02 03

Peso unitario prom. { Kg/m3 ) 1597
CORREGIDO POR HUMEDAD 1691 {
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORI0 DE MECANICADE
SAN PEDRO DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIA

PESO UNITARIO DEL PLASTICO PET

PESQO UNITARIO SUELTO

Ensayo N° 01 02 03

PESO UNITARIO COMPACTADO

Ensayo N° 01 02 03

Peso unitaric prom. { Kg/m3 ) 239
CORREGIDO POR HUMEDAD 238
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS
SAN PEDRO DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE MECANICA DE
SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION AGREGADO FINO

(Seguin norma ASTM C-127)

300.00 300.00]

653.30 653.30,

953.30 953.30

841.50 841.50

111.80 111.80

297.70 297.70

109.50 109.50

2.663 2.663

2.683 2.683

2.719 2719

077 0.77
P.e. Bulk (Base Seca) < 2.663
P.e. Bulk (Base Saturada) 3 2.683
P.e. Aparente (Base Seca) g 2.718
Absorcion (%) : 0.77
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORIO DE MECANICA DE
SAN PEDRO DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION AGREGADO GRUESO
(Segun norma ASTM C-127)

SOLICITA . BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX
TESIS : RESISTENCIA A LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO
CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET

LUGAR : CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

CANTERA : RUBEN

MATERIAL : PIEDRA CHANCADA

FECHA © 22/05/2019
A _|Peso de material saturado superfici seco (aire) 896.90 957.10
B _|Peso de material saturado superficialmente seco (agua) 583.40 622.80
C |Volumen de masa + volumen de vacios (A-B) 313.50 334.30
D _|Peso de material seco en estufa 895.80 955.60
E [Volumen de masa (C-{A-D}) 312.40 332.80
G _|P.e. Bulk (Base Seca) DiC 2.857 2.859
H |P.e. Bukk (Base Saturada) A/C 2.861 2.863
| _|P.e. Aparente (Base Seca) D/E 2.867 2.871
F_|Absorcion (%) ((D-A/A)x100) 0.12 0.16

P.e. Bulk (Base Seca)

P.e. Bulk (Base Saturada)
P.e. Aparente (Base Seca)
Absorcion (%)
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SOLICITA  : BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX

TESIS : RESISTENCIA A LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESC
CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET

LUGAR : CHIMBOTE — PROVINCIA DEL SANTA — ANCASH

FECHA  : 22/05/20189

ESPECIFICACIONES

UNIVERSIDAD
SAN PEDRO

DISENO DE MEZCLA

PROGRAMA DE ESTUDIOS
DE INGENIERIA CIVIL

LABORATORIO DE MECANICA DE
SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

- La seleccién de las proporciones se hara empleando el metodo del ACI

- La resistencia en compresion de disefio especificada es de 210 kg/cm? a los 28 dias.

MATERIALES

A.- Cemento :

B.- Agua :

C.-Agregado Fino :

D.- Agregado grueso

- Tipo | "Pacasmayo"

=Pes0! eSPeBitCo: isiin fummmmsmenis

- Potable, de la zona.
CANTERA : RUBEN

- Peso especifico de masa
- Peso unitario suelto

- Peso unitario compactado
- Contenido de humedad

- Absorcién

- Médulo de fineza

CANTERA RUBEN

- Piedra, perfil angular

- Tamafio Maximo Nominal

- Peso especifico de masa

- Peso unitario suelto

- Peso unitario compactado

- Contenido de humedad
Absorcién

3.10

2.66

1592 kg/m®
1761 kg/m®
042 %
077 %
2.68

3/4"
2.86
1465 kg/m®
1591 kg/m®
0.39 %
0.14 %
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SELECCION DEL ASENTAMIENTO
De acuerdo a las especificaciones, las condiciones que la mezcla tenga una
consistencia pléstica, a la que corresponde un asentamiento de 3" a 4" .

VOLUMEN UNITARIO DE AGUA
Para una mezcla de concreto con asentamiento de 3" a 4", sin aire incorporado
¥ cuyo agregado grueso tiene un tamafio maximo nominal de  3/4“, el volumen unitario
deaguaesde 205 it/m®.

RELACION AGUA - CEMENTO
Relacion agua - cemento del patron 0.684
Relacién agua - cemento por coreccion 0.686
FACTOR DE CEMENTO
F.C.. 205 /0684 = 29971 kg/m* = 7.0519 bolsas/m?
F.C.. 2056 /0686 = 299.708 kg/m* = 7.0520 bolsas/m®
VALORES DE DISENO CORREGIDOS

MBI v s s L T oo somesassmmnntsmenmriins D708 kg/m3
AQUA BFECEVA. .. .. ...t e, 205.594 lts/m3
Agregado fino.......... 876.276 kg/m3

Agregado grueso... esssmsssnaenas 10081872 Koim3
PROPORCIONES EN PESO

299.71 . 876.276 . 1005.87
29971 © 29971 © 299.71

1 292 @ 336 : 29.15 Its/ bolsa
PROPORCIONES EN VOLUMEN
1 & 274 : 343 29.15 Its / bolsa
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORIO DE MECANICA DEES
SAN PEDRO DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIAL

DISENO DE MEZCLA
( 3% SUSTITUCION DEL AGREGADO GRUESO)

SOLICITA  :  BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX

TESIS : RESISTENCIA A LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO
CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET

LUGAR : CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA — ANCASH

FECHA S 22/05/2019

ESPECIFICACIONES

- La seleccién de las proporciones se hara empleando el metodo del ACI
-La resistencia en compresion de disefio promedic 210 kg/em?, a los 28 dias.

MATERIALES
A.- Cemento :
- Tipo | "Pacasmayo”
-Peso especifico ... 3.10
B.- Agua :
- Potable, de la zona.
C.-Agregado Fino : CANTERA  : RUBEN
- Peso especifico de masa 2.66
- Peso unitario suelto 1592 kg/m?®
- Peso unitario compactado 1761 kg/m®
- Contenido de humedad 042 %
- Absorcion 0.77 %
- Médulo de fineza 268
D.- Agregado grueso CANTERA : RUBEN ¥
- Piedra, perfil angular
- Tamafio Maximo Nominal 3/4"
- Peso especifico de masa 2.86
- Peso unitario suelto 1465 kg/m®
- Peso unitario compactado 1591 kg/m®
-Contenido de humedad 0.39 %
Absorcién 0.14 %
" SAN PEDRO
@ Las ylﬁ“p’!bm

Mg. Mi

101



UNIVERSIDAD PROGRAMA DEESTUDIOS  LABORATORIO DE MECANICA DE
SAN PEDRO DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

"G_

SELECCION DEL ASENTAMIENTO
De acuerdo a las especificaciones, las condiciones que la mezcla tenga una
consistencia plastica, a la que corresponde un asentamiento de 3"ad".

VOLUMEN UNITARIO DE AGUA
Para una mezcla de concreto con asentamiento de 3"a 4", sin aire incorporado
y cuyo agregado grueso tiene un tamafio maximo nominal de 3/4" el volumen unitario
deaguaesde 205 It/m®.

RELACION AGUA - CEMENTO

Relacién agua - cemento del patron 0.684
Relacion agua - cemento por correccion 0.686
Relacion agua - cemento experimetal 0.703
VOLUMENES ABSOLUTOS
(67141 11| o OO OO (m?) 0.097
3% DE PEASTICO PEE svssmssonssmmsasmitenmarsmsss s (m? 0.011
AQUE EFECTIVA. ...t e (m% 0.205
Agregado fino.. A S AR {md) 0.328
AQGregado GrUESO0. .......ccuviiiieit ettt (m? 0.340
TR s sscins s s S A S A A PS50 (m% 0.020
1.000 m?
PESOS SECOS
GOMBNIOL, ... . o nmasrmsiin i o e s A s v ey eeah s oo 299.71 kg/m3
3% DE PLASTICO PET. cuvisummmsinuesmsrssmmssmmssomsmsssmss 30.060 kg/m3
A GUR OO OV oo e T e S R P P e P s 205.00 Its/m3
AGregado fiN0.......oooiuiieii i 872.60 kg/m3
AGregado QRSSO0 <. coummms:smammsns i siivesiiis s mi sy R 971.94 kg/m3
PESOS CORREGIDOS POR HUMEDAD 5
T T —— 299.71 kg/m3
3% DE PLASTICO PET iaumssissnsssss it B 30.176 kg/m3
Agua efectiva............ccccoeeiiiiiiieiiie 210.661 Its/m3
Agregatdoifindisus s mavimimmsinstesm 876.28 kg/m3

AGregado GrUESO..........c..eiiiieiirisieeesteeiie s ee e eee e eeie e 975.70 kg/m3

PROPORCIONES EN PESO

299.71 . 30176 . _ 87628 . 97570
20071 20971 © 29971 209.71

1 . 01 . 202 : 326 2087 Its/ bolsa
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORIO DE MECANICA DE
SAN PEDRO DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

DISENO DE MEZCLA
{ 5% SUSTITUCION DEL AGREGADO GRUESOQ)

SOLICITA : BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX

TESIS : RESISTENCIA A LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO
CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET

LUGAR : CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH

FECHA o 22/05/2019

ESPECIFICACIONES

- La resistencia en compresion de disefio promedic 210 kg/cm?, a los 28 dias.

MATERIALES
A.- Cemento :
- Tipo | "Pacasmayo"
~PE80 eSPeCIfiCO i vvvuivnmsnvniinmati 3.10
B.- Agua :
- Potable, de la zona.
C.-Agregado Fino : CANTERA  : RUBEN
- Peso especifico de masa 2.66
- Peso unitario suelto 1592 kg/m?®
- Peso unitario compactado 1761 kgim®
- Contenido de humedad 042 %
- Absorcion 077 %
- Médulo de fineza 268
D.- Agregado grueso CANTERA : RUBEN
- Piedra, perfil angular
- Tamaiio Maximo Nominal 3/4"
- Peso especifico de masa 2.86
- Peso unitario suelto 1465 kg/m®
- Peso unitario compactado 1591 kg/m®
- Contenido de humedad 0.39 %
Absorcion 0.14 %
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORIO DE MECANICA DE
SAN PEDRO DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

7

c,

SELECCION DEL ASENTAMIENTO
De acuerdo a las especificaciones, las condiciones que la mezcla tenga una
consistencia plastica, a la que corresponde un asentamientode 3"a 4" .

VOLUMEN UNITARIO DE AGUA
Para una mezcla de concreto con asentamiento de  3"a 4", sin aire incorporado
y cuyo agregado grueso tiene un tamafio maximo nominal de  3/4" el volumen unitario
de aguaesde 205 /m®.

RELACION AGUA - CEMENTO

Relacion agua - cemento del patron 0.684

Relacién agua - cemento por correccion 0.686

Relacién agua - cemento experimetal 0.703

(672141711} (5 e B SO LTSRS 0.097

5% DE PLASTICO PET.. 0.018

Agua efectiva................ S 0.205
AGIEGAATTING susssvussomssanaomissaas s v Fus o SIS oo %) 0328
AGrogado GrUESO.. ... ..« swss e sssedii sats shus seavass aminss vt ssasas 0.000

BB e S s S o 0.020

0.667 m?
PESOS SECOS

SO TTTBITR s s e S B S A R R R A S 209.71 kg/m3
5% DE PLASTICO PET i3 50.100 kg/m3
Agua efectiva................ 205.00 lts/m3
AGTOGEUO NG s cssmmsaisssn wnsmiieso e s smmas s s s $o38ews 872.60 kg/m3
AGTETRAO-GIUESO. ,..er. oo esemns rinsss sossiss s sibi fosimabiagesasmeeiinath 95190 kg/m3

PESOS CORREGIDOS POR HUMEDAD

(612]41 - 15110} SRS SR ) 299.71 kg/m3
5% DE PEASTICO PET s ssevssss s st s s aos 50.294 kg/m3
AQUA BFBCHIVAL ... ..o 210.661 Its/m3
Agregado fino 876.28 kg/m3
AGrOQad0 GIUBSO0 iy uvitvss s T o o R ST Ve 955.58 kg/m3
PROPORCIONES EN PESO
29971 . 50294 | 876.28 . 955.58
20971 © 299.71 - 29971 ° 2089.71
1 ¢ 047 : 292: 319 <~ 29.87 lts/bolsa
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UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ESTUDIOS LABORATORIO DE MECANICA DE
SAN PEDRO DE INGENIERIA CIVIL SUELOS Y ENSAYO DE MATERIALES

RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO - PATRON
METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN EL TERCIO DE LA LUZ
(ASTM C-78, MTC E-709-2000)

SOLICITA  : BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX

TESIS @ RESISTENCIAALAFLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO
CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET
LUGAR  : CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA — ANCASH
FECHA @ 22/05/2019
R = Modulo de rotura o
P = Maxima carga aplicada indicada por la maquina de ensayo | Dentro del tercio medio de la
L = Longitud libre de apoyos R =PL/bd? Iz libre
b = Ancho promedio de viga { /
d = Altura promedio de viga
[ ESPECIMEN FECHA ~["Ancho | Altura [Longitud Carga | Mddulo Rolura
N° | ELEMENTO | MOLDEO | ROTURA | EDAD | bicm) | dem) | Lcm) Pkg) |Rikglem’]
01| PAJ:?N 22002019 | 1032018 | 7 | 153 | 164 | 451 19710 | 2450 .‘
T BATRON T T t T T 1
i 02| TS | 22m2019 | m301s | 7 | 154 | 153 | 452 2006.0 2615 |
—1 | - = 1
joa | PARON | oomomote | 1manots | 7 | 185 | 154 | s 24120 2953
o4 | pAVT:fN | 221022019 | 81032019 | 14 | 155 | 157 45 2818.0 33.19
s | PATRON | omanots | smanots | 1 | 183 | 186 4 27340 3304
M- 3 | !
06 | PARMN | 22mm019 | amazots | 14 [ 157 [ 188 | 45 | 26060 3069
or | PAIRON | oomanots | 22man0ts | 2 | 185 | 153 | 45 29100 36.09
08 PAJ:?“ | 220202019 | 2232019 | 28 | 154 | 154 45 | 29740 36.64
| 09 PAVTAFfN | 220212013 } 22032019 | 28 | 156 | 155 45 | 28460 .17
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AN PEDRO  Sewmmion
DE INGENIE|
SAN PEDRO

RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO - EXPERIMENTAL 3%
METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN EL TERCIO DE LA LUZ
(ASTM C-78. MTC E-709-2000)

SOLICITA  : BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX

TESIS : RESISTENCIA A LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO
CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET
LUGAR : CHIMBOTE ~ PROVINCIA DEL SANTA — ANCASH
FECHA  : 22/05/2019
R = Médulo de rotura N
P = Maxima carga aplicada indicada por la maquina de ensayo { Dentro del tercio medio de la
L = Longitud libre de apoyos | R=PL/bd* \ 1uz libre
b = Ancho promedio de viga { |
d = Altura promedio de viga
ESPECIMEN FECHA [ Ancho [ Altura [Longitud _ Carga | Modulo Rotura |
[N° | ELEMENTO | MOLDEO | ROTURA | EDAD | bem) | dicm) | Licm) Pkg)  |Rikgiem?) |
[ T T 1
|01 EXPES&QATNTAL 3/04/2013 | 10/04/2013 | 7 154 | 156 451 1725.0 20.76
(==l - il
02 iEXPE’ST_'fNTAL 30412019 | 1000412018 | 7 | 153 | 154 452 17020 | 2120 |
|03 fEXPwas’ENTAL 3/04/2013 ‘ 10/04/2019 | 7 | 152 | 154 45 23830 | 2975
‘h T TEXPERIMEN I S t t
| 04 EXPES‘X"ENTALJ 3/04/2019 | 17/04/2019 | 14 | 154 | 155 | 4| 250 3144
05 EXPE'\R/';”ENTAL 3/04/2019 | 17/04/2019 | 14 | 153 | 154 45 25150 | 3119
. VD | - | J |
06 ;EXPESZ‘_‘GENTAL 3042019 | 17042019 | 14 | 155 | 153 45 24710 3065 |
07 ‘EXPEsj:ffNTAL 30472019 | 10052019 | 28 | 155 | 154 45 2788.0 34.13
g [FPERMENTAL stanots | osiots | 28 | a4 | 163 | 45 | 2sek0 3675
| 09 jEXPE‘\‘,‘:’_'ENTAL 3042019 | 1052019 | 28 | 154 | 152 ‘ 45 2689.0 34.01
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DE INGENIERIA
SAN PEDRO

RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO - EXPERIMENTAL 5%
METODO DE LA VIGA SIMPLE CARGADA EN EL TERCIO DE LA LUZ
(ASTM C-78, MTC E-709-2000)

SOLICITA  : BACH.RAMIREZ CASTILLO ALEX

TESIS  : RESISTENCIAA LA FLEXION DE UN CONCRETO SUSTITUYENDO EL AGREGADO GRUESO
CON 3% Y 5% DE PLASTICO PET
LUGAR  : CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA - ANCASH
FECHA  : 2210512019
R = Médulo de rotura
P = Méxima carga aplicada indicada por la maquina de ensayo Dentro del tercio medio de la
L = Longitud libre de apoyos R =PL/bd? |iuz libre
b = Ancho promedio de viga
d = Altura promedio de viga
[ EspECIvEN FECHA “Ancho | Al JLongitud | Gargs | Wodul Rotura]
N° | ELEMENTO | WMOLDEO | ROTURA | EDAD | bicm) | diem) | Lcm) Plkg) _|R(kglem?)
ot [XPERMENTALT sioarzots | tomarote | 7 | 154 | 152 | asa 21420 2715
0z |FPERMENTALY aoarmoto | 1omaote | 7 | 153 [ 153 | 452 2573.0 3247
03 [FPESMENTALY wioaroto [ 1ooaote | 7 [ 152 | 154 | 45 25700 3208
o4 [PPESMENTALL aioaote | 17ioa0te [ 14 | 154 [ 152 | 4 26600 3364
05 [FXFERMENTALL si0aots | 1704010 | 14 | 154 | 153 45 2685.0 3352
06 [XPERMENTALL ai0arone | 17104010 | 14 | 155 | 155 | s 2678.0 2.3
o7 [PFERMENTALY sioarote | wosrote | 28 | 154 | 152 | 45 27630 3564
os [XPERMENTAL| aioaote | 1ios0te | 28 | 152 | 151 | 45 20800 3869
0o [PERMENTAL] sioarote | wosrote | 28 | 152 | 152 a5, | 270 3443
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ANEXO N° 03

Informe Técnico

PH (Potencial hidrogeno

Facultad de Ing. Industrias Alimentarias UNASAM
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UNIVERSIDAD NACIUNAL
“Santiago Antunez de Mayolo”

“Una Nueva Universidad para el Desarrolio”
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CIUDAD UNIVERSITARIA - SHANCAYAN K

Telefax. 043-426588 - 106
HUARAZ - REGION ANCASH

UNIVERS,

RESULTADOS DEL ANALISIS DE pH

TITULO DE TESIS: “Resistencia a Flexion de un Concreto Sustituyendo el Agregado
Grueso con 3 % y 5 % de Plastico PET”

: RAMIREZ CASTILLO, Alex - Tesista

TESISTA
: Agregado Grueso + 5 % de Plastico PET

MUESTRA
LUGAR DE NUESTREO: Huaraz - Ancash

FECHA DE RECEPCION: 22 de Abril del 2019
FECHA DE INICIO DE ANALISIS: 23 de abril del 2019
FECHA DE TERMINO DEL ANALISIS: 23 de abril del 2019

Muestra pH

5.06

Agregado grueso + 5 % de Plastico PET

ENSAYOS:
1.-Determinacién de pH

OBSERVACIONES:
La muestra es tomada por el cliente
La fecha de muestreo es proporcionado por el cliente

L]
Lugar y condiciones ambientales del muestreo es indicado por el cliente

CONCLUSIONES.
o ElpH de la muestra es calificado como 4cida

Huaraz, 23 de Abril del 2019
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UNIVERSIDAD NACIONAL TG,
“Santiago Antiinez de Mayolo” g ]
“Una Nueva Universidad para el Desarrolio”

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ;
CIUDAD Uj\' l\jll](SlTARl:A - SHANCAYAN %% - _,:gf
Telefax. 043-426588 - 106 %0 pE ser S
HUARAZ - REGION ANCASH

s,

UNWERSIG,

RESULTADOS DEL ANALISIS DE pH

TITULO DE TESIS: “Resistencia a Flexion de un Concreto Sustituyendo el Agregado
Grueso con 3 % y 5 % de Plastico PET™
: RAMIREZ CASTILLO, Alex - Tesista

: Agregado Grueso + 3 % de Plastico PET

TESISTA

MUESTRA
LUGAR DE NUESTREOQ: Huaraz - Ancash

FECHA DE RECEPCION: 22 de Abril del 2019
FECHA DE INICIO DE ANALISIS: 23 de abril del 2019
FECHA DE TERMINO DEL ANALISIS: 23 de abril del2019

Muestra pH

5.14

Agregado grueso + 3 % de Plastico PET

ENSAYOS:
1.-Determinacién de pH

OBSERVACIONES:

La muestra es tomada por el cliente

La fecha de muestreo es proporcionado por el cliente

Lugar y condiciones ambientales del muestreo es indicado por el cliente

.
CONCLUSIONES.

e  ElpH de la muestra es calificado como 4cida

Huaraz, 23 de Abril del 2019
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UNIVERSIDAD NACIONAL
“Santiago Antiinez de Mayolo”

“Una Nueva Universidad para el Desarrollo”
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CIUDAD UNIVERSITARIA - SHANCAYAN %,

Telefax. 043-426588 - 106
HUARAZ - REGION ANCASH

ONWVERSIp,

RESULTADOS DEL ANALISIS DF pH

TITULO DE TESIS: “Resistencia a Flexion de un Concreto Sustituyendo el Agregado
Grueso con 3 % y 5 % de Plastico PET™

TESISTA : RAMIREZ CASTILLO, Alex - Tesista

MUESTRA . Pléstico PET
LUGAR DE NUESTREO: Huaraz - Ancash

FECHA DE RECEPCION: 22 de Abril del 2019

FECHA DE INICIO DE ANALISIS: 23 de abril del 2019
FECHA DE TERMINO DEL ANALISIS: 23 de abril del 2019

Muestra

Plastico PET

ENSAYOS:
1.-Determinacion de pH

OBSERVACIONES:
La muestra es tomada por el cliente
La fecha de muestreo es proporcionado por el cliente

.
Lugar y condiciones ambientales del muestreo es indicado por el cliente

CONCLUSIONES.
El pH de la muestra es calificado como fuertemente dcida

Huaraz. 23 de Abril del 2019
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UNIVERSIDAD NACIONAL g SATG,
“Santiago Antiinez de Mayolo” o)
“Una Nueva Universidad para el Desarrollo”
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
CIUDAD UNIVERSITARIA - SHANCAYAN
Telefax. 043-426388 - 106
HUARAZ - REGION ANCASH

RESULTADOS DEL ANALISIS DE pH

TITULO DE TESIS: “Resistencia a Flexion de un Concreto Sustituyendo el Agregado
Grueso con 3 % y 5 % de Plastico PET™

TESISTA : RAMIREZ CASTILLO, Alex - Tesista

MUESTRA : Agregado grueso

LUGAR DE NUESTREQO: Cantera Rubén — Chimbote — Santa- Ancash

FECHA DE RECEPCION: 22 de Abril del 2019

FECHA DE INICIO DE ANALISIS: 23 de abril del 2019

FECHA DE TERMINO DEL ANALISIS: 23 de abril del 2019

Muestra pH

Agregado grueso 549

ENSAYOS:
1.-Determinacion de pH

OBSERVACIONES:

e Lamuestra es tomada por el cliente

o La fecha de muestreo es proporcionado por ¢l clicule

e Lugar y condiciones ambientales del muestreo es indicado por el cliente
CONCLUSIONES.

o ElpH de la muestra es calificado como 4cida

Huaraz, 23 de Abril del 2019
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ANEXO N° 04

Panel Fotografico
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Foto 01.Recopilacion de los Plasticos PET.

Fuente: El Autor.

Foto . Cortadode los Plasticos PET.
Fuente: El Autor.
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Foto B. Tamizado de los Agregados

Fuente: El Autor.

Foto 04 Fiola con el agregado fino para determinar su peso especifico.

Fuente: El Autor.
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Foto 05 Peso unitario el Plastico PET

Fuente: El Autor.

Foto 06 Pesando los materiales para el concreto

Fuente: El Autor.

116



